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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος τεύχους αφορούν στην εκτέλεση έργων Πολιτικού Μηχανικού για την 
ολοκλήρωση του έργου που αφορά στα «ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ». 

Για τις εργασίες των έργων Πολιτικού Μηχανικού εφαρμόζονται οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), η 
χρήση των οποίων είναι υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 ΕΤΕΠ και δημο-
σίευση πλήρους του τυποποιητικού κειμένου τους (7024 σελίδες), στο ΦΕΚ B 2221/30.07.2012 (αριθμ. ΔΙ-
ΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση). Μεταγενέστερα ανεστάλησαν της υποχρεωτικής εφαρμογής 59 ΕΤΕΠ όπως δημοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ Β 2524/16.08.2016 (αριθμ. ΔΚΠ/οικ/1211 απόφαση). Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν Τεχνι-
κές Προδιαγραφές αποτελούν εξειδίκευση των απαιτήσεων για τις συνθήκες του συγκεκριμένου έργου. Σε πε-
ρίπτωση ασυμβατότητας υπερισχύουν οι Ε.ΤΕ.Π., εκτός από τις περιπτώσεις που στο παρόν προδιαγράφο-
νται αυστηρότερες απαιτήσεις. 

Στη σειρά προτάσσονται όσες προδιαγραφές αφορούν άμεσα στην εκτέλεση των έργων της μελέτης, κυρίως 
για υδραυλικά έργα. 

Ειδικά για τα σκυροδέματα, τον σιδερένιο οπλισμό και τους ξυλότυπους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες βασικές 
διατάξεις: 

1. ΕΛΟΤ EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010 Ευρωκώδικας - Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων 

2. Ευρωκώδικας 1, Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-1(έως 6) Μέρη 1-1,1 
-2,1 -3,1 -4 , 1-5 & 1-6 

3. Ευρωκώδικας 2, Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1 Μέρος 1-1 

4. Ευρωκώδικας 3, Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-1(έως2) Μέρη 1-1 & 1-2 

5. Ευρωκώδικας 7, Γεωτεχνικός σχεδιασμός ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1 Μέρος 1 

6. Ευρωκώδικας 8, Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1 Μέρος 1 

7. Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ/2016) ο οποίος εγκρίθηκε (ΦΕΚ 1561/Β/2-6-2016) και όπως 
τροποποιήθηκε ως προς την ισχύ του.  

8. Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού σκυροδέματος (ΚΤΧ/2008) ο οποίος εγκρίθηκε (ΦΕΚ 
Β’ 1416/17.7.2008, Απόφαση Αριθ. Δ14/92330/2008) και τροποποιήθηκε (Φ.Ε.Κ. Β’ 2113/13.10.2008) 

Συμβουλευτικά ισχύουν για τις αναγκαίες συσχετίσεις: 

9. Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ/2000), ο οποίος εγκρίθηκε (Φ.Ε.Κ. Β' 1329/6-
11-2000, Απόφαση Αριθ. Δ17α/116/4/ΦΝ429), τροποποιήθηκε (Φ.Ε.Κ. Β' 1564/22-12-2000, και οι τροπο-
ποιήσεις έως το 2010. 

10. Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ/2000), ο οποίος εγκρίθηκε (Φ.Ε.Κ. Β' 2184/20-121999, Από-
φαση Αριθ. Δ17α/141/3/ΦΝ275), τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (Φ.Ε.Κ. Β' 781/186-2003, και οι τρο-
ποποιήσεις έως το 2010. 

Για όσες εργασίες δεν δίδονται ειδικές προδιαγραφές στο τεύχος αυτό, ισχύουν όσα αναφέρονται στο τιμολό-
γιο, στα Σχέδια και Τεύχη της Εγκεκριμένης Μελέτης Εφαρμογής και σε άλλες γνωστές προδιαγραφές των Δη-
μοσίων Υπηρεσιών. 

Στα παρακάτω κατά σειρά προτάσσεται: 

• Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ. 

• Πίνακας Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Εθνικό Κανονι-
στικό Πλαίσιο βάσει των σχετικών Κ.Υ.Α. 

• Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετητή. 

Άσχετα αν κάποια εργασία αναφέρεται ή όχι στο τεύχος αυτό, ο ανάδοχος εργολάβος οφείλει να την εκτελέσει 
τόσο ως προς την ποιότητα των υλικών της όσο και ως προς την σύνθεσή της σαν ενιαίο σύνολο, με όλους 
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τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης χωρίς να επικαλεσθεί τυχόν έλλειψη στοιχείων και οδηγιών
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ 
Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το 
εν λόγω αντικείμενο εργασιών  

A. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ NET ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

      

Κωδ. 
NET 
ΟΔΟ 

Σύντομη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ ΈΛΟΤΤΠ1501-' + 

  ΟΜΑΔΑ A: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   

Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4 02-06-00-00 

  ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

  ΟΠΛΙΣΜΟΙ   

Β-30 Σίδηροί οπλισμοί   

Β-30.3 Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500C (S500s) εκτός υπόγειων έργων 01-02-01-00 

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ -ΑΡΜΟΙ   

Β-33 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερ. επιφανειών 08-05-01-04 

Β-34 
Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και 
φρεατίων 

08-05-01-04 

  ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ   

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα 05-02-01-00 

  ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ   

Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας   

Γ-1.1 Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. 0-150) 05-03-03-00 

Γ-1.2 Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-150) 05-03-03-00 

Γ-2 Βάση οδοστρωσίας   

Γ-2.1 Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. 0-155) 05-03-03-00 

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) 05-03-03-00 

Γ-6 Ανακατασκευή οδοστρωσίας — 

  ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ   

Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 

Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη — 

Δ-5 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260) 05-03-11-04 

Δ-8 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265)   

Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 05-03-11-04 

B. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ NET ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΡΣ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

Κωδ. 
NET 
ΠΡΣ 

Σύντομη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ ΈΛΟΤΤΠ1501-' + 

Δ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   

Δ1 Δένδρα 10-09-01-00 
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Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Ε4 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος 10-05-01-00 

Ε9 Φύτευση φυτών 10-05-01-00 

Ε11 Υποστύλωση δένδρων   

Ε11.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου 10-05-09-00 

ΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

ΣΤ1 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών   

ΣΤ 1.2 Διαμέτρου από 0,61 m και άνω 10-06-01-00 

ΣΤ2.1 Άρδευση φυτών   

ΣΤ 2.1.1 Άρδευση φυτών με βυτίο 10-06-02-01 

Γ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ NET ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

      

Κωδ. 
NET 
ΥΔΡ 

Σύντομη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ ΈΛΟΤΤΠ1501-' + 

  1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   

1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης. 05-04-06-00 

1.05 
Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας 
των πεζών. 

— 

  3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ   

3.03.02 
Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον 
χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 

08-01-01-00 

3.10 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
[εφαρμογή σε όλα τα υποάρθρα] 

08-01-03-01 

3.11 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες [εφαρμογή σε 
όλα τα υποάρθρα] 

08-01-03-01 

3.12 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμε-
τώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

— 

  4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4.01 
Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα. 

  

4.01.01 
Με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου 
αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.) 

15-02-01-01 

4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. — 

4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή — 

4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. — 

4.10 
Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμε-
ντόπλακες 

08-06-08-03 

  5. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ- ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ   

5.04 
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συ-
μπύκνωσης 

08-01-03-02 
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5.05 
Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου 
της Π.Τ.Π. 0-150 

08-01-03-02 

5.05.01 Γ ια συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm   

5.05.02 Γ ια συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm   

5.08 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. 08-01-03-02 

5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά   

5.09.01 Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα   

5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου   

  6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ   

6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων [για όλα τα υποάρθρα] 
08-10-01-00 

08-10-02-00 

  7. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ   

7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα — 

7.03 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 

7.04 Εμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 

7.05 Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. — 

7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα — 

  9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
01-03-00-00 

01-04-00-00 

9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών 
01-03-00-00 

01-04-00-00 

9.10 
  

  

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέμα-
τος [για όλα τα υποάρθρα] 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

9.26 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων B500C κατά 
ΕΛΟΤ 1421-3 

01-02-01-00 

  11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   

11.01 Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων   

11.01.02 Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) — 

11.02.04 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς 
γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) 

08-07-01-04 

11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 08-07-01-05 

11.05 
Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 
προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου 

  

11.05.01 Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία — 

11.05.02 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία — 

11.07 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών   
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11.07.01 Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer) 08-07-02-01 

11.07.02 Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip galvanizing) 08-07-02-01 

11.08 Βαφή χαλύβδινων κατασκευών 08-07-02-01 

11.09 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών - 

11.11 Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες - 

  12. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ   

12.12 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC [για όλα τα υποάρθρα] 08-06-02-02 

12.13 Πλαστικοί σωλήνες πιέσεως από σκληρό PVC [για όλα τα υποάρθρα] 08-06-02-01 

12.14 Δίκτυα από σωλήνες Πολυαιθελενίου Υψηλής Πικνότητας (HDPE) - 

12.17 
Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κ.λπ.) από ελατό χυτοσί-
δηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 

- 

  13. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ   

13.03 
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
και πλήρη εγκατάσταση {για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-07-02 

13.10 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου 08-06-07-07 

13.15 Χαλύβδινες εξαρμώσεις [για όλα τα υποάρθρα] 08-06-07-05 

  
16. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥ-
ΩΝ 

  

16.02 Αντιστήριξη στύλου - 

Δ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ NET ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (OIK) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

Κωδ. 
ΝΕΤ 
ΥΔΡ 

Σύντομη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ ΈΛΟΤΤΠ1501-' + 

  20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

20.02 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπο-
γείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντωνεκσκαφής 

02-03-00-00 

20.05 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την κα-
θαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 

02-04-00-00 

20.06 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m - 

20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 02-07-02-00 

20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου - 

20.21 Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 02-07-02-00 

  21. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ   

21.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 08-10-01-00 

  32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   
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32.01 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέμα-
τος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

  38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ   

38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 01-04-00-00 

38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 01-04-00-00 

38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 01-04-00-00 

38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 01-02-01-00 

38.30 Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα - 

  46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ   

46.15 
Οπτοπλινθοδομές με διάτρητους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24cm 
ή και μεγαλύτερων διαστάσεων 

03-02-02-00 

  52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ   

52.66 
Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες 
επίπεδες ή κυματοειδείς 

- 

  62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ   

62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 03-08-02-00 

  63. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ   

64.16 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους - 

64.46 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο - 

64.47 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή — 

  65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ   

65.17 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα 03-08-03-00 

65.41 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες 03-08-03-00 

  71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ   

71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 03-03-01-00 

71.38 Επιχρίσματα τριπτά (ραντιστά) 03-03-01-00 

  72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ   

72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 03-05-01-00 

  73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   

73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 03-07-02-00 

73.34 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 03-07-02-00 

73.36 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις — 

73.91 Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου — 

  75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ   

75.31 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο — 

75.36 Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m — 

  76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ   

76.01 Υαλοπίνακες απλοί επί ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού 03-08-07-01 
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  77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ   

77.10 
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με α-
κρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

03-10-01-00 

  79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ   

79.01 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ — 

79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά — 

79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά — 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ   

ΦΕΚ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 
οικ. 15894/337, οικ. 
15914/340 

  

2 ΦΕΚ1794Β/28-08-2009 
12394/406, 12395/407, 12396/ 
408, 12397/409, 12398/ 410 

  

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 ΟΙΚ18174/393   

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122   

5 ΦΕΚ427Β/07-04-2006 

οικ6310/41 (καταργήθηκε το 
άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με 
ΚΥΑ 1783/64-ΦΕΚ 21ΟΒ/01-
03-2010) 

  

6 ΦΕΚ815Β/24-05-2007 9451/208   

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29   

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244   

9 ΦΕΚ210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64   

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 ΟΙΚ8134/388   

11 ΦΕΚ1162Β/02-08-2010 ΟΙΚ8622/414, 8623/415   

12 ΦΕΚ1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389   

13 ΦΕΚ1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417   

14 ΦΕΚ Β 1914/15.06.2012 
6690(Παράρτημα I, Ισχύοντα 
hEN) 

  

15 ΦΕΚ Β 1914/15.06.2012 
6690(Παράρτημα II, hEN που 

θα ισχύσουν προσεχώς) 
  

16 ΦΕΚ Β 1914/15.06.2012 6690(Παράρτημα III, ETAG)   

        

ΚΩΔ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευαστικός 

ΦΕΚ τομέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα Γενικής εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: 
Ελαφρά αδρανή για σκυρο-
δέματα, κονιάματα και ενέ-
ματα 

Γενικής εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

Πρόσθετα σκυροδέματος, 
κονιαμάτων και ενεμάτων - 
Μέρος 2: Πρόσθετα σκυρο-
δέματος -Ορισμοί, απαιτή-
σεις, συμμόρφωση, σήμαν-
ση και επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

Πρόσθετα σκυροδέματος, 
κονιαμάτων και ενεμάτων - 
Μέρος 3: Πρόσθετα για επι-
χρίσματα τοιχοποιίας - Ορι-
σμοί, απαιτήσεις, συμμόρ-
φωση, σήμανση και επισή-
μανση 

Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

Πρόσθετα σκυροδέματος, 
κονιαμάτων και ενεμάτων - 
Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέ-
ματα για προεντεταμένους 
τένοντες - Ορισμοί, απαιτή-
σεις, συμμόρφωση, σήμαν-
ση και επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-1 

Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθε-
ση, προδιαγραφές και κρι-
τήρια συμμόρφωσης για τα 
κοινά τσιμέντα 

Γενικής εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-2 
Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολό-
γηση συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12839 
Προκατασκευασμένα προϊό-
ντα από σκυρόδεμα -
Στοιχεία περιφράξεων 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15743 
Τσιμέντο υψηλών θειικών - 
Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 197-4 

Τσιμέντο - Μέρος 4: Σύστα-
ση, προδιαγραφές και κρι-
τήρια συμμόρφωσης τσιμέ-
ντων υψικαμίνων με χαμηλή 
πρώιμη αντοχή 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-5 

Πρόσθετα σκυροδέματος, 
κονιαμάτων και ενεμάτων - 
Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευ-
όμενου σκυροδέματος - Ο-
ρισμοί, απαιτήσεις, συμ-
μόρφωση, σήμανση και ε-
πισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15368 

Υδραυλικά συνδετικά για μη 
δομικές εφαρμογές -Ορισμοί 
προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 

Προϊόντα και συστήματα για 
την προστασία και επισκευή 
δομημάτων από σκυρόδεμα 
- Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγ-
χος ποιότητας και αξιολό-
γηση της συμμόρφωσης - 
Μέρος 2: Συστήματα προ-
στασίας επιφανειών σκυρο-
δέματος 

Επισκευές -ενισχύσεις 
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12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 

Προϊόντα και συστήματα για 
την προστασία και επισκευή 
δομημάτων από σκυρόδεμα 
- Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγ-
χος ποιότητας και αξιολό-
γηση της συμμόρφωσης - 
Μέρος 3: Επισκευή φερό-
ντων και μη φερόντων στοι-
χείων 

Επισκευές -ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 

Προϊόντα και συστήματα για 
την προστασία και επισκευή 
δομημάτων από σκυρόδεμα 
- Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγ-
χος ποιότητας και αξιολό-
γηση της συμμόρφωσης - 
Μέρος 4: Δομικά συνδετικά. 

Επισκευές -ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 

Προϊόντα και συστήματα για 
την προστασία και επισκευή 
δομημάτων από σκυρόδεμα 
- Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγ-
χος ποιότητας και αξιολό-
γηση της συμμόρφωσης - 
Μέρος 5: Προϊόντα και συ-
στήματα για έγχυση στο 
σκυρόδεμα 

Επισκευές -ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 

Προϊόντα και συστήματα για 
την προστασία και επισκευή 
δομημάτων από σκυρόδεμα 
- Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγ-
χος ποιότητας και αξιολό-
γηση της συμμόρφωσης - 
Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύ-
βδινων ράβδων οπλισμού 

Επισκευές -ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 

Προϊόντα και συστήματα για 
την προστασία και επισκευή 
δομημάτων από σκυρόδεμα 
- Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγ-
χος ποιότητας και αξιολό-
γηση της συμμόρφωσης - 
Μέρος 7: Προστασία οπλι-
σμού έναντι διάβρωσης 

Επισκευές -ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15274 

Συγκολλητικά γενικών χρή-
σεων για δομικές συναρμο-
γές - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Επισκευές -ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15275 

Δομικά συγκολλητικά - Χα-
ρακτηρισμός των αναερό-
βιων συγκολλητικών για 
αξονική συναρμογή μεταλλι-
κών στοιχείων στις κατα-
σκευές και τεχνικά έργα 

Επισκευές -ενισχύσεις 
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12285-2 

Χαλύβδινες δεξαμενές κατα-
σκευασμένες σε εργοστάσιο 
- Μέρος 2: Οριζόντιες κυλιν-
δρικές δεξαμενές απλού και 
διπλού τοιχώματος για υ-
πέργεια αποθήκευση εύφλε-
κτων και μη εύφλεκτων υ-
γρών που ρυπαίνουν το 
νερό 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13160-1 
Συστήματα ανίχνευσης 
διαρροής - Μέρος 1: Γενικές 
αρχές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13341 

Θερμοπλαστικές σταθερές 
δεξαμενές για υπέργεια α-
ποθήκευση καυσίμου θέρ-
μανσης, κηροζίνης και πε-
τρελαίου οικιακής χρήσης -
Πολυαιθυλένιο δια εμφυσή-
σεως και περιστροφής και 
πολυαμίδιο 6 με ανιοντικό 
πολυμερισμό δεξαμενών - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δο-
κιμών 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13616 
Διατάξεις ασφάλειας υπερ-
πλήρωσης για σταθερές 
δεξαμενές υγρών καυσίμων 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14339 
Υπόγεια πυροσβεστικά υ-
δροστόμια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14384 
Υπέργεια πυροσβεστικά 
υδροστόμια 

ΗΛΜ 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14229 
Δομική ξυλεία - Ξύλινοι στύ-
λοι για εναέριες γραμμές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 

Χαλκός και κράματα χαλκού 
- Στρογγυλοί χαλκοσωλήνες 
άνευ ραφής, για νερό και 
αέριο σε εγκαταστάσεις υ-
γιεινής και θερμάνσεως 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1123-1 

Σωλήνες και εξαρτήματα 
σωληνώσεων από χάλυβα 
με γαλβάνισμα εν θερμώ 
συγκολλημένων κατά μήκος 
με σύνδεση αρσενικού -
θηλυκού για συστήματα α-
ποβλήτων - Μέρος 1: Απαι-
τήσεις, δοκιμές, έλεγχος 
ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1124-1 

Σωλήνες και εξαρτήματα 
σωλήνων από ανοξείδωτο 
χάλυβα με διαμήκη ραφή με 
σύνδεση ελεύθερου άκρου 
και μούφας για συστήματα 
αποβλήτων - Μέρος 1: Απαι-
τήσεις, δοκιμές, έλεγχος 
ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12380 

Βαλβίδες εισαγωγής ατμο-
σφαιρικού αέρα για συστή-
ματα αποχέτευσης - Απαι-
τήσεις, μέθοδοι δοκιμών και 
αξιολόγηση της συμμόρφω-
σης 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12446 
Καπνοδόχοι - Στοιχεία δό-
μησης - Εξωτερικά στοιχεία 
από σκυρόδεμα 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12737 
Προκατασκευασμένα προϊό-
ντα από σκυρόδεμα -Σχάρες 
δαπέδου και σταυλισμού 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13240 

Θερμαντήρες χώρου που 
λειτουργούν με στερεά καύ-
σιμα - Απαιτήσεις και μέθο-
δοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13310 
Νεροχύτες κουζίνας - Λει-
τουργικές απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13407 
Επιτοίχια ουρητήρια - Λει-
τουργικές απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13564-1 
Διατάξεις αντεπιστροφής για 
αποχετεύσεις κτιρίων - Μέ-
ρος 1: Απαιτήσεις 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14296 
Είδη υγιεινής - Νιπτήρες 
κοινής χρήσης 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14428 

Διαχωριστικά και καταιονη-
τήρες (ντουσιέρες) -
Λειτουργικές απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14688 
Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - 
Λειτουργικές απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14989-1 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής μεταλ-
λικών καπνοδόχων και αε-
ραγωγών ανεξαρτήτως υλι-
κού για εφαρμογές θέρμαν-
σης κλειστού χώρου - Μέρος 
1: Κατακόρυφα τερματικά 
αέρος/καπνού για συσκευές 
C 6 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14989-2 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής για με-
ταλλικές καπνοδόχους και 
υλικά, ανεξαρτήτως αγωγών 
παροχής αέρα για εφαρμο-
γές κλειστού τύπου - Μέρος 
2: Αγωγοί προσαγωγής και 
απαγωγής αέρα για εφαρ-
μογές κλειστού τύπου 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1825-1 

Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: 
Αρχές σχεδιασμού, επιδό-
σεις και δοκιμές, σήμανση 
και έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1856-1 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις 
μεταλλικών καπνοδόχων - 
Μέρος 1: Προϊόντα που βα-
σίζονται σε σύστημα κα-
πνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1856-2 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις 
για μεταλλικές καπνοδόχους 
- Μέρος 2: Μεταλλικοί σω-
λήνες και στοιχεία συνδέ-
σεων 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 

Ελαστομερή στεγανωτικά - 
Απαιτήσεις για τα υλικά στε-
γάνωσης συνδέσμων σωλή-
νων που χρησιμοποιούνται 
σε εφαρμογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης - Μέρος 1: 
Βουλκανισμένο ελαστικό 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-2 

Ελαστομερή στεγανωτικά - 
Απαιτήσεις για τα υλικά στε-
γάνωσης συνδέσμων σωλή-
νων που χρησιμοποιούνται 
σε εφαρμογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης - Μέρος 2: 
θερμοπλαστικά ελαστομερή 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-3 

Ελαστομερή στεγανωτικά - 
Απαιτήσεις για τα υλικά στε-
γάνωσης συνδέσμων σωλή-
νων σε εφαρμογές ύδρευσης 
και αποχέτευσης - Μέρος 3: 
Αφρώδη υλικά βουλκανι-
σμένου ελαστικού 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-4 

Ελαστομερή στεγανωτικά - 
Απαιτήσεις για τα υλικά ατε-
γάνωσης συνδέσμων σωλή-
νων σε εφαρμογές ύδρευσης 
και αποχέτευσης - Μέρος 4: 
Στεγανωτικά στοιχεία από 
χυτή πολυουρεθάνη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 877 

Σωλήνες και εξαρτήματα 
από χυτοσίδηρο, οι συνδέ-
σεις τους και παρελκόμενα 
για την εκκένωση του νερού 
από τα κτίρια - Απαιτήσεις, 
μέθοδοι δοκιμών και δια-
σφάλιση ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 969 

Σωλήνες από ελατό χυτοσί-
δηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρ-
τήματα και οι συνδέσεις τους 
για σωληνώσεις αερίου - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δο-
κιμής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 997 
Λεκάνες WC και λεκάνες με 
δοχείο πλύσεως με ενσωμα-
τωμένη οσμοπαγίδα 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14055 
Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) 

για WC και ουρητήρια 
ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14527 
Λεκάνες καταιονιστήρων 
(ντουσιέρες) για οικιακή 
χρήση 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 
Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επι-

δόσεων και ασφάλειας 
Κουφώματα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01 

Παράθυρα και πόρτες - Πρό-
τυπο προϊόντος, χαρακτη-
ριστικά επίδοσης - Μέρος 1: 
Παράθυρα και εξωτερικά 
συστήματα θυρών για πε-
ζούς χωρίς χαρακτηριστικά 
πυραντίστασης ή/και διαρ-
ροής καπνού 

Κουφώματα 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13241-1 

Πόρτες για χώρους βιομη-
χανικούς, εμπορικούς και 
στάθμευσης - Πρότυπο 
προϊόντος - Μέρος 1: Προϊό-
ντα χωρίς χαρακτηριστικά 
πυραντίστασης και ελέγχου 
καπνού 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1125 

Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις 
εξόδων πανικού χειριζόμε-
νες με οριζόντια δοκό για 
χρήση σε οδεύσεις διαφυγής 
- Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1154 

Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές 
ελεγχόμενου κλεισίματος 
θυρών - Απαιτήσεις και μέ-
θοδοι δοκιμής 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1155 

Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτρο-
κίνητες διατάξεις για ανακλι-
νόμενες πόρτες - Απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12209 

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδα-
ριές - Κλειδαριές μηχανικής 
λειτουργίας και κυπριά - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δο-
κιμής 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 179 

Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις 
εξόδων κινδύνου χειριζόμε-
νες με χειρολαβή ή πιεζόμε-
νη πλάκα, για χρήση σε ο-
δεύσεις διαφυγής - Απαιτή-
σεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κουφώματα 
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1935 

Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξο-
νικοί μεντεσέδες -
Απαιτήσεις και μέθοδοι δο-
κιμών 

Κουφώματα 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14846 

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδα-
ριές -Ηλεκτρομηχανικές 
κλειδαριές και θήκες -
Απαιτήσεις και μέθοδοι δο-
κιμής 

Κουφώματα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 
Στοιχεία τοιχοποιίας από 
σκυρόδεμα (αδρανή συνήθη 
και ελαφρά) 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 
Εξωτερικές περσίδες - Απαι-
τήσεις επιδόσεων και ασφά-
λειας 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 

Προδιαγραφή κονιαμάτων 
τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξω-
τερικά και εσωτερικά επι-
χρίσματα 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 
Προδιαγραφή κονιαμάτων 
τοιχοποιίας - Μέρος 2 κονί-
αμα τοιχοποιίας 

Κτιριακά έργα 

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 
Δομική Άσβεστος - Μέρος 1 
Ορισμοί, Προδιαγραφές και 
Κριτήρια Συμμόρφωσης 

Κτιριακά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 

Πλάκες από φυσικούς λί-
θους για εξωτερική πλακό-
στρωση - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 

Κόλλες για πλακίδια - Απαι-
τήσεις, αξιολόγηση της συμ-
μόρφωσης, ταξινόμηση και 
χαρακτηρισμός 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12843 
Προκατασκευασμένα προϊό-
ντα από σκυρόδεμα -Ιστοί 
και στύλοι 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1304 
Κεραμίδια από άργιλο και 
εξαρτήματα - Ορισμοί και 
προδιαγραφές προϊόντων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13658-1 

Μεταλλικά πλέγματα και 
γωνιές - Ορισμοί, απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 
1: Εσωτερικά επιχρίσματα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13658-2 

Μεταλλικά πλέγματα και 
γωνίες - Ορισμοί, απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 
2: Εξωτερικά επιχρίσματα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13967 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνω-
σης - Πλαστικά και ελαστο-
μερή φύλλα στεγάνωσης 
υπογείων και άλλων χώρων 
- Ορισμοί και χαρακτηριστι-
κά 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13969 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνω-
σης - Ασφαλτικά φύλλα στε-
γάνωσης υπογείων και άλ-
λων χώρων -Ορισμοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13970 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνω-
σης - Ασφαλτόπανα για τον 
έλεγχο της διαπερατότητας 
των ατμών -Ορισμοί και χα-
ρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14195 

Μεταλλικά στοιχεία πλαισί-
ων για συστήματα γυψοσα-
νίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14353 

Μεταλλικές γωνίες και ελά-
σματα για γυψοσανίδες - 
Ορισμοί, απαιτήσεις και μέ-
θοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14411 
Κεραμικά πλακίδια - Ορι-
σμοί, ταξινόμηση, χαρακτη-
ριστικά και σήμανση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14496 

Συγκολλητικά με βάση το 
γύψο για σύνθετα θερ-
μο/ηχομονωτικά πετάσματα 
και γυψοσανίδες - Ορισμοί, 
απαιτήσεις και μέθοδοι δο-
κιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14566 

Μηχανικά στερεωτικά για 
συστήματα γυψοσανίδων - 
Ορισμοί, απαιτήσεις και μέ-
θοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14843 
Προκατασκευασμένα προϊό-
ντα από σκυρόδεμα -
Κλίμακες 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14904 

Επιφάνειες αθλητικών χώ-
ρων - Επιφάνειες εσωτερι-
κών χώρων πολλαπλών 
αθλοπαιδιών -Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14933 

Θερμομονωτικά και ελαφρο-
βαρή προϊόντα πλήρωσης 
για εφαρμογές πολιτικού 
μηχανικού -Βιομηχανικώς 
παραγόμενα προϊόντα από 
διογκωμένη πολυστερίνη 
(EPS) - Προδιαγραφές 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14934 

Θερμομονωτικά και ελαφρο-
βαρή προϊόντα πλήρωσης 
για εφαρμογές πολιτικού 
μηχανικού -Βιομηχανικώς 
παραγόμενα προϊόντα από 
αφρώδη εξηλασμένη πολυ-
στερίνης (XPS) -
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14967 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνω-
σης - Ασφαλτικά φύλλα υ-
γρομόνωσης τοίχων - Ορι-
σμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15824 
Προδιαγραφές για εξωτερικά 
και εσωτερικά επιχρίσματα 
με βάση οργανικά συνδετικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 413-1 

Τσιμέντο τοιχοποιίας - Μέ-
ρος 1: Σύνθεση, προδιαγρα-
φές και κριτήρια συμμόρ-
φωσης 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 520 
Γυψοσανίδες - Ορισμοί, α-
παιτήσεις και μέθοδοι δοκι-

μής 
Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 845-1 

Προδιαγραφή για βοηθητικά 
εξαρτήματα τοιχοποιίας - 
Μέρος 1: Αγκύρια, λάμες 
στερέωσης, λάμες ανάρτη-
σης και στηρίγματα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 845-2 
Προδιαγραφή για βοηθητικά 
εξαρτήματα τοιχοποιίας - 
Μέρος 2: Υπέρθυρα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 845-3 

Προδιαγραφή για βοηθητικά 
εξαρτήματα τοιχοποιίας - 
Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγμα 
οπλισμού οριζόντιων αρ-
μών. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14307 

Θερμομονωτικά προϊόντα 
για κτιριακό εξοπλισμό και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
- Βιομηχανικός παραγόμενα 
προϊόντα από εξηλασμένο 
αφρό πολυστερίνης (XPS) - 

Κτιριακά έργα 

Προδιαγραφή 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14308 

Θερμομονωτικά προϊόντα 
για κτιριακό εξοπλισμό κτί-
ρια και βιομηχανικές εγκα-
ταστάσεις -Βιομηχανικός 
παραγόμενα προϊόντα από 
άκαμπτο αφρό πολυουρε-
θάνης (PUR) και πολυισο-
κυανουρικό αφρό (PIR) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14309 

Θερμομονωτικά προϊόντα 
για κτιριακό εξοπλισμό και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
- Βιομηχανικός παραγόμενα 
προϊόντα από διογκωμένη 
πολυστερίνη (EPS) - Προ-
διαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14313 

Θερμομονωτικά προϊόντα 
για κτιριακό εξοπλισμό και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
- Βιομηχανικός παραγόμενα 
προϊόντα από αφρό πο-
λυαιθυλενίου (PEF) - Προ-
διαγραφή 

Κτιριακά έργα 
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15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15599-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα 
για κτιριακό εξοπλισμό και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
- Eni τόπου κατασκευαζόμε-
νη θερμομόνωση από προϊ-
όντα διογκωμένου περλίτη 
(ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγρα-
φή για συνδεδεμένα και χα-
λαρής πλήρωσης προϊόντα 
πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15600-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα 
για κτιριακό εξοπλισμό και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
- Eni τόπου κατασκευαζόμε-
νη θερμομόνωση από προϊ-
όντα διογκωμένου βερμι-
κουλίτη (EV) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδε-
μένα και χαλαρής πλήρω-
σης προϊόντα πριν την ε-
γκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1 

Προϊόντα θερμής έλασης για 
χάλυβες κατασκευών - Μέ-
ρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

  ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-4 

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέ-
ρος 4: Τεχνικοί όροι παρά-
δοσης για χαλυβδόφυλλα, 
χαλυβδόπλακες και χαλυ-
βδοταινίες ανθεκτικές σε 
διάβρωση για δομικές χρή-
σεις 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-5 

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέ-
ρος 5: Τεχνικοί όροι παρά-
δοσης χαλύβων ανθεκτικών 
σε διάβρωση για ράβδους, 
χονδροσύρματα, σύρματα, 
διατομές και στιλπνά προϊό-
ντα για δομικές χρήσεις 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10210-1 

Κοίλες διατομές κατασκευών 
με τελική κατεργασία εν 
θερμώ από μη κεκραμένους 
και λεπτόκοκκους χάλυβες - 
Μέρος 1: Τεχνικοί όροι πα-
ράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-1 

Συγκολλητές κοίλες διατομές 
κατασκευών διαμορφωμένες 
εν ψυχρώ από μη κεκραμέ-
νους και λεπτόκοκκους χά-
λυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί 
όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10340 Χυτοχάλυβες κατασκευών 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10343 
Χάλυβες βαφής και επανα-
φοράς για δομικές χρήσεις - 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13479 

Αναλώσιμα συγκόλλησης - 
Πρότυπο γενικό προϊόν για 
πλήρωση μετάλλων και 
συλλιπάσματα για συγκόλ-
ληση με τήξη μεταλλικών 
υλικών 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15048-1 

Κατασκευή συναρμολόγη-
σης κοχλίωσης χωρίς προ-
φόρτιση - Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15088 

Αλουμίνιο και κράματα α-
λουμινίου - Δομικά προϊόντα 
για κατασκευές - Τεχνικές 
συνθήκες ελέγχου και πα-
ράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-1 

Κατασκευή έργων από χά-
λυβα και από αλουμίνιο- 
Μέρος 1: Απαιτήσεις για την 
αξιολόγηση της συμμόρφω-
σης των δομικών στοιχείων 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

10 ΕΛΟΤ ΕΝ 14250 

Ξύλινες κατασκευές - Απαι-
τήσεις προϊόντος για προ-
κατασκευασμένα δομικά 
στοιχεία με διάτρητη μεταλ-
λική πλάκα συναρμολόγη-
σης 

Ξύλινες κατασκευές 

11 ΕΛΟΤ ΕΝ 14374 
Δομική ξυλεία - Πολυστρω-
ματικές επικαλύψεις δομικής 
ξυλείας - Απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14080 
Ξύλινες κατασκευές - Αντι-
κολλητή ξυλεία -Απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14081-1 

Ξύλινες κατασκευές - Δομική 
ξυλεία ορθογωνικής διατο-
μής ταξινομημένη με την 
αντοχή της -Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14545 
Ξύλινες κατασκευές - Σύνδε-
σμοι - Απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14592 
Ξύλινες κατασκευές - Στερε-
ωτικά με οπή -Απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: 
Ελαφρά αδρανή ασφαλτο-
μιγμάτων, επιφανειακών 
επιστρώσεων και εφαρμο-
γών με σταθεροποιημένα ή 
μη σταθεροποιημένα υλικά 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 

Αδρανή ασφαλτομιγμάτων 
και επιφανειακών επιστρώ-
σεων οδών, αεροδρομίων 
και άλλων περιοχών κυκλο-
φορίας οχημάτων 

Οδοποιία 
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4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 

Αδρανή υλικών σταθερο-
ποιημένων με υδραυλικές 
κονίες, ή μη σταθεροποιημέ-
νων για χρήση στα τεχνικά 
έργα και την οδοποιία 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-1 
Ασφαλτσμίγματα - Προδια-
γραφές υλικών -Μέρος 1: 
Ασφαλτικό σκυρόδεμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-2 

Ασφαλτσμίγματα - Προδια-
γραφές υλικών - Μέρος 2: 
Ασφαλτικό σκυρόδεμα για 
πολύ λεπτές στρώσεις 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-3 
Ασφαλτομίγματα - Προδια-
γραφές υλικών - Μέρος 3: 
Μαλακά ασφαλτομίγματα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-4 

Ασφαλτομίγματα - Προδια-
γραφές υλικών - Μέρος 4: 
Ασφαλτομίγματα εν θερμώ 
(Hot Rolled Asphalt) 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-5 
Ασφαλτομίγματα - Προδια-
γραφές υλικών - Μέρος 5: 
Ασφαλτική σκυρομαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-6 
Ασφαλτομίγματα - Προδια-
γραφές υλικών - Μέρος 6: 
Ασφαλτομαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-7 
Ασφαλτομίγματα - Προδια-
γραφές υλικών - Μέρος 7: 
Πορώδες ασφαλτόμιγμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13808 

Άσφαλτος και ασφαλτικό 
συνδετικά - Πλαίσιο προδια-
γραφών κατιοντικών α-
σφαλτικών γαλακτωμάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-1 

Υλικά πλήρωσης και σφρά-
γισης αρμών - Μέρος 1: 
Προδιαγραφές για θερμά 
υλικά σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-2 

Υλικά πλήρωσης και σφρά-
γισης αρμών - Μέρος 2: 
Προδιαγραφές για ψυχρά 
υλικά σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1 

Υλικά οριζόντιας σήμανσης 
οδών -Ανακλαστήρες οδο-
στρωμάτων - Μέρος 1: Α-
παιτήσεις αρχικών επιδό-
σεων 

Οδοποιία 

  ΕΛΟΤ ΕΝ 15322 

Ασφαλτικά και συνδετικά 
ασφαλτικών - Πλαίσιο προ-
διαγραφών για διαλύματα 
και ρευστοποιημένα συνδε-
τικά ασφαλτικών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15381 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα 
σχετικά με γεωϋφάσματα - 
Απαιτούμενα χαρακτηριστι-
κά για χρήση σε οδοστρώ-
ματα και ασφαλτοτάπητες 

Οδοποιία 
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15382 

Γεωσυνθετικά διαφράγματα 
- Απαιτούμενα χαρακτηρι-
στικά για χρήση στην υπο-
δομή συγκοινωνιακών έρ-
γων 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 
Σταθερές πινακίδες κατακό-
ρυφης οδικής σήμανσης - 
Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες 

Οδοποιία 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4 

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 4: 
Απαιτήσεις για ιστούς φωτι-
σμού από οπλισμένο και 
προεντεταμένο σκυρόδεμα 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 
Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισμού 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 
Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: 
Απαιτήσεις για ιστούς φωτι-
σμού από αλουμίνιο 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 7: 
Απαιτήσεις για ιστούς φωτι-
σμού από οπλισμένο με ίνες 
σύνθετο πολυμερές 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 
Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δο-
κιμής 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 
Πλάκες πεζοδρομίου από 
σκυρόδεμα -Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 
Κράσπεδα από σκυρόδεμα - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δο-
κιμής 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13251 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα 
σχετικά με γεωϋφάσματα - 
Απαιτούμενα χαρακτηριστι-
κά γεωϋφασμάτων και σχε-
τικών με αυτά προϊόντων 
για χρήση σε υπόγεια έργα, 
θεμελιώσεις και κατασκευών 
αντιστήριξης 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13252 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα 
σχετικά με γεωϋφάσματα - 
Απαιτούμενα χαρακτηριστι-
κά και σχετικών με αυτά 
προϊόντων για χρήση σε 
συστήματα αποστράγγισης 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342 

Κυβόλιθοι από φυσικούς 
λίθους για εξωτερική πλα-
κόστρωση - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

Οδοποιία κλπ 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12271 
Επιφανειακές επαλείψεις - 
Προδιαγραφές 

ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Εξαρτήματα για 
συστήματα C02 - Μέρος 1: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δο-
κιμής για αυτόματο ηλεκτρι-
κό έλεγχο και μηχανισμούς 
χρόνο - καθυστέρησης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Εξαρτήματα για 
συστήματα καταιονισμού και 
ψεκασμού νερού - Μέρος 3: 
Εγκαταστάσεις ξηρού συνα-
γερμού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Εξαρτήματα για 
συστήματα καταιονισμού 
ψεκασμού νερού -Μέρος 4: 
Υδροκίνητες διατάξεις συνα-
γερμού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-1 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Συστήματα με εύ-
καμπτους σωλήνες - Μέρος 
1: Πυροσβεστικές φωλιές με 
ημιάκαμπτο σωλήνα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Εξαρτήματα για 
συστήματα καταιονισμού και 
ψεκασμού νερού - Μέρος 1: 
Καταιονητήρες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Εξαρτήματα για 
συστήματα καταιονισμού και 
ψεκασμού νερού - Μέρος 2: 
Συστήματα συναγερμού με 
υδραυλική βαλβίδα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Εξαρτήματα για 
συστήματα καταιονισμού 
ψεκασμού νερού -Μέρος 5: 
Ανιχνευτές ροής νερού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Συστήματα σκόνης 
- Μέρος 1: Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής για εξαρτή-
ματα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Συστήματα σκόνης 
- Μέρος 2: Σχεδιασμός, κα-
τασκευή και συντήρηση 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Συστήματα αφρού - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δο-
κιμής για εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Συστήματα με σω-
λήνες - Μέρος 2 Συστήματα 
με επιπεδούμενους σωλήνες 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01 

Συστήματα ελέγχου καπνού 
και θερμότητας -Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για πετάσμα-
τα καπνού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.02 

Συστήματα ελέγχου καπνού 
και θερμότητας -Μέρος 2: 
Προδιαγραφή για συνήθη 
καπνό και ανεμιστήρες α-
παγωγής θερμότητας 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.03 

Συστήματα ελέγχου καπνού 
και θερμότητας -Μέρος 3: 
Προδιαγραφή για μηχανι-
σμούς απαγωγής καπνού 
και θερμότητας 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06 

Συστήματα ελέγχου καπνού 
και θερμότητας -Μέρος 6: 
Προδιαγραφή για συστήμα-
τα διαφορικής πίεσης - Σύ-
νεργα εξαρτημάτων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10 
Συστήματα ελέγχου καπνού 
και θερμότητας -Μέρος 10: 
Παροχές ενέργειας 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Εξαρτήματα για 
συστήματα καταιονισμού και 
ψεκασμού νερού - Μέρος 1: 
Καταιονητήρες 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Εξαρτήματα για 
συστήματα καταιονισμού και 
ψεκασμού νερού - Μέρος 2: 
Συστήματα συναγερμού με 
υδραυλική βαλβίδα 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Εξαρτήματα για 
συστήματα καταιονισμού και 
ψεκασμού νερού - Μέρος 3: 
Βαλβίδα συναγερμού ξηρού 
τύπου 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Εξαρτήματα για 
συστήματα καταιονισμού 
ψεκασμού νερού -Μέρος 4: 
Υδροκίνητες διατάξεις συνα-
γερμού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Εξαρτήματα για 
συστήματα καταιονισμού 
ψεκασμού νερού -Μέρος 5: 
Ανιχνευτές ροής νερού 

Πυρασφάλεια 
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9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 

Μόνιμα συστήματα πυρό-
σβεσης - Συστήματα αφρού - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής για εξαρτή-
ματα 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 
Διατάξεις ανιχνευτών κα-
πνού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02 

Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 2: 
Εξοπλισμός ελέγχου και 
ενδείξεων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03 

Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 3: 
Ηχητικές διατάξεις συναγερ-
μού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04 

Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 4: 
Εξοπλισμός παροχής ισχύ-
ος 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05 

Συστήματα ττυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 5: 
Ανιχνευτές θερμότητας - 
Σημειακοί ανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07 

Συστήματα ττυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 7: 
Ανιχνευτές καπνού - Σημεια-
κοί ανιχνευτές που λειτουρ-
γούν με διάχυτο φως, δέσμη 
φωτός ή ιονισμό 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10 

Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 10: 
Ανιχνευτές φλόγας - Σημεια-
κοί ανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11 
Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 11: 
Εκκινητές χειρός 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12 

Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 12: 
Ανιχνευτές καπνού - Γραμ-
μικοί ανιχνευτές που λει-
τουργούν με ακτίνα φωτός 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17 

Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 17: 
Απομονωτές βραχυκυκλώ-
ματος 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18 

Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 18: 
Συσκευές εισαγω-
γής/εξαγωγής 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20 

Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 20: 
Αναρροφητικοί ανιχνευτές 
καπνού 

Πυρασφάλεια 
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9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21 

Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 21: 
Εξοπλισμός μετάδοσης συ-
ναγερμού και σημάτων προ-
ειδοποίησης για την ύπαρξη 
σφαλμάτων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25 
Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 25: 
Ραδιοζευκτά εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-16 

Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 16: 
Εξοπλισμός ελέγχου και 
ενδείξεων συναγερμού με 
φωνή 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-24 

Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 24: 
Μέρη συστημάτων συνα-
γερμού με φωνή - Μεγάφω-
να 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101-7 
Συστήματα ελέγχου καπνού 
και θερμότητας -Μέρος 7: 
Διατομές αγωγών καπνού 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101-8 

Συστήματα ελέγχου καπνού 
και θερμότητας -Μέρος 8: 
Διαφράγματα ελέγχου κα-
πνού 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15650 
Αερισμός κτιρίων - Πυρο-
διαφράγματα 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-23 

Συστήματα πυρανίχνευσης 
και συναγερμού -Μέρος 23: 
Διατάξεις συναγερμού - Ο-
πτικές Μέρος 23: Διατάξεις 
συναγερμού - Οπτικές δια-
τάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 1279-5 

Ύαλος για δομική χρήση - 
Μονάδες μονωτικών υαλο-
στασίων - Μέρος 5: Αξιολό-
γηση της συμμόρφωσης 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2 

Ύαλος για δομική χρήση - 
Υαλότουβλα δόμησης και 
επιστρώσεων - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συμμόρφω-
σης/ Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13101 

Βαθμίδες φρεατίων επίσκε-
ψης - Απαιτήσεις, σήμανση, 
δοκιμές και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13492 

Γεωσυνθετικά διαφράγματα 
- Απαιτούμενα χαρακτηρι-
στικά για χρήση στην κατα-
σκευή χώρων απόθεσης 
υγρών αποβλήτων, σταθ-
μών μεταφοράς ή δευτερεύ-
ουσας αποθήκευσης 
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 

Κανάλια αποστράγγισης σε 
ζώνες κυκλοφορίας πεζών 
και οχημάτων - Ταξινόμηση, 
σχεδιασμός και απαιτήσεις 
δοκιμών, σήμανση και αξιο-
λόγηση της συμμόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14396 
Σταθερές κλίμακες ανθρω-
ποθυρίδων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14680 
Συγκολλητικά για τα δίκτυα 
θερμοπλαστικών σωλήνων 
χωρίς πίεση - Προδιαγραφές 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14814 

Συγκολλητικά για τα συστή-
ματα πλαστικών σωληνώ-
σεων για ρευστά υπό πίεση 
-Προδιαγραφές 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14844 
Προκατασκευασμένα προϊό-
ντα από σκυρόδεμα -Οχετοί 
ορθογωνικής διατομής 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά 
τεμάχια από σκυρόδεμα 
άοπλο ή οπλισμένο ή ενι-
σχυμένο με ίνες χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 

Ανθρωποθυρίδες και φρεά-
τια επίσκεψης από σκυρό-
δεμα άοπλο ή οπλισμένο ή 
ενισχυμένο με ίνες χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

16 ETAG 023 
Προκατασκευασμένες κτι-
ριακές μονάδες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 024 

Εξαρτήματα και συμπαρο-
μαρτούντα υλικά για κατα-
σκευή κτιρίων με πλαίσια 
από σκυρόδεμα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 025 

Εξαρτήματα και συμπαρο-
μαρτούντα υλικά για κατα-
σκευή κτιρίων με μεταλλικά 
πλαίσια 

Κτιριακά έργα 
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1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΩΝ 

1. Αντικείμενο 

1.1 Κατά την εκτέλεση των διαφόρων εκσκαφών πιθανόν να αποκαλυφθεί αριθμός σωληνώσεων οι 
οποίες συναντούν την τάφρο σε διάφορα βάθη. Τέτοιες σωληνώσεις μπορεί να είναι αγωγοί ύδρευ-
σης, αποχέτευσης, αερίου κλπ σε λειτουργία, για τους οποίους πρέπει να αποφευχθούν οποιεσδή-
ποτε βλάβες σε όλο το διάστημα εκτέλεσης των έργων. 

1.2 Εκτός από τις σωληνώσεις πιθανόν να συναντηθούν καλώδια της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε., κλπ, το-
ποθετημένα ή όχι μέσα σε προστατευτικές σωληνώσεις. Επίσης θα απαιτηθούν αντιστηρίξεις σε 
στύλους (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., σηματοδοσίας κλπ). 

1.3 Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στα μέτρα προστασίας των παραπάνω σωληνώσεων και κα-
λωδίων και όχι στην επιβάρυνση του έργου εξαιτίας καθυστερήσεων, η οποία καλύπτεται και συ-
μπεριλαμβάνεται στην δαπάνη των κύριων εργασιών, δηλαδή των χωματουργικών και της κατα-
σκευής του αγωγού. 

 

2. Τρόπος στήριξης και εργασίας 

2.1 Στη θέση κάθε σωλήνωσης που εντοπίζεται, οι εκσκαφές της τάφρου με όποιο τρόπο και αν γί-
νονται θα συνεχισθούν από τις δύο πλευρές της σωλήνωσης, ενώ θα αφεθεί άθικτο αρκετό πλάτος 
εδαφικής ζώνης για την ασφάλεια των κατασκευών, (περίπου 0,5μ από κάθε μεριά και σε βάθος μέ-
χρι τον πυθμένα της τάφρου). Το τμήμα αυτό του εδάφους που αφήνεται θα εκσκαφεί με χέρια και 
ύστερα από την κατασκευή της προσωρινής στήριξης της σωλήνωσης όπως περιγράφεται στη συ-
νέχεια. 

2.2 Θα γίνει προσεκτική αποκάλυψη της σωλήνωσης μέχρι τη στάθμη έδρασης και θα ακολουθήσει 
η στήριξη. Στην αρχή η στήριξη θα γίνει με ανάρτηση. Για τον λόγο αυτό πάνω στη σωλήνωση θα 
τοποθετηθούν τουλάχιστο δύο δοκάρια ικανοποιητικής αντοχής για την ανάρτηση της σωλήνωσης 
που μπορεί να είναι είτε καδρόνια από ανθεκτική ξυλεία με διατομή τουλάχιστο 8εκ * 8εκ είτε χαλυ-
βδοσωλήνες ή άλλο υλικό. Η αντοχή των δοκαριών πρέπει να είναι τόση ώστε να μπορούν να φέ-
ρουν το βάρος της σωλήνωσης και ταυτόχρονα να φέρουν το βάρος του εργάτη που τυχόν θα στη-
ριχθεί προσωρινά σ' αυτά κατά την εκτέλεση των εργασιών, χωρίς κίνδυνο να σπάσουν ή να υπο-
χωρήσουν αισθητά, με αποτέλεσμα να προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στη σωλήνωση. Η στήριξη 
των δοκών που αναφέρθηκαν πρέπει να είναι σταθερή στα άκρα τους πάνω σε κοινή βάση έδρασης 
από ξύλινους τάκους ή άλλο υλικό, με την οποία θα προσδένονται ή θα καρφώνονται για να δη-
μιουργηθεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους και αποφυγή οποιαδήποτε μετακίνησης. Αν χρειασθεί 
θα δημιουργηθούν κατάλληλες υποδοχές (φωλιές) για την στήριξη των δοκών. Οι σχετικές μικροεκ-
σκαφές ή άλλες εργασίες καλύπτονται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 

2.3 Μετά την τοποθέτηση των δοκών ανάρτησης περνιούνται κάτω απ' τη σωλήνωση και κάθετα σ' 
αυτήν κατάλληλα υποθέματα σε επαφή τα οποία δένονται στις άκρες τους με αυτήν με χοντρό σύ 
μα. Κατά κανόνα τα παραπάνω υποθέματα θα είναι τρία, ένα στο μέσο και δύο στις πλευρές της τά-
φρου. 

2.4 Αν οι αγωγοί που πρόκειται να στηριχθούν, αποτελούνται από πηλοσωλήνες ή τσιμεντοσωλήνες 
μικρού μήκους, τότε το κάθε τεμάχιο θα αναρτηθεί ιδιαίτερα. Αν η φύση της σωλήνωσης επιτρέπει 
την πλήρη αποκάλυψη χωρίς κίνδυνο μπορεί να τοποθετηθεί μόνο ένα υπόθεμα κάτω από τον αγω-
γό σ' όλο το πλάτος της τάφρου και στη συνέχεια πρόσδεσή του στις δοκούς στήριξης. 

2.5 Διευκρινίζεται ότι τα υποθέματα δεν πρέπει να παραλείπονται ακόμα και αν το υλικό της σωλή-
νωσης επιτρέπει την απευθείας πρόσδεση με σύρμα κι αυτό για να προστατεύεται η σωλήνωση  
στην κάτω πλευρά κατά την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών, (αποπεράτωση εκσκαφών, τοπο-
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θέτηση του αγωγού που πρόκειται να εγκατασταθεί κλπ). Επίσης η ανάρτηση και η πρόσδεση των 
συρμάτων πρέπει να είναι ισχυρή και ομοιόμορφα τανυσμένη αλλά όχι υπερβολικά ώστε να απο-
φευχθεί οποιαδήποτε περίπτωση μετακίνησης ή καταπόνησης των στηριζόμενων σωληνώσεων. 

2.6 Σε περιπτώσεις που συναντιούνται μεταλλικοί αγωγοί ύδρευσης δεν χρειάζεται ιδιαίτερη στήριξη 
εκτός από τα συνηθισμένα μέτρα ασφάλειας που ανάγονται στις γενικές ευθύνες του αναδόχου, χω-
ρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

2.7 Για τις αντιστηρίξεις στύλων ξύλινων, μεταλλικών ή από σκυρόδεμα, όταν υπάρχει φόβος κατα-
στροφής τους από γειτονικές εκσκαφές, θα χρησιμοποιηθούν γνωστές μέθοδοι και υλικά (ξυλεία, 
σύνδεσμοι κλπ), σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 της προδιαγραφής των εκ-
σκαφών.  
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2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕ-
ΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Αντικείμενο 

Οι εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν στην περίπτωση συνάντησης αγωγών 
κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) σε λειτουργία. 

 

2. Εφαρμοστέες προδιαγραφές 

Οι καθοριζόμενες στο παρόν άρθρο προδιαγραφές 

 

3. Ορισμοί 

3.1 «Αντιμετώπιση συνάντησης αγωγών οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ) σε λειτουργία» νοού-
νται οι εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν στην περίπτωση συνάντησης κατά 
την διάρκεια της πάσης φύσεως εκσκαφών (Γενικών και θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων) τέ-
τοιων αγωγών και οι εξ αυτών επί πλέον δαπάνες του Αναδόχου που εκφράζονται σαν πρόσθετη 
τιμή των εκσκαφών, λόγω των δυσχερειών τους από τους συναντώμενους αγωγούς. 

3.2 «Αγωγοί» γενικά νοούνται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώμενοι αγωγοί εταιρειών 
ή και οργανισμών κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), οποιασδήποτε διαμέτρου και είδους περιβλήματος, σε 
οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και με οποιαδήποτε κατεύθυνση. Σαν «αγωγοί» 
νοούνται επίσης και οι συναντώμενοι αρδευτικοί αύλακες υπερκείμενοι της επιφανείας του εδάφους 
ή σκαφτοί με ή χωρίς επένδυση. 

3.3 «Αγωγοί σε λειτουργία» νοούνται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή που κατά τη 
διάρκεια των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση «σε λειτουργία» δεν αναιρείται από 
τυχόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού. 

3.4 «Μετατοπιζόμενοι αγωγοί» νοούνται οι κατασκευαζόμενοι σε άλλη θέση οπότε το εμπίπτον στις 
περιοχές τμήμα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες αγωγοί που χρήζουν ανακα-
τασκευής, λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. 

3.5 «Γνωστοί αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές μελέτες της 
επιρροής των κατασκευαζόμενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασης της λειτουργίας 
τους ή και επαύξησης των δυνατοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε αυξημένες σημερινές ή και 
μελλοντικές ανάγκες. 

3.6 «Άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι ως άνω μελέτες 
αποκατάστασης της λειτουργίας τους. 

 

4. Ειδικά χαρακτηριστικά των εργασιών 

4.1 Για κάθε συναντώμενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εμπίπτει στις εκσκαφές του έργου 
ή γειτονεύει με αυτές, ο Ανάδοχος με μέριμνα και δαπάνη του υποχρεούται: 

α. Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψομετρική του θέση. 

β. Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού 

γ. Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» - κατά περίπτωση - τη διατήρησή του ή τη μετατόπισή 
του ή να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισμό με την ανευρεθείσα 
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κατάσταση (ύπαρξη τυχόν νέων εμποδίων που δεν έχουν παρθεί υπόψη στη μελέτη, διαφορετική 
υψομετρική και οριζοντιογραφική θέση κλπ). 

δ. Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις με τον οικείο Ο.Κ.Ω. για όλα τα παραπάνω και ιδιαίτερα για να 
αναφερόμενα στο εδάφιο (γ). 

ε. Να ενημερώσει έγκαιρα για όλα τα παραπάνω την Υπηρεσία. 

 

4.2 Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα πλαίσια φυσικά της 
αξιολόγησης της δοθείσας λύσης της μελέτης σε συσχετισμό με την ανευρεθείσα πραγματική κατά-
σταση, θα πρέπει να λαμβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση με τον οικείο Ο.Κ.Ω. και την Υπηρεσία, 
απόφαση ως προς την τύχη του. Η απόφαση αυτή εναλλακτικά μπορεί να είναι: 

α. Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και κατασκευών 
χωρίς να μετατοπισθεί, ή με μικρή μετατόπιση (αν τούτο είναι δυνατόν). 

β. Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς μετατόπιση, ή με μικρή μετατόπιση (αν είναι δυνατή), σ΄ όλη 
τη διάρκεια των εργασιών με μικρές μόνον διακοπές στης λειτουργίας του. 

γ. Να μετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εμπίπτον στις περιοχές εκ-
σκαφών τμήμα του θα εγκαταλειφθεί. 

δ. Να ανακατασκευαστεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του χαρακτηριστικών. 

Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα γνωστό και 

αποδεκτό από τον οικείο Ο.Κ.Ω. 

 

5. Τεχνικές και συμβατικές προδιαγραφές υλικών και εργασίας 

5.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τρόπος κατασκευής για την περίπτωση αγωγών που θα μετα-
τοπισθούν 

5.1.1 Η σύνταξη (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους μελέτης μετατόπισης τόσο των 
«αγνώστων αγωγών» όσο και των «γνωστών αγωγών» αν, γι’ αυτούς, προκύψουν νέα στοιχεία από 
την ανευρεθείσα επί τόπου πραγματική κατάσταση, που επιβάλλουν αναπροσαρμογή της υπάρ-
χουσας μελέτης. Η υποχρέωση σύνταξης της ως άνω αναπροσαρμογής της μελέτης «γνωστών α-
γωγών» περιλαμβάνει, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, και τυχόν τμήματα του μετατοπιζόμενου αγω-
γού πέραν των γεωγραφικών ορίων της συμβατικής αρχής και πέρατος του «γνωστού αγωγού». 

Σημειώνεται ότι οι ως άνω μελέτες συντάσσονται κατά κανόνα από τους αρμόδιους Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, 
ΟΤΕ κλπ), προτιμήθηκε όμως να συμπεριληφθεί η μέριμνα και δαπάνες της σύνταξης τους στις Υ-
ποχρεώσεις του Αναδόχου για τον καλύτερο συντονισμό και επιτάχυνση της κατασκευής του έργου. 
Φυσικά απαιτείται η σχετική σύμφωνη γνώμη και έγκριση του αρμόδιου Ο.Κ.Ω. 

5.1.2 Η κατασκευή «γνωστών και αγνώστων αγωγών» στη νέα θέση τους μαζί με τις συνδέσεις τους 
υπό την (πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των υπηρεσιών του οικείου Ο.Κ.Ω. Στις εργασίες της πα-
ρούσας παραγράφου περιλαμβάνονται και τα τυχόν αναγκαία «προσωρινά έργα» για την εξασφάλι-
ση της λειτουργίας των υπαρχόντων αγωγών κατά τη διάρκεια που θα γίνονται οι συνδέσεις των με-
τατοπιζομένων «γνωστών και αγνώστων αγωγών» , με τους υπάρχοντες αγωγούς, όπως επίσης και 
τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευσης του μετατοπιζομένου 
αγωγού, (επανεπίχωση, αποκατάσταση υπάρχοντος οδοστρώματος-πεζοδρομίων κλπ). 

Η κατασκευή των «γνωστών και αγνώστων αγωγών», μαζί με τα αντίστοιχα αναγκαία τμήματα 
«προσωρινών έργων» και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευ-
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σης των μετατοπιζομένων αγωγών αμείβεται σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 
(και με Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τα είδη εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο). 

Σημειώνεται εδώ ότι: 

α. Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του μήκους των «προσωρινών έργων» σε σχέση με την υπάρχουσα 
μελέτη «γνωστών αγωγών», τότε και οι επί πλέον εργασίες των «προσωρινών έργων» και των έρ-
γων αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης κατατάσσονται στις εργασίες των «αγνώστων 

αγωγών». 

β. Για ορισμένους «γνωστούς αγωγούς» των οποίων τα μετατοπιζόμενα τμήματα εκτείνονται σε με-
γάλα μήκη εκτός της κυρίας ζώνης κατασκευής των έργων της εργολαβίας, είναι δυνατόν να έχουν 
προσδιοριστεί ως «όρια έργου» που περιλαμβάνεται στη σύμβαση, κάποια ενδιάμεσα σημεία του 
μετατοπιζομένου τμήματος του «γνωστού αγωγού». Στην περίπτωση αυτή, στις υποχρεώσεις του 
αναδόχου του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή του μεταξύ των ορίων, τμήματος του «γνωστού 
αγωγού», ενώ τα εκτός των «ορίων έργου» τμήματα, θα αποτελούν υποχρέωση του Κυρίου του Έρ-
γου, ο οποίος μπορεί να προωθήσει την κατασκευή τους με σύσταση ανεξάρτητης(ων) εργολαβί-
ας(ων), ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αναλαμβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να ολοκλη-
ρώσει έγκαιρα την κατασκευή των σχετικών τμημάτων, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αντίστοιχα 
έγκαιρα και ο μετατοπιζόμενος «γνωστός αγωγός» 

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει εγκαίρως την ολοκλήρωση της 
μελέτης μετατόπισης για όλο το τμήμα (περιλαμβανομένων των τμημάτων που ευρίσκονται έξω από 
τα «όρια του έργου» μέχρι τα σημεία σύνδεσης με τον υπάρχοντα αγωγό, προκειμένου να είναι δυ-
νατή η κατασκευή του υπόλοιπου έργου από την (τις) άλλη(ες) εργολαβία(ες). 

Αν δεν γίνεται ιδιαίτερη διαφορετική αναφορά στους ειδικούς όρους δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ κλπ) ο 
ανάδοχος θα αμείβεται για τη σχετική μελέτη σύμφωνα με το εν ισχύει κώδικα αμοιβών μελετών. 

γ. Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (ΔΕΗ, ΟΤΕ) τις οποίες εκτελούν τα αρμόδια συνερ-
γεία των Ο.Κ.Ω., οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των «αγνώστων αγωγών» θα γίνονται 
από τον ανάδοχο του έργου. 

Όμως ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κατάτμηση των εργασιών των παραλ-
λαγών σημαντικών «αγνώστων αγωγών» και να εκτελέσει τμήμα τους, που δεν εμπίπτει στην κύρια 
ζώνη των έργων της εργολαβίας, με άλλη(ες) εργολαβία(ες), εφόσον αυτή η κατάτμηση δεν δη-
μιουργεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 

5.1.3 Ο μετατοπιζόμενος ή ανακατασκευαζόμενος αγωγός θα πρέπει να έχει: 

α. Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του μελετηθέντος αγωγού, σύμφω-
να με τη μελέτη των «γνωστών αγωγών», ή χαρακτηριστικά κατ΄ ελάχιστον ίδια με τα χαρακτηριστι-
κά του υπάρχοντος αγωγού, προκειμένου περί «αγνώστων αγωγών», εκτός αν ο οικείος Ο.Κ.Ω. ζη-
τήσει να γίνει ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» με αυξημένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τον υ-
πάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο μετατοπιζόμενος - ανακατασκευαζόμενος αγωγός να ανταποκρίνεται 
σε αυτά. 

β. Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του μελετηθέντος αγωγού, σύμφω-
να με τη μελέτη των «γνωστών αγωγών», ή λειτουργικότητα κατ΄ ελάχιστον ίδια με τη λειτουργικότη-
τα του υπάρχοντος αγωγού, προκειμένου περί «αγνώστων αγωγών», εκτός αν ο οικείος Ο.Κ.Ω. ζη-
τήσει να γίνει ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» με αυξημένη λειτουργικότητα σε σχέση με τον 
υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο μετατοπιζόμενος - ανακατασκευαζόμενος αγωγός να ανταποκρίνεται 
σε αυτή. 

γ. Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήμανση κλπ της αποδοχής του οικείου Ο.Κ.Ω. 
και της Υπηρεσίας. 
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5.1.4 Οι συνδέσεις του νέου (μετατοπισμένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται με άκρα επιμέλεια 
και, αν απαιτείται, με την παρεμβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν παρεμβάλλονται φρεάτια επί-
σκεψης οι συνδέσεις θα επισημαίνονται. 

5.1.5 Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια «ως κατασκευάσθη» 
επεκτείνεται και στην περίπτωση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και ο Ανάδοχος θα παραδώσει τέτοια σχέδια 
και στον οικείο Ο.Κ.Ω. 

5.1.6 Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό μετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν πριν από 
την έναρξη λειτουργίας του νέου μετατοπισμένου - ανακατασκευασμένου αγωγού. Στην περίπτωση 
που η εκτέλεση εργασιών και στην περιοχή του τμήματος του αγωγού που θα αχρηστευθεί είναι α-
παραίτητη λόγω χρονοδιαγράμματος, θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της παραγράφου 20.5.2 του παρό-
ντος. 

5.1.7 Αφού τεθεί σε λειτουργία ο μετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών στην πε-
ριοχή του αχρηστευθέντος (πλέον) τμήματος. 

Ειδικότερα: 

α. Για τα πάσης φύσης καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά) καθώς και τους πάσης φύσεως σω-
λήνες υδροδότησης, μεταφοράς υγρών και καυσίμων καθώς και αερίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
στην μετά πάσης προσοχής (ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε ζημιά των) απόληψη των εντός της 
εκσκαφής τμημάτων και παράδοση του υλικού τούτου στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου 
Ο.Κ.Ω., χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

β. Για τους αγωγούς ομβρίων και λυμάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια. Ωστόσο αν είναι δυνατή 
η απόληψη χρήσιμου υλικού ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σχετική προσπάθεια. Το απο-
λαμβανόμενο χρήσιμο υλικό θα μεταφέρεται και παραδίδεται στις γειτονικότερες αποθήκες του οικεί-
ου Ο.Κ.Ω. με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

5.2 Τρόπος εκτέλεσης εκσκαφών στην περιοχή αγωγών που είναι σε λειτουργία 

5.2.1 Οι εκσκαφές στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ.Ω. θα γίνονται με άκρα προσοχή, με πολύ ελαφρά 
μηχανήματα, ακόμα και με τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς και υπό τις οδηγίες 
τόσον της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, όσο και των αρμόδιων υπηρεσιών του οικείου Ο.Κ.Ω. 

5.2.2 Οι τυχόν αποκαλυπτόμενοι και αιωρούμενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή αντι-
στήριξης, θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται με κατάλληλα υποστηρίγματα (ξύλινα, σιδερένια, 
από σκυρόδεμα κλπ) κατά τρόπο, που να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους και η ομαλή λει-
τουργία τους, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και μελλοντικά μετά την τυχόν επαναπλή-
ρωση του σκάμματος. 

5.2.3 Για τους σοβαρούς αγωγούς, όπου απαιτείται (με πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν εντο-
λής της Επίβλεψης) και εφόσον δεν είναι προφανής η επάρκεια των μέσων υποστήριξης και αντι-
στήριξης, θα συντάσσεται ειδική μελέτη της υποστήριξης και αντιστήριξης των αγωγών. 

5.2.4 Κατά την επανεπίχωση του σκάμματος στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ.Ω. θα πρέπει να παίρ-
νονται όλα τα κατάλληλα μέτρα: 

α. για την ασφαλή έδραση των αγωγών 

β. για την επανεπίχωση με ειδικό κοκκώδες υλικό της “ζώνης αγωγού” και με χρήση κατάλληλων 
μέσων και μεθόδου εργασίες, όπως περιγράφεται στο άρθρο Γ-2 της Τ.Σ.Υ 

γ. για την υπόλοιπη επανεπίχωση του σκάμματος με τα κατά την εγκεκριμένη μελέτη κατάλληλα υλι-
κά. 

Επίσης θα κατασκευασθούν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα ειδικά προστατευτικά έργα, όπως π.χ. 
προστασία της άνω επιφάνειας με τούβλα ή με πλάκα σκυροδέματος κλπ. 



ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Α-
ΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

 
    Τεύχη Δημοπράτησης 

  Τεύχος 4.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

 

Σελίδα 

36  
 

 

5.2.5 Εάν απαιτηθεί πλάγια μετακίνηση εύκαμπτων αγωγών Ο.Κ.Ω., αυτή θα γίνεται με τη μέγιστη 
δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη 
των αγωγών Ο.Κ.Ω. 

5.2.6 Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισμέ-
νων ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να πάρει τις σχετικές άδειες. Η Επίβλεψη θα τον βοηθήσει με σχετική ενέργειά 
της, αλλά δεν αναλαμβάνεται ουδεμία ευθύνη από την Επίβλεψη ότι θα γίνει δυνατή η διακοπή της 
λειτουργίας ή και, αν γίνει αυτή η διακοπή, ποια θα είναι η διάρκεια της, ποια ώρα της ημέρας ή νύ-
χτας κλπ. Θα πρέπει επομένως ο ανάδοχος κατά την μόρφωση της προσφοράς του να θεωρήσει ότι 
κατά την κατασκευή όλοι οι συναντώμενοι αγωγοί θα βρίσκονται σε «λειτουργία». 

5.2.7 Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την μελέτη η κάλυψη (υπαρχόντων και 
διατηρουμένων στην θέση τους ) αγωγών Ο.Κ.Ω. με κατασκευές σκυροδέματος έτσι, ώστε να γίνεται 
δυσχερής η μελλοντική δυνατότητα επισκέψεως των αγωγών, και οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε 
απόσταση μικρότερη από 0,50μ από την προσκείμενη πλευρική παρειά ή 1,00μ από την άνω πα-
ρειά του υπάρχοντος υπόγειου αγωγού, ή μικρότερη από 2,00μ από την προσκείμενη πλευρά αρ-
δευτικού αύλακα, τότε θα παίρνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

α. Γίνεται εκσκαφή με ελαφρά μηχανικά μέσα ή/και με τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο αγωγός έως το 
βάθος που προσδιορίζεται στη μελέτη (αν δεν προσδιορίζεται στην μελέτη οι σωληνωτοί αγωγοί 
αποκαλύπτονται ως το μισό βάθος τους και οι θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί ως τη στάθμη της γενέσεως 
του θόλου). 

β. Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη ζημιές, ή αν 
έχει υποστεί, αυτές θα επιδιορθώνονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου 

γ. Επανεπιχώνεται με προσοχή και χρήση μόνο ελαφρών μηχανικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 
Γ- 2 της παρούσας Τ.Σ.Υ., ώστε να διαμορφωθεί σκάμμα με το γεωμετρικό σχήμα του προς κατα-
σκευή του έργου (πριν από την εκσκαφή επιθεωρήσεων). Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα 
γίνεται με χρήση ξυλοτύπων. 

δ. Σε περίπτωση που μεταβιβάζονται πρόσθετα μεγάλα φορτία από τις νέες κατασκευές (π.χ. βάθρα 
γεφυρών, υψηλά επιχώματα), τότε, πάνω από τη ζώνη του αγωγού, η επανεπίχωση θα γίνεται κατά 
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ελαστικότητα κάτω από την κατασκευή από σκυρόδε-
μα, για να αποφευχθεί η μεταφορά φορτίων από την υπερκείμενη κατασκευή στον υποκείμενο αγω-
γό. 

Όταν η κατασκευή από σκυρόδεμα πλησιάζει σε πολύ μικρή απόσταση στον υποκείμενο ή περιβαλ-
λόμενο αγωγό, τότε θα πρέπει να πληρώνεται η μεσολάβηση κατάλληλων αγωγών μεταξύ του σκυ-
ροδέματος και του αγωγού, με την οποία θα εξασφαλίζεται ότι δεν μεταφέρονται τα προαναφερθέντα 
μεγάλα φορτία στον αγωγό (π.χ. θα χρησιμοποιείται στρώση διογκωμένης πολυστερίνης κατάλλη-
λου πάχους κλπ). 

ε. Σε περίπτωση που πρόκειται περί μόνιμης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη του αγωγού ή αρ-
δευτικού αύλακα, η μόνιμη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά την πρόοδο των εκσκαφών. 

 

6. Εργασίες του τιμολογίου που προδιαγράφονται σε αυτό το άρθρο 

6.1 Πρόσθετη τιμή των πάσης φύσεως εκσκαφών λόγω των δυσχερειών τους από συναντώμενους 
αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία. 

Η εργασία περιλαμβάνει: 

α. Την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών μετατόπισης ή και αναπροσαρμογής των αγωγών, 
όπως επίσης και των τυχόν μελετών αντιστήριξης και υποστήριξης των σοβαρών αγωγών. 
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β. Όλες τις συνεννοήσεις, διαδικασίες κλπ για την λήψη των απαιτούμενων σχεδίων, αδειών, εγκρί-
σεων κλπ από τα αρμόδια Ο.Κ.Ω. 

γ. Τη σύνταξη σχεδίων αποτύπωσης των συναντώμενων αγωγών ή οχετών υπό κατάλληλη κλίμακα 
και με τα προδιαγραφόμενα στοιχεία βάσει των οποίων θα γίνει και η επιμέτρηση των εργασιών (βλ. 
και παράγρ. 7.1.1.γ). 

δ. Την αντιμετώπιση όλων των δυσχερειών εκσκαφής, λόγω της συνάντησης «γνωστών ή αγνώ-
στων αγωγών» Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία και ειδικότερα: 

− Την ανάγκη διενέργειας των εκσκαφών μόνο με χρήση ελαφρών μηχανικών μέσων ή ακόμη και με 
τα χέρια, για να αποφευχθεί ή βλάβη των υπαρχόντων αγωγών Ο.Κ.Ω. 

− Την αδυναμία ή απαγόρευση χρήσης μηχανικών μέσων για την αποκομιδή των προϊόντων εκσκα-
φής, οπότε αυτή (αποκομιδή) θα πρέπει να γίνεται με διαδοχικές αναπετάσεις με το φτυάρι μέχρις 
απομακρύνσεως από την περιοχή των αγωγών 

ε. Την αντιμετώπιση όλων των δυσχερειών εκσκαφής λόγω χορήγησης σχεδίων των αγωγών ελλι-
πών ή και ανακριβών. Έτσι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διενεργεί τις εκσκαφές με μεγάλη 
προσοχή ως εάν υπήρχαν και άλλοι αγωγοί ή οχετοί που δεν φαίνονται στα σχέδια. 

στ. Τα υλικά και την εργασία αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, συμπεριλαμβανομένης της 
φθοράς ξυλείας και τυχόν τροποποίησης του συστήματος αντιστήριξης των παρειών ορυγμάτων κα-
τά τρόπο συμβιβαστό με τους συναντώμενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. 

ζ. Την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα γίνουν στους αγωγούς (ακόμα και στην περίπτωση της 
ως άνω παραγράφου ε) κατά την εκσκαφή ή κατά την τυχόν επανεπίχωση του σκάμματος ως και 
την αποκατάσταση της στήριξης επικάλυψης και προστασίας των αγωγών. 

 

7. Επιμέτρηση και πληρωμή 

7.1 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από συναντώμενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. σε λει-
τουργία. 

7.1.1 Επιμέτρηση 

α. Οι δυσχέρειες από την συνάντηση, κατά την διάρκεια των πάσης φύσεων εκσκαφών, αγωγών 
Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία εκφράζονται σε «πρόσθετη τιμή» αυτών των εκσκαφών και θα επιμετρώνται σε 
όγκο εκσκαφών σε μ3 , που περιβάλει τους συναντώμενους αγωγούς. 

β. Αυτός ο όγκος εκσκαφών που θα επιμετράται για πληρωμή θα ορίζεται ως ακολούθως: 

Ι. Μήκος αγωγού θα είναι αυτό στο οποίο θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο οι εργασίες εκσκαφών 
του έργου, όσο και οι εκσκαφές στα πρόσθετα τμήματα στα οποία θα εκτελέσει εργασίες μετατόπι-
σης - ανακατασκευής αγωγών, που ευρίσκονται στη ζώνη επιρροής υπαρχόντων αγωγών. 

ΙΙ. Πάνω επιφάνεια θα ορίζεται μέχρι ένα μέτρο (1,00μ) ψηλότερα από τη στάθμη της πάνω επιφά-
νειας του αγωγού. Για αγωγούς που μέσα στην έκταση του σκάμματος έχουν διαφορετική πάνω 
στάθμη, η μορφή της πάνω επιφάνειας θα θεωρείται βαθμιδωτή με οριζόντια τμήματα και κατακόρυ-
φο σκαλοπάτι. Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε συνδυασμό με την επάνω επιφάνεια 
του αγωγού. 

Και για τα σκαλοπάτια αυτά θα προσαυξάνεται ο όγκος σύμφωνα με τον κανόνα της επόμενης πα-
ραγράφου. Διευκρινίζεται ότι όταν επικαλύπτονται οι ζώνες που επηρεάζουν δύο αγωγοί στο αντί-
στοιχο τμήμα ισχύει η υψηλότερη πάνω επιφάνεια. 
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ΙΙΙ. Πλάτος που επηρεάζεται από τις δυσχέρειες θα ορίζεται για οποιαδήποτε κατεύθυνση αγωγού 
σχετικά με το σκάμμα, το πλάτος του αγωγού που συναντιέται προσαυξημένο και από τις δύο πλευ-
ρές κατά 0,25μ (25 εκ. σε κάθε πλευρά). 
Όταν συναντηθούν αγωγοί με ελεύθερη μεταξύ τους οριζόντια απόσταση μικρότερη από 
0,25+0,25=0,50μ τότε η προσαύξηση και για τους δύο αγωγούς δεν θα είναι αθροιστικά μεγαλύτερη 
από το πλάτος που πραγματικά υπάρχει. 
IV. Κάτω επιφάνεια θα υπολογίζεται η πραγματική επιφάνεια εκσκαφής σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη που θα φτάνει το πολύ μέχρι δύο μέτρα (2,00μ) χαμηλότερα από τη στάθμη της κάτω επιφά-
νειας έδρασης του αγωγού. 
Για συναντώμενους παράλληλους αγωγούς με διαφορετική κάτω στάθμη έδρασης, η μορφή της κά-
τω επιφάνειας θα καθορίζεται όπως προβλέπεται και για την πάνω επιφάνεια. 
V. Από τον όγκο που προκύπτει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα παραπάνω εδάφια (I), (II), (III) 
και (IV) θα αφαιρείται ο όγκος των αγωγών ή οχετών Ο.Κ.Ω. και το αποτέλεσμα θα εκφράζει την ε-
πιμετρούμενη για πληρωμή ποσότητα. 
γ. Η σχετική επιμέτρηση που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο θα συνοδεύεται και από υψομετρική 
οριζοντιογραφία των αγωγών σε κλίμακα 1:500 ( ή ακόμα λεπτομερέστατα σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 
όταν η πυκνότητα ή άλλα χαρακτηριστικά των αγωγών το απαιτήσουν) και από χαρακτηριστικές το-
μές κλπ, στις οποίες θα δίνονται τα χαρακτηριστικά των αγωγών που συναντιόνται (διάμετροι, υλικό 
κατασκευής εξωτερικού περιβλήματος, αναγνώριση Ο.Κ.Ω. , υψόμετρο του ανώτερου και κατώτερου 
σημείου των αγωγών, πλάτος αγωγών κλπ). 
δ. Οι εκσκαφές επιθεώρησης (Αρ. 20.5.2.7) επιμετρώνται και αμείβονται τόσο με το οικείο άρθρο 
Τιμολογίου «Εκσκαφές Θεμελίων» όσο και με την πρόσθετη αποζημίωση του άρθρου «Πρόσθετη 
τιμή λόγω δυσχερειών από συναντώμενους αγωγούς ΟΚΩ σε λειτουργία». 
7.1.2 Πληρωμή 
α. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο 
παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 20.6.1.α έως και ζ. 
β. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται επίσης οι επί πλέον δαπάνες από: 

− Δυσχέρειες προσέγγισης υλικών και μηχανημάτων. 

− Δυσχέρειες λειτουργίας μηχανημάτων που μπορεί να φθάνουν και μέχρι πλήρους απαγόρευσης 
της λειτουργίας τους. 

− Δυσχέρειες ανάκτησης των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τις αντιστηρίξεις των παρειών των 
σκαμμάτων που μπορεί να φθάσουν και μέχρι ολικής απώλειας τους. 

− Τυχόν καθυστερήσεις της εργασίας από την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών εκσκα-
φής από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ενδιαφερομένων Ο.Κ.Ω. (στις οποίες καθυστερήσεις θα 
περιλαμβάνονται και οι τυχόν καθυστερήσεις προσέλευσης του εποπτεύοντος προσωπικού των 
Ο.Κ.Ω. ή και η εργασία αυτού του προσωπικού σύμφωνα με το ωράριο της Υπηρεσίας του, πράγμα-
τα που επηρεάζουν την απόδοση της εκτέλεσης των εργασιών, όταν θα υποβληθεί από τους ενδια-
φερόμενους Ο.Κ.Ω. η απαίτηση να παρευρίσκεται υπάλληλος τους κατά την διάρκεια της εκτέλεσης 
των εργασιών κλπ). 
γ. Τέλος, στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες για την προσκόμιση, χρήση και 
αποκόμιση των απαιτουμένων μηχανικών μέσων εργαλείων και οργάνων, την προμήθεια των απαι-
τούμενων υλικών και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής και με οποιοδήποτε μέσο, τη διενέργεια 
ελέγχων και δοκιμών, τα έξοδα αδειών, την απασχόληση του επιστημονικού και εργατοτεχνικού 
προσωπικού, όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω κι αν δεν προδιαγράφεται ρητά αλλά είναι ανα-
γκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

δ. Διευκρινίζονται και τα εξής: 

Ι. Με την πρόσθετη αυτή τιμή ο Ανάδοχος, όπως είναι ευνόητο, αποζημιώνεται μόνον για τις επί 
πλέον δυσχέρειες των πάσης φύσεως εκσκαφών, όπως αναπτύσσονται στο παρόν άρθρο, ενώ για 
τις λοιπές   εργασίες κατασκευής νέων αγωγών ή και αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης 
όπως επίσης και κάθε άλλης συναφούς εργασίες της ζώνης αγωγών και μεταβατικών επιχωμάτων, 
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επίχωση της περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγού με υλικά επανεπίχωσης, τυχόν ειδικά προστατευ-
τικά έργα που απαιτούν οι διάφοροι Ο.Κ.Ω., όπως προστασία της άνω επιφάνειας με τούβλα, με 
πλάκα σκυροδέματος ή με ειδικές ταινίες κλπ) , θα αμείβεται σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς 
του ή με Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις εργασίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό, εκτός εάν η ανάγκη κατα-
σκευής ή και αποκατάστασης τους ανέκυψε από υπαιτιότητα του Αναδόχου οπότε η δαπάνη τους 
περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου και ο Ανάδοχος δεν αποζημιώνεται ιδιαί-
τερα για αυτές. 

ΙΙ. Η πρόσθετη αυτή τιμή ισχύει και για τις εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τομών για τον εντοπι-
σμό δικτύων Ο.Κ.Ω., όπως επίσης και για τις εκσκαφές τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και οχετών 
σε υπάρχουσα οδό, κάτω από σύγχρονη διερχόμενη κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 

ΙΙΙ. Η παρούσα πρόσθετη τιμή δεν χορηγείται για την περίπτωση συνάντησης εναερίων αγωγών 
Ο.Κ.Ω. (π.χ. αγωγών ΔΕΗ), ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να δημιουρ-
γηθούν στην εκτέλεση των εργασιών. 

IV. Όμοια δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες πλαγιοκίνησης των υπαρχόντων αγωγών ή/και κατα-
σκευής νέων αγωγών.  
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3. ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΟΜΗΜΕ-
ΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙ-
ΦΑΝΕΙΑΣ 

1. Γενικά 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην πλήρη κατασκευή αγωγών ελεύθερης ροής αποχε-
τεύσεως ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες, με δομημένο τοίχωμα και λεία εσωτερική και αυλα-

κωτή εξωτερική επιφάνεια, κλάσης ακαμψίας δακτυλίου SN  8 KN/m2. 

Οι αγωγοί καθώς και από το ίδιο υλικό ειδικά τεμάχιά τους θα είναι από άποψη ποιότητας, διαστά-
σεων και αντοχής σύμφωνοι με τις διατάξεις των σχετικών Ελληνικών Πρότυπων Προδιαγραφών, 
δηλαδή προς το Ελληνικό πρότυπο Ε.Λ.Ο.Τ. 1169.3, σε περίπτωση δε ασάφειάς ότι είναι σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13476 Τύπος Α2 και με τις Προδιαγραφές DIN 16961 μέρος Α και 
μέρος Β ή τις ISO 9971 και ISO 9969. 

Στις προς εκτέλεση εργασίες δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές των ορυγμάτων εγκαταστάσεως των 
αγωγών και των φρεατίων και οι επιχώσεις τους μετά την πλήρη εγκατάσταση και παραλαβή των 
αγωγών, εκτελούμενες σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

2. Ποιότητα Υλικών 

Ο Εργολάβος υποχρεούται να υποβάλλει τεχνική έκθεση, όπου θα αναφέρει τον κατασκευαστή του 
οποίου θα χρησιμοποιήσει τα προϊόντα. 

Στην τεχνική έκθεση θα επισυναφθούν πιστοποιητικά για την επιτυχή εκτέλεση παρομοίων έργων με 
τα προϊόντα του συγκεκριμένου κατασκευαστή, πιστοποιητικά έγκυρου εργαστηρίου ότι τα προϊόντα 
αυτά συμφωνούν με τις διατάξεις των Ελληνικών Προτύπων Προδιαγραφών, δηλαδή προς το Ελλη-
νικό πρότυπο ΕΛOΤ 1169.3, σε περίπτωση δε ασάφειάς ότι είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρό-
τυπο ΕΝ 13476 Τύπος Α2 και με τις προδιαγραφές DIN 16961 μέρος Α και μέρος Β ή τις ISO 9971 
και ISO 9969. Επιπλέον θα προσκομισθούν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν τη δοκι-
μότητα των προτεινομένων υλικών και τη σχετική εμπειρία του κατασκευαστή. 

 

3. Παραλαβή Σωλήνων 

Η έγγραφη αποδοχή από την Υπηρεσία του υλικού που πρότεινε ο Εργολάβος συνιστά αυτόματα  
και εξουσιοδότησή του για να παραγγείλει το υλικό στο εργοστάσιο που έχει δηλώσει ότι θα συνερ-
γαστεί και που στο εξής θα καλείται «Κατασκευαστής». Κατασκευαστής μπορεί να είναι και ο ίδιος ο 
Εργολάβος. 

Ο Εργολάβος θα φροντίσει για την παροχή πλήρους ελευθερίας επισκέψεως, παρακολουθήσεως 
και ελέγχου της κατασκευής των σωλήνων στον Επιβλέποντα ή σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό του. 

Η παραλαβή του υλικού θα γίνεται ως εξής : 

Η Υπηρεσία θα αναθέσει έγκαιρα σε ειδικευμένο οίκο ή πρόσωπο την παρακολούθηση και τον έλεγ-
χο της κατασκευής σε όλες τις φάσεις. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει τις παρακάτω δοκιμές: 

• Δοκιμή ακαμψίας δακτυλίου (ring stiffness) μικρής και μακράς διαρκείας σύμφωνα με το ΕΝ ISO 
9969 με απαίτηση SN _ 8 KN/m2. 

• Δοκιμή σε κρούση σύμφωνα με το ΕΝ 744. 
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• Δοκιμή παραμόρφωσης δακτυλίου (ring flexibility) σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 13476. 

Αν τα αποτελέσματα του ελέγχου σχετικά με τις ανοχές των διαστάσεων, τη μηχανική αντοχή, κλπ 
είναι ικανοποιητικά, τα υλικά της ομάδας που θεωρείται εκπροσωπούμενη από τα δείγματα και τα   
δοκίμια που εξετάζονται κάθε φορά σημαίνονται κατάλληλα από τον ασκώντα τον έλεγχο. Τα υλικά 
που δεν δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα δεν γίνονται δεκτά για αποστολή στο Εργοτάξιο. 

Στην περίπτωση όπου προκύψουν αμφιβολίες για τα αποτελέσματα των δοκιμασιών στο εργοστά-
σιο, ο Επιβλέπων μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση και άλλων σποραδικών δοκιμών, με φροντίδες και 
έξοδα του Εργολάβου, σε υλικά που μεταφέρονται στο εργοτάξιο για τοποθέτηση. Οι δοκιμασίες θα 
γίνονται στο εργαστήριο Αντοχής Υλικών του Ε.Μ.Π. ή άλλου αναγνωρισμένου που θα εγκρίνει ο 
Επιβλέπων. 

Σε περίπτωση όπου οι σποραδικές δοκιμές δεν δώσουν, κατά την κρίση του Επιβλέποντα, ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα, μπορεί να ζητηθεί επανάληψη της λεπτομερούς δοκιμασίας σε έτοιμα υλικά 
και σε εργαστήριο της επιλογής του Επιβλέποντα. 

Για το σκοπό αυτό ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει με έξοδά του τα προς έλεγχο υλι-
κά. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχουν θα κρίνουν οριστικά την καταλληλότητα των υλικών, ή τη μερική ή 
την ολική απόρριψή τους. Στην τελευταία περίπτωση ο Εργολάβος υποχρεώνεται να προμηθευθεί 
νέα υλικά από διαφορετικό κατασκευαστή. 

Τα έξοδα των πρόσθετων αυτών δοκιμών, καθώς και οι καθυστερήσεις της προόδου των έργων 
από την επανάληψη της διαδικασίας των ελέγχων δεν βαρύνουν τον Εργολάβο, αν ο δεύτερος αυ-
τός έλεγχος αποδείξει ότι τα μεταφερθέντα ή τα προς μεταφορά υλικά έχουν καλώς. 

Όλοι οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν ανεξίτηλη επισήμανση των ακολούθων 
στοιχείων: 

• της εξωτερικής ονομαστικής διαμέτρου. 

• του ονομαστικού πάχους τοιχώματος ή της σειράς και 

• του υλικού και του ονόματος ή σήματος του κατασκευαστή. 

 

4. Ειδικοί όροι κατασκευής 

Οι σωλήνες θα εδράζονται και θα επικαλύπτονται με άμμο, σε πάχη που φαίνονται στα σχέδια της 
μελέτης. 

Όλοι οι αγωγοί θα τοποθετούνται επακριβώς, σε οριζοντιογραφία και υψομετρικά, στις θέσεις που 
προβλέπονται από τη μελέτη και τα σχέδια. Κατά την εκσκαφή των ορυγμάτων και τη μόρφωση του 
πυθμένα θα τοποθετούνται στο μορφωθέντα πυθμένα πάσσαλοι, ξύλινοι ή σιδηροί, ανά αποστάσεις 
3,0 μ. Οι κεφαλές των πασσάλων θα βρίσκονται στην υπό της μελέτης προβλεπόμενη θέση εδρά-
σεως του αγωγού. 

Επιφανειακά και πάνω από τα ορύγματα θα τοποθετηθούν πάνω σε ισχυρούς πασσάλους αλφαδο-
πήχες, ανά αποστάσεις 30 μ. περίπου, όπως και στις αλλαγές κλίσεων ή στις θέσεις των φρεατίων. 
Η άνω επιφάνεια των αλφαδοπήχεων θα δίνει την προβλεπόμενη από τη μελέτη κλίση για κάθε τμή-
μα και από τις αλφαδοπήχεις αυτές θα μετράται το βάθος εδράσεως των σωλήνων. Η κατασκευή 
των αγωγών θα αρχίζει από το χαμηλότερο σημείο προς το υψηλότερο. 
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4. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟ-
ΤΗΤΑΣ (HIGH DENSITY POLYETHYLENE – HDPE) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΕΥ-
ΣΤΩΝ ΜΕ ΠΙΕΣΗ 

1. Αντικείμενο  

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στους σωλήνες και στα εξαρτήματα που θα κατασκευαστούν από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) για μεταφορά ρευστών με πίεση.  

Η κατασκευή των σωλήνων πραγματοποιείται κατά ISO/DIS 4427 DIN 8074, DIN 8075, DIN 53455 
CEN: ΤC 155/WG  12/20.1/N110 TC 155/20.2/N 1002.REV.  PrEN 12201. Στην παρούσα περίπτω-
ση η εξωτερική διάμετρος και το πάχος των σωλήνων θα είναι κατά prEN 12201 - 2, ανταποκρινόμε-
νοι στην τρίτη γενιά (σ80, MRS10, PE100) και για πίεση CEN - PN10.  

 

2 . Κατασκευαστικά 

2.1 Πρώτες ύλες  

2.1.1 Οι σωλήνες θα κατασκευαστούν από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που περιέχει αντιο-
ξειδωτικές ουσίες απαραίτητες για την αντοχή των σωλήνων. Η πρώτη ύλη του πολυαιθυλενίου είναι 
πολυμερές του αιθυλενίου με χημικό τύπο (CH2 - CH2)ν και ειδικές συνθήκες πολυμερισμού παρά-
γουν μια ποικιλία ρητινών πολυαιθυλενίου (PE) με διαφορετικές ιδιότητες. Οι πρώτες ύλες θα αντα-
ποκρίνονται και προς τις διεθνείς προδιαγραφές ISO DTR 9080. Η πρώτη ύλη για τους σωλήνες θα 
γίνεται αποδεκτή σε έτοιμα τυποποιημένα τεμάχια που παράγονται απευθείας από τις αντίστοιχες 
βιομηχανίες πετροχημικών. Πρόσθετα υλικά επιτρέπονται μόνο για την διευκόλυνση της κατασκευής 
του αγωγού, για παραγωγή στερεού αγωγού, μακράς διάρκειας ζωής, άρτιας εμφάνισης και μηχανι-
κής αντοχής.  

2.1.2 Το υλικό της πρώτης ύλης θα έχει πιστοποιηθεί για την καταλληλότητα του 
από τον αντίστοιχο Επίσημο Οργανισμό της Χώρας όπου παράγεται. Η πιστοποίηση 
αυτή χορηγείται στο εργοστάσιο παραγωγής είτε απευθείας από τον Επίσημο 
Οργανισμό, είτε μέσω του εργοστασίου παραγωγής της πρώτης ύλης των 
πετροχημικών.  
2.1.3 Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του υλικού στην περίπτωση που είναι 
γνωστή η σύστασή του και ανταποκρίνεται στις βασικές διεθνείς ή Ελληνικές 
προδιαγραφές.  
2.1.4 Η πρώτη αυτή ύλη του πολυαιθυλενίου αποδίδει στους σωλήνες και στα 
εξαρτήματα τρεις κατηγορίες πολυαιθυλενίου:  

✓ πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 

✓ πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας (MDPE). 

✓ πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE, LLDPE). 

 

2.1.5 Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η κατασκευή σωλήνων και 
εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο είναι τα εξής:  

✓ Μικρό βάρος 

✓ Μικρό κοστολόγιο μεταφορικών 

✓ Εύκολη εγκατάσταση στην τάφρο 
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✓ Άριστες μηχανικές αντοχές 

✓ Υψηλή αντοχή σε διαβρωτικά υγρά 

✓ Ικανοποιητική ευκαμψία 

✓ Λεία εσωτερική επιφάνεια - Μικρή απώλεια τριβών 

✓ Απαλλαγή από την απόθεση και συσσώρευση στα τοιχώματα στερεών υπολειμμάτων και 
διαφόρων αλάτων, κλπ. 

✓ Αντοχή σε καταστροφή από ηλιακή ακτινοβολία, γιατί οι σωλήνες περιέχουν αιθάλη και κα-
τάλληλα προστατευτικά πρόσθετα, ανάλογα με την χρήση τους. 

✓ Καλύτερη συμπεριφορά στο υδραυλικό πλήγμα.  

 

2.2. Εμφάνιση  

 

2.2.1 Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα από HDPE επιβάλλεται σε εγκάρσια τομή να εμφανίζουν κυκλι-
κή διατομή και να είναι ίσου πάχους.  

 

2.2.2 Οι εξωτερικές επιφάνειές τους πρέπει να είναι λείες, χωρίς φυσαλίδες, κοιλότητες και ανομοιο-
γένειες. Παρόμοια ομαλές θα είναι και οι εσωτερικές επιφάνειες.  

 

2.2.3 Ο χρωματισμός των σωλήνων θα είναι ομοιόμορφος σε όλη τη μάζα του, τυποποιημένος σε 
μπλε για τους σωλήνες υπόγειων εφαρμογών. Το μπλε χρώμα διαφέρει για τους σωλήνες 2ης και 3ης 
γενιάς. Μαύρο χρώμα έχουν οι σωλήνες για επιφανειακή ή υποθαλάσσια εφαρμογή. Η πρώτη ύλη 
των σωλήνων θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά (κατά DIN 8075):  

 

2.2.4 Πίνακας εξωτερικής διαμέτρου, πάχους και μέσου βάρους για σωλήνες HDPE, πίεσης 10 atm 
κατά prEN 12201 - 2, 3ης γενιάς (σ80, MRS10).  

 

Εξωτερική διάμετρος (mm) Πάχος τοιχώματος (mm) Μέσο βάρος (kgr/ m) 

75 4,5 1,00 

90 5,4 1,44 

110 6,6 2,14 

125 7,4 2,73 

140 8,3 3,43 

160 9,5 4,47 

180 10,7 5,66 

200 11,9 6,98 

225 13,4 8,86 

280 16,6 13,60 
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315 18,7 17,30 

355 21,1 22,00 

2.2.5 Η πρώτη ύλη των σωλήνων πρέπει να παρουσιάζει τις παρακάτω ιδιότητες:  

 

α) Φυσικές ιδιότητες  

 

▪ Πυκνότητα compound (στους 23oC) 953kg/m3 (κατά ASTM D 792) 

▪ Δείκτης ροής (190o, 2,16kg) 0,2gr/10min (κατά DIN 53735, 

ISO 1133, ASTM D 1238) 

▪ Δείκτης ροής (190o,5kg) 0,85gr/10min (κατά DIN 53735, 

ISO 1133, ASTM D 1238) 

 

β) Μηχανικές ιδιότητες  

▪ Τάση εφελκυσμού (στους 23oC)  

 στα 50 mm/min          20 MPa 

 στα 100mm/min          21 MPa 

 (κατά DIN 53455 και ISO R 527) 

 

▪ Πίεση σε θραύση (στους 23oC)  

 στα 50 mm/min 34 ΜPa 

 στα 100mm/min 35 ΜPa 

 (κατά ISO R 527) 

 

▪ Μέγιστη επιμήκυνση μέχρι του σημείου θραύσης (στους 23oC) 

 στα 50 mm/min  > 600 % 

 στα 100mm/min  > 600 % 

 (κατά ISO R 527) 

  

▪ Ελαστικότητα (στους 23oC) 1000 ΜPa 

 (κατά ISO R 527) 

 

▪ Σκληρότητα (από 0o - 80oC) 64, 57, 53, 52, 48 

 (κατά DIN 53505, ASTM D 2240) 
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γ) Περιφερική τάση (κατά CEN και ISO)  

 

Θερμοκρασία / Πίεση Διάρκεια δοκιμής (ώρες) Τυπικές ώρες (ώρες) 

20 oC / 10 MPa 100 > 1000 

80 oC / 4,6 MPa 165 > 4000 

80 oC / 4 MPa 1000 > 10000 

 

δ) Θερμικές ιδιότητες  

▪ Σημείο VICAT (φόρτιση 1 kg)   125 oC  

▪ Σημείο VICAT (φόρτιση 5 kg)    72 oC  

(κατά DIN 53460, ISO 306, ASTM D 1525)  

▪ Θερμική αγωγιμότητα (στους 23 oC)   0,38W/m*K  

(κατά DIN 52612)  

▪ Ειδική θερμότητα (στους 23 oC)    1,8kj/kg*K  

(κατά Calorimetric)  

  

ε) Ηλεκτρικές ιδιότητες  

▪ Επιφανειακή αντίσταση    > 1014
 

Ω (κατά DIN 53482 και VDE 0303/3) ▪ Διηλεκτρική 
σταθερά (στους 23 oC) 2,6  μεταξύ 0,1 kHz και 103

 

kHz  

(κατά DIN 53483 και VDE 0303/4)  

▪ Διηλεκτρική πίεση     3*102
 

ΚV/cm 

(κατά DIN 53481 και VDE 0303/2)  

▪ Αντίσταση (στους 23 oC)   ≥1017
 

Ω * cm 

(κατά DIN 53482 και VDE 0303/3)  

 

2.3 Σήμανση  

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους θα σημαδεύονται σε σταθερές αποστάσεις ανεξίτηλα σε ένα ση-
μείο τους. Η σήμανση θα αναγράφει τα παρακάτω στοιχεία:  

α) Την ονομαστική εξωτερική διάμετρο (mm). 

β) Το ελάχιστο πάχος τοιχώματος (mm). 

γ) Το υλικό, το όνομα, το σήμα και τον χρόνο παραγωγής του εργοστασίου κατασκευής.  
δ) Τον αριθμό της προδιαγραφής (DIN, ISO, ES, ASTM)  

ε) Την κλάση και πίεση (atm ή bar) 

  

Τα εξαρτήματα πρέπει να αναγράφουν και την γωνία (σε μοίρες) όταν πρόκειται για καμπύλες και 
ημιταύ.  
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Η χρήση ετικετών επιτρέπεται σε εξαρτήματα που παράγονται από σωλήνες.  

 

3. Επιτρεπόμενη τάση και πίεση λειτουργίας  

3.1 Η ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιφερειακής τάσης καθορίζεται σε  

σ = 9,81 MPa  (1 MPa = 1MN/m
2 

) 

 

3.2 Η μαθηματική σχέση που συνδέει τις διαστάσεις με την περιφερική τάση και την πίεση λειτουργί-
ας είναι :  

c
b

bM

f
bcE **

min)1(

1
min)1( =  

 

Όπου:  Ebc (1min)  = Πίεση 1 λεπτού σε N/ mm
2

  

F (1min)  = Πίεση δοκιμής σε mm (στρογγυλεμένη στο 0,01 mm)  

Mb   = Πίεση λειτουργίας σε N * mm  

b  = Πίεση δοκιμής σε mm 

c  = Περιφερική τάση δοκιμής σε 1/mm 

 

 3.3 Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει την μέγιστη επιτρεπόμενη συνεχή πίεση λειτουργίας για σω-
λήνες, σε συνάρτηση της θερμοκρασίας του ρευστού που μεταφέρει ο σωλήνας.  

 

4. Διαστάσεις και ανοχές  

 

Μεταφερόμενο ρευστό Θερμοκρασία (oC) 

Σειρά (κατά DIN 8074) 

1 2 3 4 5 6 

Πίεση λειτουργίας (atm) 

2,5 3,2 4 6 10 16 

Νερό και άλλα υγρά, στα οποία το  

PE-HD αντέχει. 
≤ 20 2,5 3,2 4 6 10 16 

Νερό και άλλα υγρά, στα οποία το  

PE-HD έχει περιορισμένη αντοχή. 
≤ 20 1,1 2 2,5 3,8 6 10 

 

4.1 Σωλήνες  

Οι σωλήνες HDPE ανάλογα με την πίεση λειτουργίας (6,10 και 16 atm) χωρίζονται σε διάφορες σει-
ρές.  
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Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι εξωτερικές διάμετροι και το πάχος του τοιχώματος, για πίεση λει-
τουργίας 10 atm.  

Dε = Ονομαστική εξωτερική διάμετρος  

         ε    = Ονομαστικό πάχος τοιχώματος  

Ονομαστική 
Διάμετρος Dε 

(mm) 

Επιτρεπόμενη 
Απόκλιση ΔD 

+… 

0        (mm) 

Εσωτερική Διά-
μετρος Dεσ 

(mm) 

Πάχος Τοιχώ-
ματος ε (mm) 

Επιτρεπόμενη 
Απόκλιση s Δε 

+… 

0        (mm) 

75 0,7 66,0 4,5 0,7 

90 0,8 79,2 5,4 0,8 

110 1,0 96,8 6,6 0,9 

125 1,1 110,2 7,4 1,0 

140 1,3 123,4 8,3 1,1 

160 1,5 141,0 9,5 1,2 

180 1,7 158,6 10,7 1,3 

200 1,8 176,2 11,9 1,4 

225 2,0 198,2 13,4 1,5 

280 2,4 246,8 16,6 1,7 

315 2,8 277,6 18,7 1,9 

355 3,2 312,8 21,1 2,2 

 

4.1.1 Μέση εξωτερική διάμετρος (Dm)καθορίζεται στο DIN 19537.  

4.1.2 Εξωτερική διάμετρος σε τυχαία θέση (Di). Προκύπτει με μέτρηση της εξωτερικής διαμέτρου σε 
επίπεδο κάθετο προς τον άξονα του σωλήνα και στρογγυλοποίηση στο αμέσως μεγαλύτερο 0,1mm.  

4.1.3 Η απόκλιση της μέσης εξωτερικής διαμέτρου είναι η διαφορά της μέσης εξωτερικής διαμέτρου 
από την ονομαστική εξωτερική διάμετρο, δηλαδή Dm - Dε. Η επιτρεπόμενη απόκλιση αναγράφεται 
στον προηγούμενο Πίνακα (στρογγυλεμένη στο αμέσως μεγαλύτερο 0,1mm). Η απόκλιση επιτρέπε-
ται μόνο κατά την θετική έννοια, π.χ. αγωγός διαμέτρου Φ160 επιτρέπεται να έχει διάμετρο από 
160mm μέχρι 160+1,5=161,5mm. Πρέπει δηλαδή για τυχαία διάμετρο Di να ισχύει: Dε  ≤ Di ≤ 
Dε+ΔD.  

4.1.4 Το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος (ε) σε τυχαία θέση καθορίζεται στο DIN 19537, DIN 
8074 και prEN 12201. Η απόκλιση του πάχους του τοιχώματος είναι η διαφορά του πάχους τοιχώ-
ματος σε τυχαία θέση από το ονομαστικό πάχος τοιχώματος . Η απόκλιση (Δε) αναγράφεται στον 
παραπάνω Πίνακα. Ομοίως η απόκλιση επιτρέπεται μόνο κατά την θετική έννοια, π.χ. αγωγός δια-
μέτρου Φ200 και πάχους τοιχώματος 11,9mm. επιτρέπεται να έχει τοίχωμα πάχους 11,9mm. μέχρι 
11,9+1,4=13,1mm. Πρέπει δηλαδή για τυχαίο πάχος σωλήνα εi να ισχύει: ε ≤ εi ≤ ε + Δε. Οι διάφορες 
σειρές των σωλήνων όπως φαίνονται στο DIN 19537, DIN 8074 και prEN 12201-2 χρησιμοποιούνται 
ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης και τα φορτία με τα οποία επιβαρύνονται. Στον προηγούμενο 
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Πίνακα φαίνονται οι σωλήνες και τα πάχη τους που χρησιμοποιούνται διεθνώς.  

4.1.5 Οι σωλήνες 3ης γενιάς (MRS10, PE100) κατασκευάζονται σύμφωνα με τις βασικές προδιαγρα-
φές ISO/DIS 4427, CEN/TC 155/wi 20,2 (/135) (N698E), DIN 19533 και prEN 12201.   

 

4.1.6   Ο εργολάβος επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει σωλήνες με διάφορα μήκη.  

 

4.1.7 Οι διαστάσεις των διαφόρων ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ημιταύ, συστολές) αναγράφονται 
στους παρακάτω πίνακες.  

✓ Απαιτούμενο ελεύθερο μήκος των ευθέων άκρων των ειδ. τεμαχίων για να μπορεί να γίνει 
θερμοσυγκόλληση ή η μηχανική σύνδεση. 

 

1. Το μήκος te αναφέρεται στο ελάχιστο απαιτούμενο μήκος για θερμοσυγκόλληση. Το μήκος 
tm αναφέρεται στο ελάχιστο απαιτούμενο μήκος για μηχανική σύνδεση.  

Ονομαστική Διάμετρος d1 (mm) Μήκος te (mm ) Μήκος tm (mm) 

160 32 73 

200 75 85 

250 75 110 

315 75 124 

≥355 Κατόπιν ειδικής συμφωνίας 

-Καμπύλες Τύπου Α (στον πίνακα δίνονται οι διαστάσεις για τις καμπύλες) 

 

Ονομαστική Διάμετρος (mm) d1 
α=15ο α=30ο α=45ο α=88,5ο 

z1 ≈ z1 ≈ z1 ≈ z1 ≈ 

160 12 24 37 80 

200 15 30 47 109 

250 19 38 58 --- 

315 23 47 73 --- 

355 27 54 83 --- 

≥ 400 Κατόπιν ειδικής συμφωνίας 
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Ο υπολογισμός της διάστασης z1 υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο: 

      
2

tan*
2

2 1 ad
s + . Οι τιμές είναι στρογγυλεμένες στο αμέσως επόμενο 0,1mm. Το ίδιο ισχύει και 

για τις καμπύλες τύπου Β και Γ που φαίνονται παρακάτω.  

-Καμπύλες Τύπου Β (στον πίνακα δίνονται οι διαστάσεις για τις καμπύλες)  

 

 

 

 

Ονομαστική Διάμετρος (mm) d1 
α=15ο α=30ο α=45ο α=88,5ο 

z1 ≈ z1 ≈ z1 ≈ z1 ≈ 

160 21 43 66 156 

200 26 54 83 195 

250 33 67 104 --- 

315 41 84 130 --- 

355 47 96 148 --- 

≥ 400 Κατόπιν ειδικής συμφωνίας 

 

- Καμπύλες Τύπου Γ (στον πίνακα δίνονται οι διαστάσεις για τις καμπύλες)  
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Ονομαστική Διάμετρος (mm) d1 
α=15ο α=30ο α=45ο α=88,5ο 

z1 ≈ z1 ≈ z1 ≈ z1 ≈ 

200 39 80 124 292 

250 49 100 155 --- 

315 62 127 196 --- 

355 71 143 221 --- 

≥ 400 Κατόπιν ειδικής συμφωνίας 

 

- Ημιταύ 45ο 

 

Οι διαστάσεις t1, t2, t3 που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα αναφέρονται στο απαιτούμενο ελεύθερο 
μήκος των ευθύγραμμων άκρων και φαίνονται, ανάλογα με το είδος της σύνδεσής τους, σε παραπά-
νω πίνακα.  

 

 

Ονομαστική διάμετρος d1 (mm) Ονομαστική διάμετρος d2 (mm) 

α=45o α=45o α=45o 

z1 ≈ (mm) 
z2 ≈ 

(mm) 
z3 ≈ 

(mm) 

200 160 20 229 221 

250 160 -1 266 248 

315 160 -29 315 282 

355 160 -47 344 304 

≥ 400 160 Κατόπιν ειδικής συμφωνίας 
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5. Απαιτήσεις ποιότητας  

5.1 Έλεγχοι  

5.1.1 Οι έλεγχοι στους σωλήνες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές 
κατά DIN 8075. Η Υπηρεσία Επίβλεψης θα παρακολουθεί τις δοκιμές και τους ελέγχους των σωλή-
νων και των ειδικών τεμαχίων αρχίζοντας ακόμη και από το εργοστάσιο παραγωγής. Ο Ανάδοχος 
Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί με έγγραφό του τον Εργοδότη για την παραγωγή και 
την πορεία των σωλήνων.  

5.1.2 Οι σωλήνες πρέπει σε εγκάρσια τομή να έχουν ακριβώς κυκλική διατομή. Το υλικό των σωλή-
νων θα είναι ομοιογενές, χωρίς κενά ή φυσαλίδες. Παρομοίως ομοιογενές και ομοιόμορφο θα είναι 
και το χρώμα τους.  

5.1.3 Γενικά σε όψη οι σωλήνες θα έχουν τέλεια εμφάνιση και οι διαστάσεις τους θα κυμαίνονται στα 
όρια των επιτρεπόμενων ανοχών (κατά DIN 8075). 

  

5.2 Μηχανικές ιδιότητες  

5.2.1 Αντοχή σε κρούση των σωλήνων. Η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται κατά DIN 8075. Θερμο-
κρασία δοκιμής 80oC. Ελάχιστος χρόνος δοκιμής 170 ώρες. Περιφερική τάση 4N/mm2 
(1MPa=1MN/m2 = 1N/mm2 = 10Kp/cm2 = 10BAR).  

 

Περιφερική τάση (1N/mm2) 

ή (1ΜPa) 

Ελάχιστη διάρκεια πριν από την 
θραύση (h) 

Θερμοκρασία δοκιμής 
(οC) 

4 170 80 

250 2000 110 

380 24 110 

 

5.2.2 Η δοκιμή για χρονική διάρκεια 2.000 ωρών επιβάλλεται στο εργοστάσιο κατασκευής, ενώ η 
δοκιμή παραλαβής είναι προαιρετική. Αντί αυτής της δοκιμής μπορεί να πραγματοποιηθεί δοκιμή 
διάρκειας 24 ωρών σε περιφερική τάση μεγαλύτερη των 380 MPa.  

5.2.3 Τα εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό των σωλήνων. Κανένα από τα 
δοκίμια δεν πρέπει να παρουσιάσει ρωγμές ή να σπάσει. Στις περιπτώσεις βλάβης των δοκιμίων 
απορρίπτεται η παρτίδα. Εξαρτήματα που κατασκευάζονται από σωλήνες πρέπει να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις αντοχής των σωλήνων σε κρίση και σε εσωτερική πίεση.  

 

5.3 Φυσικές ιδιότητες  

5.3.1 Σωλήνες: Θερμοκρασία μαλάκυνσης VICAT. Η δοκιμή γίνεται με βάση το DIN 53452, DIN 
53457. Η θερμοκρασία αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 79οC. Ο προσδιορισμός της θερμι-
κής αντοχής γίνεται με ποσοστιαία μεταβολή κατά μήκος και δεν θα ξεπερνά το 3%.  

5.3.2 Εξαρτήματα: Τα εξαρτήματα κατασκευάζονται με έγχυση. Η θερμοκρασία μαλάκυνσης VICAT 
τοποθετείται μεταξύ 72οC και 77οC ανάλογα με την διάμετρο των εξαρτημάτων. Η δοκιμή αυτή 
πραγματοποιείται κατά DIN 18200.  
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5.4 Έλεγχος συνδέσμων υποδοχής  

Οι έλεγχοι συνδέσμων υποδοχής γίνονται σύμφωνα με τα παρακάτω:  

5.4.1 Δοκιμή σε εσωτερική υδροστατική πίεση. Η στεγανότητα των συνδέσμων πραγματοποιείται σε 
εσωτερική υδροστατική πίεση 50 ΚΡα.  

5.4.2 Δοκιμή σε εξωτερική υδροστατική πίεση ή εσωτερική πίεση. Κατά την δοκιμασία πρέπει οι 
σύνδεσμοι να παραμένουν στεγανοί σε εξωτερική υδροστατική πίεση από 0 μέχρι 30 ΚΡα ή σε ισο-
δύναμη εσωτερική πίεση.  

5.4.3 Δοκιμή σε εσωτερική υδροστατική πίεση. Όταν δοκιμάζονται οι σύνδεσμοι, πρέπει να παραμέ-
νουν στεγανοί σε εσωτερική υδροστατική πίεση από 0 μέχρι 50 ΚΡα.  

5.4.4 Δοκιμή σε γωνιακή εκτροπή. Κατά την δοκιμασία πρέπει οι σύνδεσμοι να παραμένουν στεγα-
νοί σε εσωτερική υδροστατική πίεση από 0 μέχρι 50 ΚΡα.  

 

5.5 Μέθοδοι δοκιμής  

Οι δοκιμές στους σωλήνες και στα εξαρτήματα πρέπει να πραγματοποιούνται σε θερμοκρασία περι-
βάλλοντος (20 ± 3)οC με θερμοκρασία νερού (15 ± 5)οC.  

5.5.1 Η δοκιμή σε εσωτερική υδροστατική πίεση πραγματοποιείται σύμφωνα με DIN 8075 και DIN 
19550. Η στεγανοποίηση των δοκιμίων θα επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα βύσματα (πώματα). Η 
στεγανοποίηση δεν θα δημιουργεί αξονικά φορτία πάνω στην σύνδεση πριν εφαρμοσθεί πίεση δοκι-
μής. Η υδροστατική αυτή πίεση πρέπει να αυξάνεται σιγά - σιγά, ενώ μια βαλβίδα εξαέρωσης θα 
χρησιμοποιείται για την διαφυγή του αέρα.  

5.5.2 Η δοκιμή σε εξωτερική υδροστατική πίεση ή εσωτερική υποπίεση πραγματοποιείται κατά DIN 
8075 με ειδική συσκευή, και την δημιουργία ανάλογης υποπίεσης. Ο χρόνος διάρκειας της δοκιμής 
που θα είναι τουλάχιστον 15min, η εξωτερική υδροστατική πίεση δεν θα μειώνεται σε ποσοστό πε-
ρισσότερο από το 10% της πίεσης δοκιμής.  

5.5.3 Η δοκιμή σε γωνιακή εκτροπή πρέπει να πραγματοποιείται με ειδικά συναρμολογημένο σωλή-
να με σύνδεσμο. Η συσκευή πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή της δοκιμής σε εσωτερική υδροστα-
τική πίεση. Η συσκευή δεν πρέπει να ενισχύει την σύνδεση κατά της εσωτερικής πίεσης δοκιμής. Η 
ολική εκτροπή είναι (α + β), όπου α = ελεύθερη γωνία που εξαρτάται από τον σύνδεσμο υποδοχής 
και β = γωνία εκτροπής (μετά την επαφή). D 160 mm ≤β=2ο

 

και D 160 mm > β=1ο .  

5.5.4 Η εκτροπή του σωλήνα πρέπει να γίνει και οριζόντια και κατακόρυφα. Με την εφαρμογή της 
γωνιακής εκτροπής, η πίεση του νερού θα αυξάνεται σταδιακά μέχρι το όριο των 50KPα, μέσα σε 
χρονικό διάστημα 1min και να διατηρηθεί στην τιμή αυτή μέχρι 15min.  

5.6 Συγκολλητοί σύνδεσμοι  

5.6.1 Η δοκιμή αυτή γίνεται κατά DIN 8075 και DIN 19550.  

5.6.2 Οι παραπάνω δοκιμές πρέπει να γίνουν από το εργοστάσιο κατασκευής, ενώ είναι προαιρετι-
κές κατά την παραλαβή των συνδέσμων. Η πραγματοποίηση αυτών των δοκιμών γίνεται μόνο όταν 
υπάρχει αμφιβολία ως προς την ποιότητα του υλικού του συνδέσμου.  
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6. Χημικές ιδιότητες  

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα έχουν καλή χημική αντοχή της υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου 
(HDPE) για οικιακά και βιομηχανικά λύματα. Για την ποιότητα του μείγματος HDPE ο έλεγχος γίνεται 
κατά DIN 8075.  

 

7. Μεταφορά - αποθήκευση  

7.1 Οι σωλήνες από πολυαιθυλένιο είναι αρκετά ελαφρείς γεγονός που διευκολύνει πολύ την μετα-
φορά τους. Οι σωλήνες πρέπει να προστατεύονται και κατά την μεταφορά τους πάνω στα φορτηγά 
αυτοκίνητα και κατά την αποθήκευσή τους. Σωστός χειρισμός και αποφυγή απότομων κρούσεων 
των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους αποφεύγει φθορές και τραυματισμούς. Κατά την διάρ-
κεια των ψυχρών καιρικών συνθηκών πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι σωλήνες μεταφέρο-
νται πάνω στο αυτοκίνητο ή σε ρολό ή σείσου μήκους τμήματα σωλήνων.  

7.2 Για την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά των σωλήνων λαμβάνονται οι εξής προφυλάξεις: 

✓ Να εκλέγονται αυτοκίνητα ή πλατφόρμες που το μήκος της καρότσας να είναι ίσο ή μεγαλύ-
τερο από το μήκος των σωλήνων. 

✓ Η στοιβασία των σωλήνων να γίνεται σε διαδοχικές σειρές. 

✓ Οι σωλήνες πάνω στην καρότσα του αυτοκινήτου να εδράζονται σε σανίδες που τοποθε-
τούνται στο δάπεδο της καρότσας. Σανίδες πρέπει επίσης να τοποθετούνται κατακόρυφα 
στα παραπέτα για να αποφεύγεται ο τραυματισμός των σωλήνων από βίδες και σίδερα της 
καρότσας. Επίσης στο πάνω μέρος της στοίβας να τοποθετούνται τάκοι για να αποφεύγεται 
ο τραυματισμός των σωλήνων από τις μεταλλικές ταινίες στερέωσής τους.  

 

7.3 Η φόρτωση των σωλήνων πρέπει να είναι αμιγής και το φορτίο πάνω στο αυτοκίνητο κατανεμη-
μένο με αναλογία, τάξη και να γίνεται πρόσδεση για να αποφευχθεί μετακίνηση του φορτίου κατά την 
διαδρομή.  

 

7.4 Στην περίπτωση πολύ θερμών καιρικών συνθηκών με υψηλές θερμοκρασίες επιβάλλεται η επι-
κάλυψη του φορτίου με απλή μονωτική τέντα, για να μην υπάρχει άμεση επίδραση του ήλιου.  

 

7.5 Κατά τις εκφορτώσεις των σωλήνων θα αποφεύγεται οπωσδήποτε απότομο ρίξιμο στο έδαφος. 
Η μεταφορά με τα χέρια, όπου είναι απαραίτητο πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για τον καθένα σωλήνα 
μεγάλης διαμέτρου, όταν οι σωλήνες μπορούν να μεταφέρονται από έναν εργάτη. Οι σωλήνες μι-
κρής διαμέτρου δένονται μεταξύ τους κατά ομάδες για να είναι δυνατόν να μεταφέρονται από ένα 
άτομο.  

 

7.6 Στην περίπτωση που θα αποθηκευτούν οι σωλήνες, είτε δίπλα στην τάφρο είτε κοντά σε ανοι-
κτές αποθήκες, λαμβάνονται οι εξής προφυλάξεις: 

✓ Το έδαφος να είναι επίπεδο και στερεό. 

✓ Να προφυλάσσονται από έντονο ήλιο. 

✓ Το ύψος στοιβασίας να μην είναι μεγαλύτερο από 1,5m. 

✓ Να στοιβάζονται σε διαδοχικές σειρές. 
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✓ Οτιδήποτε δακτύλιοι να αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους για προστασία από ζέστη, 
παγωνιά και φως.  

 

7.7  Εκφόρτωση, μεταφορά ή μετακίνηση των σωλήνων σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν (0oC) 
πρέπει να αποφεύγονται με κάθε τρόπο.  

 

8. Τοποθέτηση σωλήνων  

8.1 Μετά από την προσέγγιση των σωλήνων κοντά στην τάφρο, η οποία πρέπει να γίνεται με μεγά-
λη προσοχή και επιμέλεια για την αποφυγή των φθορών των σωλήνων από κακό χειρισμό και την 
μείωση της αντοχής τους εξαιτίας κρούσεων. Για οποιαδήποτε φθορά προκύψει από υπαιτιότητα 
του Ανάδοχου Εργολάβου στους σωλήνες και τεμάχια , αυτός είναι υποχρεωμένος για την αντικατά-
στασή τους.  

8.2 Στην συνέχεια οι σωλήνες όταν είναι σε τεμάχια (ευθύγραμμοι) ή σε ρολό τοποθετούνται μέσα 
στην τάφρο. Η έδρασή τους γίνεται πάνω σε στρώμα πάχους 10 cm από κοσκινισμένες γαίες ή λε-
πτό σκυρόδεμα των 200kg τσιμέντου ή στρώμα άμμου, σύμφωνα με τα σχέδια και σε συνεννόηση 
με την Υπηρεσία Επίβλεψης.  

8.3 Πριν την τοποθέτηση των σωλήνων στην τάφρο θα πραγματοποιείται διευθέτηση και διαπλά-
τυνσή της, καθώς και σωστή διαμόρφωση του πυθμένα της.  

 

9. Τομή σωλήνων  

Η κοπή των σωλήνων πολυαιθυλενίου (HDPE) πρέπει να πραγματοποιείται με χειροκίνητο ή μηχα-
νοκίνητο σιδεροπρίονο μέτριας ταχύτητας κοπής. Η τομή πρέπει να γίνεται εγκάρσια στον άξονα του 
σωλήνα. Η τομή αυτή πρέπει να εμφανίζει κυκλικό σχήμα. Επίσης θα λιμάρονται τα κομμένα άκρα, 
ώστε να δημιουργείται απότμηση περίπου 15o.  

 

10.  Θερμοσυγκόλληση σωλήνων  

Αναλυτικά στοιχεία για την θερμοσυγκόλληση σωλήνων δίδονται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδια-
γραφή Α2.  

.  

11.  Δοκιμή στεγανότητας  

Αναλυτικά στοιχεία για την δοκιμή στεγανότητας δίδονται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.  
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12.  Έκθεση δοκιμών  

Η έκθεση δοκιμών που συντάσσεται από την Υπηρεσία Επίβλεψης με παρουσία του Ανάδοχου Ερ-
γολάβου θα περιλαμβάνει: Παραπομπή στο ειδικό Πρότυπο Προδιαγραφής Ελληνικής ή αλλοδαπής 
που αφορά στην δοκιμή. Οποιοδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή απαίτηση παρατηρηθεί κατά την 
διάρκεια της δοκιμής και αναφέρεται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή.  

.  

13.  Τεχνικές προδιαγραφές  
 
DIN 19533. Σωλήνες και τεμάχια από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο. 
ISO/DIS 4427 για κλάσεις πίεσης μέχρι και 16 atm. 
ISO DTR 9080 για χαρακτηριστικά πρώτης ύλης (compound).  
ISO 1183 D, ISO 1872-2B, ASTM D792 για πυκνότητα (compound). 
ISO 1133, DIN 53735, ASTM D1238 για Melt Flow Index.  
ISO 6259, ISO R527 SD, DIN 53455 SVI για τάση εφελκυσμού στο όριο επαναφοράς.  
ISO 6259, ISO R527 SD, DIN 53455 S VI, DIN 16934 για μέγιστη επιμήκυνση μέχρι σημείου θραύ-
σης.  
ISO/DIS 4437/1994 για χρώμα σωλήνων, ομοιογένεια υλικού.  
ISO/DIS 4427, CEN TC 155/wi 20.2(135), DIN 8075 για έλεγχο σωλήνων.  
DIN 19533, DVS 2207, DVS 2203, DVGW GW 330 για αυτογενείς συγκολλήσεις και έλεγχοι τους. 
DIN 4033, EN 1046 για εγκατάσταση συστημάτων σωλήνων πολυαιθυλενίου στην τάφρο.  
ISO 1183 για μεθόδους πυκνότητας πλαστικών. 
CEN/TC 155 WI 020.1(134) για πολυαιθυλένιο γενικά.  
ISO/DTR 9080 για θερμοπλαστικότητα σωλήνων.  
DIN 558 για τύπους μέτρησης. 
DIN 933 για τύπους και σχεδίαση μέτρησης. 
DIN 18200 για αντοχή υλικού και μέθοδοι αντοχής.  
DIN 50011 για ρύθμιση τεχνητής ατμόσφαιρας και κλίματος, κλιματικές παράμετροι,  θερμοκρασία 
αέρα. 
DIN 53452, DIN 53457, DIN 53735, DIN 54852, δοκιμασία πλαστικότητας,  ελαστικότητας, θερμο-
πλαστικότητα. 
DIN 1045 για σχεδίαση και κατασκευή.  
DIN 1229 για κατάταξη, έλεγχο.  
DIN 1986 για λειτουργία σωλήνων υπόγειων αποχετεύσεων.  
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5. ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥ-
ΛΕΝΙΟ (H.D.P.E.) 

1. Αντικείμενο 

1.1. Η προδιαγραφή δίδεται ως αναπόσπαστο τμήμα των προδιαγραφών σωλήνων H.D.P.E. 

1.2. Βασικά η προδιαγραφή περιλαμβάνει τα μηχανήματα, την προετοιμασία και την εκτέλεση θερ-
μοσυγκολλήσεων των σωλήνων μεταξύ τους και με τα ειδικά τεμάχιά τους, είτε στην επιφάνεια του 
εδάφους είτε σε οποιοδήποτε βάθος μέσα σε χάνδακα ή φρεάτιο. 

 

2. Είδος και τεχνολογία χρησιμοποίησης των μηχανημάτων 

2.1. Για την συγκόλληση των αγωγών HDPE απαιτείται η χρησιμοποίηση μίας ή περισσοτέρων μη-
χανών αυτογενούς συγκόλλησης σύμφωνα με τις Γερμανικές οδηγίες DVS ή τις υφιστάμενες Εθνικές 
Οδηγίες, Κανονισμούς ή Προδιαγραφές. 

2.2. Τα μηχανήματα με τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούν θα είναι κατάλληλα για την συγκόλληση 
σωλήνων όλων των διαμέτρων μέχρι Φ500 χλστ. Επειδή τα περισσότερα των χρησιμοποιούμενων 
μηχανημάτων είναι ικανότητας για συγκολλήσεις διαμέτρων Φ200 χλστ. έως Φ630 χλστ., σημείων 
σημειώνεται ότι ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει και μηχάνημα για συγκολλή-
σεις αγωγών και μικρότερης διαμέτρου τουλάχιστο από Φ63 χλστ. έως και Φ180 χλστ. 

2.3. Τα μηχανήματα θα μπορεί να συγκολλήσουν τουλάχιστο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Σωλήνα με άλλο σωλήνα της ίδιας διαμέτρου. 

• Σωλήνα με γωνία 

• Σωλήνα με ταυ ή ημιταύ 

• Σωλήνα με κολάρο σωλήνα 

2.4. Κάθε μηχάνημα συγκόλλησης με τα εξαρτήματα του θα είναι κατάλληλο για χρησιμοποίηση είτε 
ως καινούργιο είτε ως μεταχειρισμένο που τυγχάνει όμως καλής και συνεχούς συντήρησης. Η μονά-
δα αυτογενούς συγκόλλησης θα ελέγχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Γενικά απαιτούνται του-
λάχιστο τα ακόλουθα: 

 Ο δίσκος κοπής, ο δίσκος θέρμανσης και η υδραυλική μονάδα θα πρέπει να λειτουργούν σύμφω-
να με την παροχή ισχύος που προβλέπεται. 

 Ο δίσκος θέρμανσης θα πρέπει να διατηρείται συνεχώς καθαρός. Δεν επιτρέπεται η επιφάνειά του 
να έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, ούτε και κάποιο ράγισμα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
αντικατασταθεί. 

 Αν για οποιαδήποτε αιτία παραμείνουν υπολείμματα σωλήνα στην επιφάνεια του δίσκου θέρμαν-
σης τότε αυτά θα απομακρυνθούν. Αν αυτό δεν είναι εύκολο θα γίνει και πάλι επάλειψη του δίσκου. 

 Η στάθμη λαδιού θα ελέγχεται τακτικά, ώστε να βρίσκεται μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης. Το λάδι 
θα αντικαθίσταται τουλάχιστο κάθε 6 μήνες ή και νωρίτερα, ανάλογα με την χρήση του μηχανήματος. 
Θα τηρούνται οι κανονισμοί προστασίας του περιβάλλοντος για την απομάκρυνση του λαδιού. 

 Θα πρέπει, σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε δίμηνο) να ελέγχεται η συμπίεση και αν υ-
πάρχει σοβαρή απώλεια θα γίνει αντικατάσταση των εμβόλων κλπ 

 Όπου γίνονται ταχείες συνδέσεις, η υδραυλική μονάδα πρέπει να ελέγχεται για τυχόν διαρροές. 
Θα συσφίγγονται τα χαλαρά τμήματα. Οι υδραυλικές συνδέσεις της μηχανής με τους σωλήνες και 
την υδραυλική μονάδα πρέπει να κρατούνται καθαρές. Πριν από την χρησιμοποίηση θα πρέπει να 
απομακρυνθεί οποιαδήποτε ρύπανση. 
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 Όταν οι λεπίδες του δίσκου κοπής παύσουν να είναι αιχμηρές θα πρέπει να αντικατασταθούν α-
μέσως. 

2.5. Για την τήρηση κανόνων ασφαλείας ο εργολάβος υποχρεούται να λάβει κατάλληλα μέτρα με 
αποκλειστικά δική του μέριμνα, επειδή η ευθύνη οποιουδήποτε ατυχήματος βαρύνει μόνο τον ίδιο. 
Ειδικά μεταξύ των κανόνων ασφαλείας που απαιτούνται, ενδεικτικά για όσα αφορούν στις συγκολ-
λήσεις, αναγράφονται τα ακόλουθα: 

2.5.1. Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να είναι καθαρός. Ιδιαίτερα όταν η εργασία γίνεται σε εκσκαφές 
με μεγάλα βάθη ή κοντά σε επιφάνεια νερών, αν δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί έξω από τον χάν-
δακα τότε θα πρέπει να τακτοποιείται ο χώρος γειτονικά στην θέση εργασίας για να προφυλαχθεί 
από καταπτώσεις ή νερά. 

2.5.2. Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται από μηχανές αυτογενούς συγκόλλησης 
θα κρατούνται από χερούλια. 

2.5.3. Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα προφυλάσσονται από βροχή και δεν θα χρησιμοποιούνται σε υ-
γρούς χώρους ή σε συνθήκες υγρασίας. Ο χώρος εργασίας (εργοτάξιο, επιφάνεια εδάφους γειτονικά 
σε εκσκαφές ή μέσα σε χάνδακα) θα φωτίζεται καλά. Τα καλώδια και οι υδραυλικοί σωλήνες θα κρα-
τούνται σε ικανοποιητική και ασφαλή απόσταση από τον χώρο που κινούνται οι εργαζόμενοι. 

2.5.4. Τα μηχανήματα θα τα χειρίζονται ειδικά εκπαιδευμένα και καθοδηγούμενα άτομα ενώ οι περί-
εργοι και οι επισκέπτες θα πρέπει να κρατούνται σε απόσταση ασφαλείας. 

2.5.5. Οι εργαζόμενοι δεν θα φορούν ρούχα χαλαρά και δεν θα φέρουν προεξέχοντα κοσμήματα για 
να μην πιαστούν σε κινούμενα μηχανικά μέρη. Επίσης οι εργαζόμενοι δεν θα κρεμούν ή σύρουν ερ-
γαλεία με ηλεκτρικό καλώδιο ούτε θα βγάζουν καλώδια από ρευματοδότες με έλξη τους, αλλά μόνον 
προσεκτικά με κράτηση του ρευματολήπτη. Οι ίδιοι θα προστατεύουν τα καλώδια από αιχμηρά αντι-
κείμενα, ψηλή θερμοκρασία και λάδια. 

2.5.6. Τα ηλεκτρικά μηχανήματα που δεν χρησιμοποιούνται θα προστατεύονται στεγνά και σε από-
σταση ασφαλείας από παιδιά και ανεκπαίδευτα άτομα. 

2.5.7. Επειδή η θερμοκρασία του δίσκου θέρμανσης μπορεί να φθάσει μέχρι 300 0C, αμέσως μετά 
την χρησιμοποίησή του θα πρέπει να τοποθετηθεί στην θήκη. Ο εργολάβος πρέπει να έχει μέση 
γνώση κινδύνου πυρκαγιάς αν αφεθεί ο θερμός δίσκος σε ξερή χλόη η γειτονικά σε θάμνους. 

2.5.8. Τα χέρια των εργαζομένων θα πρέπει να απέχουν από θέσεις μεταξύ σφιγκτήρων και σωλή-
νων όταν λειτουργεί το μηχάνημα. Υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης. Όταν χρησιμοποιείται ο δίσκος κο-
πής τα χέρια και τα δάκτυλα θα παραμένουν εκτός του τμήματος εργασίας. Ο δίσκος κοπής μπαίνει 
σε λειτουργία μόνο στην θέση εργασίας. Μετά την εργασία ο δίσκος θα επανατοποθετείτε στην θέση 
αποθήκευσης αφού γίνει η επιβεβαίωση ότι ο διακόπτης ασφαλείας είναι έξω από το μηχάνημα. 

2.6. Για την συντήρηση των μηχανημάτων και εργαλείων δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες που πρέπει 
να εφαρμόσει ο εργολάβος κατά την εκτέλεση των έργων: 

1. Να γίνεται μελέτη των κανόνων ασφαλείας και χρησιμοποίησης για κάθε μηχάνημα ή συσκευή 
χρήσης και να δοθεί προσοχή στις οδηγίες συντήρησής τους. 

2. Σπασμένα, ραγισμένα ή χαμένα εξαρτήματα μηχανήματος ή συσκευής ή και όσα έχουν υποστεί 
σημαντική φθορά θα πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως. Να επακολουθήσει έλεγχος για την ορθή 
συναρμολόγησή τους. Νέα, καθαρά και επεξεργασμένα τεμάχια και εργαλεία δίδουν πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα και είναι ασφαλέστερα. 

3. Για την επισκευή και συντήρηση να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα εξαρτήματα. Η επισκευή να 
γίνεται μόνο από εξειδικευμένα άτομα. 
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4. Αν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται θα πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ισχύος. Ε-
πίσης πριν από συντήρηση ή αλλαγή εξαρτήματος το πρώτο μέλημα θα είναι η αποσύνδεση του μη-
χανήματος ή της συσκευής από την τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας. Πριν από επανασύνδεση του 
μηχανήματος να επιβεβαιώνεται ότι είναι κλειστοί οι διακόπτες του μηχανήματος και των εξαρτημά-
των. 

5. Τα χρησιμοποιούμενα καλώδια επέκτασης για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να έχουν 
την απαιτούμενη διατομή και μόνωση. Πριν να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να ελεγχθεί η ασφάλεια 
και η καλή λειτουργία τους. (Σωστές συνδέσεις, φθορές κλπ). 

6. Δεν θα χρησιμοποιούνται εργαλεία και μηχανήματα αν τα περιβλήματα ή τα χερούλια τους είναι 
ραγισμένα ή παρουσιάζουν άλλες ζημίες, ειδικά αν είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό. Επί-
σης βρώμικα εργαλεία, βρεγμένα ή με ζημιές μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα εξαιτίας διέλευσης 
ηλεκτρικής ισχύος. 

 

3. Προετοιμασία για την θερμοσυγκόλληση 

3.1. Τόσο για την προετοιμασία όσο και για την εκτέλεση της απαιτείται η πιστή εφαρμογή των αντί-
στοιχων οδηγιών και προδιαγραφών. Ως βασικές οδηγίες μπορεί να ληφθούν οι κανονισμοί DVS –
NR 2207, τμήμα 1,2,11,15 και 2208, τμήμα 2. 

3.2. Η προετοιμασία γίνεται ως εξής: 

1. Τοποθετείται το μηχάνημα, συνδέονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά του και ενεργοποιούνται οι 
διακόπτες. Αντίστοιχα με τις καιρικές συνθήκες προφυλάσσεται το μηχάνημα με τέντα ή άλλο κά-
λυμμα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση θερμοσυγκολλήσεων στο εργοτάξιο οπωσδήποτε οι εργασίες 
θα γίνονται κάτω από μόνιμο προστατευτικό κάλυμμα. 

2. Καθαρίζονται προσεκτικά τα τμήματα που θα συγκολληθούν και σφίγγονται στο μηχάνημα. Εξα-
σφαλίζεται η ευθυγράμμιση σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας. Στους επιμήκεις σωλήνες 
χρησιμοποιούνται βάσεις υποστήριξης. Είναι απαραίτητο οι σφιγκτήρες του μηχανήματος να ταιριά-
ζουν στους συγκολλούμενους σωλήνες. 

3. Πριν προσαρμοστεί ο δίσκος κοπής γίνεται έλεγχος της απόλυτης καθαρότητας των τμημάτων 
που θα συγκολληθούν καθώς επίσης και καθετότητας των επιφανειών τους σχετικά με την αξονική 
γραμμή τους και της απόλυτης ευθυγραμμίας τους. 

4. Μετά την κοπή απομακρύνεται ο δίσκος και στην συνέχεια καθαρίζονται προσεκτικά τα ξύσματα 
χωρίς να μετατοπιστούν οι ταιριασμένες επιφάνειες των σωλήνων. 

5. Ελέγχεται η παραλληλία των ταιριασμένων επιφανειών με το κλείσιμο του μηχανήματος, (για μέ-
γιστο κενό μέχρι 0,6 χλστ). Ελέγχεται το ταίριασμα στα χείλη των σωλήνων (για μέγιστο περιθώριο 
10% του πάχους του σωλήνα). 

6. Αν είναι απαραίτητο καθαρίζονται οι επιφάνειες του δίσκου θέρμανσης με καθαριστική αλκοόλη ή 
με υγρό μεθυλενίου. 

3.3. Γενικά στοιχεία για την προετοιμασία της θερμοσυγκόλλησης αναγράφονται τα ακόλουθα: 

1. Τοποθετούνται οι σωλήνες ή τα τεμάχια εργασίας κατά το δυνατόν με τα γράμματα επιγραφής 
προς την πάνω πλευρά μέσα σε σφιγκτήρες δακτυλίδια και σφίγγονται τα πάνω μισά με τα αντίστοι-
χα περικόχλια (συνήθως μπρούτζινα). Ευθύγραμμοι σωλήνες μπορούν να εφαρμόσουν με μεγάλη 
ακρίβεια με την χαλάρωση ή το σφίξιμο των περικοχλίων ρύθμισης. Η μεγάλη δύναμη σφιξίματος 
ενδέχεται να βλάψει την ποιότητα συγκόλλησης. 

2. Τα συνήθη μηχανήματα έχουν 4 σφιγκτήρες (δακτυλίδια) κινούμενους και ρύθμισης. Για συγκόλ-
ληση σωλήνων μεταξύ τους (σωλήνα με σωλήνα), το εξάρτημα που ορίζει διαστήματα είναι κλειδω-
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μένο στα δύο δακτυλίδια, ενώ με τα άλλα δύο ρυθμίζεται η θέση του δεύτερου σωλήνα. Στην περί-
πτωση αυτή η συγκόλληση γίνεται στο μέσο του εξαρτήματος. Αν γίνει συγκόλληση σωλήνα με ειδι-
κό τεμάχιο, (γωνία, ημιταύ κλπ), ο σωλήνας σφίγγεται σε τρεις θέσεις και το εξάρτημα (ημιταύ κλπ) 
σε μία θέση. 

 

4. Λοιπές εργασίες και θερμοσυγκόλληση 

4.1. Ελέγχεται στο μηχάνημα η θερμοκρασία συγκόλλησης η οποία για σωλήνες και εξαρτήματα 
HDPE είναι 200 έως 220 0C. 

4.2. Προσδιορίζεται η πίεση κίνησης που είναι σταθερή. Αυτή είναι η πίεση με την οποία ο σωλήνας 
ή το ειδικό τεμάχιο πλησιάζει στον ακινητοποιημένο σωλήνα με πολύ μικρή ταχύτητα που ρυθμίζεται 
από τον πίνακα του μηχανήματος. Η τιμή της πίεσης κίνησης διαβιβάζεται σε μετρητή του μηχανή-
ματος. 

4.3. Σε πίνακες που συνοδεύουν τα στοιχεία των σωλήνων περιλαμβάνεται η αρχική πίεση συγκόλ-
λησης που απαιτείται η οποία προστιθέμενη στην πίεση κίνησης του τεμαχίου δίδει την πίεση συ-
γκόλλησης. 

4.4. Η μέθοδος που εφαρμόζεται στην παρούσα περίπτωση είναι η αυτογενής μετωπική συγκόλλη-
ση (butt fusion welding), δηλαδή χωρίς χρησιμοποίηση ηλεκτρομούφας (electrofusion welding). 

4.5. Τοποθετείται ο δίσκος θέρμανσης ανάμεσα στα δύο άκρα των σωλήνων μέσα στο μηχάνημα με 
την πίεση που υπολογίστηκε, όπως αναφέρθηκε. Συνδέεται ο δίσκος ηλεκτρικά και θερμαίνεται με-
ταβιβάζοντας τη θερμότητα στα άκρα των σωλήνων. 

4.6. Όταν στα άκρα του κάθε σωλήνα σχηματιστεί περιμετρικά ο προβλεπόμενος λιωμένος δακτύ-
λιος του αυτογενούς υλικού HDPE, μειώνεται η πίεση με βραδύ άνοιγμα της βαλβίδας χαλάρωσης 
ενώ οι σωλήνες μένουν στον δίσκο θέρμανσης μόνο με την πίεση θέρμανσης και συνεχίζεται η επα-
φή τους με τον δίσκο θέρμανσης. 

4.7. Στο τέλος της περιόδου θέρμανσης, (χρόνος που δίδεται επίσης στα έντυπα του εργοστασίου 
παραγωγής) ανοίγει το μηχάνημα και απομακρύνεται ο δίσκος θέρμανσης προσεκτικά χωρίς να 
προκληθούν ζημίες στους λιωμένους δακτυλίους των άκρων των σωλήνων ή τεμαχίων. 

4.8. Πλησιάζει ο κινητός σωλήνας ή το εξάρτημα τον σταθερό σωλήνα και μένει σε επαφή με αυτόν 
με την πίεση συγκόλλησης, στην τιμή που έχει ληφθεί και υπολογιστεί. Η φάση αυτή είναι για την 
αυτογενή θερμική συγκόλληση και ψύξη. Θα πρέπει σε όλη την διάρκεια της φάσης να κρατείται ακί-
νητη η λιωμένη περιμετρική επαφή με σταθερή πίεση συγκόλλησης. 

4.9. Οι διάφορες φάσεις (στάδια) συγκόλλησης, με αντίστοιχες αριθμητικές τιμές είναι τα ακόλουθα: 

1. Θέρμανση υπό πίεση 

Η θέρμανση καθώς και όλη η διαδικασία συγκόλλησης πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ξηρό, 
προφυλαγμένο από υγρασία, ρεύματα αέρα και θερμοκρασία μεταξύ των ορίων -5 0C μέχρι και 
400C. Ο δίσκος θέρμανσης (ή θερμαντική πλάκα) πρέπει να είναι κατάλληλα για ομοιόμορφη θερμο-
κρασία στα άκρα των σωλήνων ή εξαρτημάτων που θα συγκολληθούν. Οι θερμοκρασιακές τιμές 
που ρυθμίζονται στον θερμοστάτη είναι (210±10) 0C για πάχος μικρότερο από 12 χλστ. Και 
(200±10)0C για πάχος μεγαλύτερο από 12 χλστ. Οι τιμές αυτές ελέγχονται από τον χειριστή συνε-
χώς. Τα άκρα των σωλήνων προσαρμόζονται στον δίσκο θέρμανσης με πίεση που είναι διαφορετική 
για κάθε διάμετρο και πάχος τοιχώματος των σωλήνων. Η συγκόλληση απαιτεί πίεση σύνδεσης 0,15 
Ν/mm2 = 1,5 Kp/cm2 = 1,5 bar. Σύμφωνα με την πίεση αυτή ο κατασκευαστής της συσκευής συγκόλ-
λησης δίδει τις τιμές της πίεσης ανάλογα με την εξωτερική διάμετρο, σε αντίστοιχους πίνακες. Η 
θέρμανση υπό πίεση σταματά όταν σχηματιστεί περιμετρικά ο λιωμένος δακτύλιος (κορδόνι) του υ-
λικού, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το πάχος του σωλήνα. 
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2. Θέρμανση χωρίς πίεση 

Μετά τον σχηματισμό του αναδιπλωμένου υλικού, που σχηματίζεται σε μικρό σχετικά χρονικό διά-
στημα και αποτελεί ένδειξη της τήξης του υλικού, ελαττώνεται η πίεση σε 0,02 Ν/mm2 = 0,2 bar πε-
ρίπου, για να αποφευχθεί υπερχείλιση που δεν συμβάλλει στην καλή ποιότητα της συγκόλλησης. Η 
επιφανειακή θέρμανση των άκρων των σωλήνων ή τεμαχίων συνεχίζεται σχεδόν χωρίς εφαρμογή 
πίεσης και χωρίς να αυξάνεται ο όγκος του αναδιπλούμενου υλικού, (δακτυλίου λιωμένου HDPE). 

3. Απομάκρυνση του δίσκου θέρμανσης 

Όταν τελειώσει ο απαιτούμενος χρόνος θέρμανσης τα άκρα των σωληνώσεων μετακινούνται για να 
απομακρυνθεί ο δίσκος θέρμανσης ή η θερμαντική πλάκα. Στη συνέχεια τα άκρα πλησιάζουν πάλι 
για την σύνδεση. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και ο χειριστής απαραίτητα θα είναι ειδι-
κός τεχνίτης για την εργασία αυτή. Αν τα δύο άκρα ενωθούν με μεγάλη πίεση μεταξύ τους, το λιωμέ-
νο υλικό μπορεί να βγει από την σύνδεση και κρύο σχετικά υλικό να έρθει σε επαφή με αποτέλεσμα 
κακής σύνδεσης. Αν η ένωση γίνει με μικρή πίεση, πιθανό να συνενωθούν μόνο τα λιωμένα τμήματα 
με αποτέλεσμα η συγκόλληση να μην ολοκληρωθεί. 

4. Θερμοσυγκόλληση υπό πίεση 

Η πίεση επανέρχεται στην ίδια τιμή της θέρμανσης δηλαδή σε 0,15 Ν/mm2 = 1,5 bar και διατηρείται 
για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από την διάμετρο και το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα ή 
του εξαρτήματος. Αν για οποιονδήποτε λόγο η πίεση είναι μεγαλύτερη θα πρέπει να αποφευχθεί 
απότομη πτώση της για να μη επέλθει καταπόνηση εξαιτίας αποσυμπίεσης και  καταστροφή της 
σύνδεσης. 

5. Ψύξη 

Όταν τελειώσει ο χρόνος συγκόλλησης υπό πίεση διακόπτεται η δράση της πίεσης και τα τμήματα 
που συνδέθηκαν ελευθερώνονται από τους σφιγκτήρες. Πριν όμως λυθεί πλήρως η όλη διάταξη συ-
γκόλλησης απαιτείται να δοθεί κάποιος χρόνος ασφαλείας για την ψύξη της ένωσης. Η ψύξη θα 
πρέπει να γίνεται προοδευτικά και όχι απότομα με κρύο νερό, πεπιεσμένο αέρα ή άλλο τρόπο. 
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6. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 

1. Γενικά για τις δοκιμασίες στεγανότητας 

1.1. Η τεχνική προδιαγραφή των δοκιμασιών αναφέρεται στην επιβολή υδροστατικής πίεσης στους 
αγωγούς πίεσης που θα τοποθετηθούν τμηματικά κατά την πρόοδο των εργασιών και τελικά σ' όλη 
την έκταση, για τον έλεγχο της ικανοποιητικής κατασκευής τους και ιδιαίτερα για τις εργασίες συνδέ-
σεων που θα γίνουν στο εργοτάξιο ή μέσα στους χάνδακες. 

1.2. Όλες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν σε έτοιμα τμήματα των αγωγών του δικτύου πριν από την επι-
χωμάτωση. Τα τμήματα αυτά για τις κύριες δοκιμές θα έχουν μήκος μεταξύ 100 και 500 μέτρων και 
θα καθορίζονται κάθε φορά από την Υπηρεσία επίβλεψης, εκτός την δοκιμασία που γίνεται για το 
σύνολο του αγωγού. 

1.3. Οι δοκιμασίες θα διενεργούνται τόσο για την αντοχή και την στεγανότητα των σωλήνων όσο και 
για τις συνδέσεις, τις δικλείδες, τις αγκυρώσεις, τις συγκολλήσεις και όλες τις κατασκευές διαμόρφω-
σης των δικτύων. Η διαδικασία των δοκιμασιών θα καθορίζεται από την Υπηρεσία επίβλεψης στη 
λεπτομέρεια της. 

1.4. Οι δοκιμασίες συνίστανται από τα ακόλουθα στάδια: 
α. Από την προδοκιμασία που μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την κύρια δοκιμασία. 
β. Από την κύρια δοκιμασία. 
γ. Από την γενική δοκιμασία σ' ολόκληρο το δίκτυο. 

1.5. Η πίεση δοκιμών ορίζεται γενικά στην ονομαστική πίεση του αγωγού προσαυξημένη κατά 50%. 

 

2. Βασικός εξοπλισμός για τις δοκιμασίες 

2.1. Ο ανάδοχος εργολάβος πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα εφόδια και τις κατάλληλες συσκευές 
για την εκτέλεση των δοκιμών. Μεταξύ των εφοδίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και 
τα παρακάτω: 

α. Υδροπιεστήριο για την άσκηση της πίεσης. 

β. Διάφορα πώματα H.D.P.E. ή χυτοσιδερένια, ή από άλλα υλικά, τα οποία θα εφαρμόζονται προ-
σωρινά με συνδέσμους ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στα άκρα του τμήματος του αγωγού που θα 
δοκιμασθεί. Ορισμένα από τα πώματα θα φέρουν υποδοχές για την προσωρινή συναρμογή της συ-
σκευής πίεσης, των μανομέτρων και των λοιπών απαιτούμενων εξαρτημάτων. 

γ. Δύο τουλάχιστο μανόμετρα ακρίβειας, για τη μέτρηση και παρακολούθηση της πίεσης. 

δ. Διάφορους κατάλληλους ηλεκτρικούς φανούς και προβολείς. 

ε. Υλικά για προσωρινές αντιστηρίξεις του αγωγού. 

στ. Εφόδια για την προσωρινή υδροληψία και μεταφορικά μέσα νερού. Αντλίες για την απομάκρυνση 
νερών που δεν μπορούν να αποχετευθούν με φυσική ροή. 

η. Διάφορα βοηθητικά εργαλεία και υλικά. 

2.2. Επίσης ο ανάδοχος θα διαθέτει για τις δοκιμές κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό. 

2.3. Το υδροπιεστήριο θα έχει επαρκή ικανότητα τροφοδότησης νερού με πίεση και θα μπορεί να 
λειτουργεί χωρίς καμιά διαρροή μέχρι την απαιτούμενη πίεση. Θα είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα α-
σφάλειας για την πρόληψη υπέρβασης της πίεσης. 

2.4. Τα πώματα, όπου απαιτείται, θα φέρουν στόμια εξαερισμού με υδατοστεγή διακόπτη. Επίσης 
θα φέρουν στόμιο υδροληψίας τουλάχιστο 50χλστ. (δηλ. 2") με δικλείδα, στο οποίο μπορεί να  προ-
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σαρμόζεται σωλήνας για τη διοχέτευση νερού που θα γεμίζει το δοκιμαζόμενο τμήμα του αγωγού. 
Από το ίδιο στόμιο ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να είναι δυνατή και η μερική ή η ολική 
εκκένωση του αγωγού μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής. Τα στόμια προσαρμογής που θα φέρουν 
τα πώματα για τη σύνδεση των μανομέτρων θα βρίσκονται σε θέση που θα επιτρέπουν την εύκολη 
παρακολούθηση των ενδείξεων, άσχετα αν το υδροπιεστήριο είναι εφοδιασμένο με δικό του μανόμε-
τρο. Το στόμιο προσαρμογής του καταθλιπτικού σωλήνα του υδροπιεστηρίου θα έχει οπωσδήποτε 
υδατοστεγή διακόπτη. 

2.5. Τα μανόμετρα που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σημαντικό μέγεθος και θα φέρουν καθαρο-
γραμμένες ενδείξεις για πεδίο λειτουργίας το πολύ μέχρι 15 έως 20 ατμ. ώστε η δοκιμαστική πίεση 
που θα ασκηθεί να μή απέχει πολύ από τη μέση της κλίμακας ένδειξης του μανομέτρου. Πριν από 
την χρησιμοποίησή τους τα μανόμετρα θα ελεγχθούν για την καλή του λειτουργία. 

2.6. Οι αντλίες για την απομάκρυνση νερών θα είναι κατάλληλες για την άντληση με επαρκή ισχύ για 
την αναρρόφηση από τη θέση εκροής ή τις θέσεις συγκέντρωσης οπουδήποτε μέσα στην τάφρο και 
την κατάθλιψή τους με προσωρινή σωλήνωση στην πιο κοντινή θέση που μπορεί να απορριφθούν. 

2.7. Για τη μεταφορά του νερού θα διατίθεται από τον ανάδοχο εργολάβο βυτιοφόρο όχημα και κα-
τάλληλοι σωλήνες (ελαστικοί, πάνινοι κλπ). 

 

3. Προκαταρκτικές εργασίες 

3.1. Πριν από την πλήρωση του αγωγού με νερό θα ληφθούν μέτρα σταθεροποίησης και αποκλει-
σμού οποιασδήποτε μετακίνησης ή παραμόρφωσής του εξαιτίας των δυνάμεων που αναπτύσσονται 
με την αύξηση της υδραυλικής πίεσης. Για τον λόγο αυτό θα γίνει μερική επίχωση των σωλήνων του 
αγωγού με άμμο ή κοινές γαίες σύμφωνα με τα σχέδια, αφού ληφθεί πρόνοια ώστε όλες οι συνδέ-
σεις (σύνδεσμοι, ωτίδες κλπ) να παραμείνουν ελεύθερες μέχρι το τέλος το δοκιμής. Επίσης θα ληφ-
θεί μέριμνα για την προσωρινή αντιστήριξη του αγωγού σε καμπύλες ή σε άλλα τμήματα. Οι πακτώ-
σεις και οι μόνιμες αντιστηρίξεις θα εκτελεσθούν μετά την επιτυχημένη δοκιμή. 

3.2. Σαν δεύτερο στάδιο των προκαταρκτικών εργασιών αναφέρεται η εσωτερική επιθεώρηση του 
τμήματος που θα δοκιμασθεί από κατάλληλο συνεργείο εργολάβου και ο τελικός καθαρισμός των 
τοιχωμάτων από τυχόν προσκολλημένη λάσπη, καθώς και η απομάκρυνση κάθε τυχόν ξένου σώμα-
τος που θα υπάρχει στον αγωγό. Ο καθαρισμός θα συντελεσθεί με κατάλληλα πανιά και μαλακές 
σκούπες ή πιεσμένο αέρα. 

3.3. Θα γίνει ο εποπτικός έλεγχος του εσωτερικού του αγωγού από πρόσωπο της Υπηρεσίας επί-
βλεψης που θα συνοδεύεται από εκπρόσωπο του ανάδοχου εργολάβου. Ο έλεγχος θα γίνει με την 
βοήθεια ηλεκτρικών φανών κλπ. Μετά τον ικανοποιητικό έλεγχο και την εξέταση των μέτρων που 
λαμβάνονται εξωτερικά θα γίνει η τοποθέτηση των πωμάτων στα άκρα του αγωγού και στα τυχόν 
ενδιάμεσα στόμια εκκένωσης. 

3.4. Μετά τον εξοπλισμό των πωμάτων στις άκρες του αγωγού, δηλαδή την τοποθέτηση των μανο-
μέτρων, την προσωρινή υδροληψία κλπ, θα αρχίσει η πλήρωση του αγωγού με νερό. 

3.5. Κατά την πλήρωση της σωλήνωσης με νερό δεν πρέπει να μείνουν θύλακες αέρα μέσα σ' αυ-
τήν. Η ταχύτητα πλήρωσης των σωλήνων εκφρασμένη σε αντίστοιχη παροχή (λιτ/δλ) θα πρέπει να 
μην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: 

 

Διάμετρος αγωγού (χλστ) 80 100 150 200 250 300 400 

Παροχή (λιτ/δλ 0.2 0.3 0.7 1.5 2.0 3.0 6.0 
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3.6. Η πλήρωση με νερό γίνεται από την κατώτερη στάθμη προς την ανώτερη με αντλία. Έτσι είναι 
δυνατό να αφαιρείται όλος ο αέρας στη διάρκεια της πλήρωσης. Τα στόμια εξαερισμού θα παραμεί-
νουν με τους διακόπτες ανοικτούς μέχρι να εξαχθεί όλος ο αέρας από κάθε κλάδο του τμήματος που 
δοκιμάζεται. 

 

4. Προδοκιμασία και δοκιμασία 

4.1. Μετά την πλήρωση του αγωγού με νερό θα επιχειρηθεί ο τελικός εξαερισμός και ο έλεγχος της 
καλής λειτουργίας των τυχόν υπαρχόντων αυτόματων συσκευών εξαερισμού. 

4.2. Κατά την έναρξη λειτουργίας του υδροπιεστηρίου, τούτο τροφοδοτεί τον αγωγό με μικρές ποσό-
τητες νερού, ενώ περιοδικά γίνεται ο αναγκαίος συμπληρωματικός εξαερισμός. Η λειτουργία του υ-
δροπιεστηρίου συνεχίζεται μέχρι άσκησης πίεσης στην τιμή των 10 ατμ. και η διατήρησή της τουλά-
χιστο για δύο ώρες. Ύστερα θα αυξηθεί η πίεση μέχρι τη μέγιστη τιμή όπως δίνεται αυτή στην παρά-
γραφο 1.5. της προδιαγραφής αυτής και η διατήρησή της επίσης τουλάχιστον για δύο ώρες. 

4.3. Σ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής, δηλαδή από την έναρξη πλήρωσης του αγωγού με νερό μέχρι 
την αύξηση της πίεσης στη μέγιστη τιμή της θα γίνεται έλεγχος του τμήματος που δοκιμάζεται σ' όλες 
τις συνδέσεις και τις αντιστηρίξεις και τυχόν ενίσχυσή τους αν εμφανίζουν ενδείξεις τάσης υποχώρη-
σης. 

4.4. Οποιαδήποτε διαρροή νερού από τις συνδέσεις του αγωγού είναι απαράδεκτη και συνεπάγεται 
την άμεση διακοπή της δοκιμής, την εκκένωση του αγωγού, αν απαιτείται, την αποκατάσταση της 
κακοτεχνίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας επίβλεψης, τον καταλογισμό όλων των σχετκών 
δαπανών στον ανάδοχο εργολάβο και την επανάληψη της δοκιμής ή των δοκιμών μέχρι την πλήρη 
επιτυχία τους. Σε περίπτωση που κατά την προδοκιμασία θα διαπιστωθούν είτε μετατοπίσεις σωλή-
νων είτε διαφυγές τότε η πίεση θα πρέπει να αυξηθεί μέχρι την τελική τιμή δοκιμής της σε τρόπο ώ-
στε να καταστεί ευχερέστερη η διαπίστωση των τυχόν ατελειών της σωλήνωσης. 

4.5. Μετά το πέρας της κύριας δοκιμασίας η οποία θα έχει επιτύχει τέλεια θα πρέπει να διατηρηθεί η 
μέγιστη στατική πίεση μέσα στους σωλήνες μέχρι να συμπληρωθεί η επίχωση σε ύψος τουλάχιστο 
30εκ. πάνω από την γενέτειρα των σωλήνων, έτσι που να καταφανεί από την ένδειξη των μανομέ-
τρων κάθε τυχόν βλάβη που θα μπορούσε να παρουσιασθεί κατά την εργασία επίχωσης. 

 

5. Γενικές και τελικές δοκιμασίες 

5.1. Μετά την κατασκευή ενός σημαντικού τμήματος της σωλήνωσης (σαν τέτοιο τμήμα αναφέρεται 
το μεταξύ δύο φρεατίων μεγάλου μήκους ) θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική δοκιμασία σ' όλο το 
δίκτυο με εφαρμογή πίεσης για δύο ώρες ίσης τουλάχιστο με την μέγιστη στατική πίεση. Έτσι ελέγ-
χονται οι συνδέσεις ανάμεσα στα τμήματα που δοκιμάσθηκαν χωριστά. Οι θέσεις σύνδεσης των 
τμημάτων αυτών θα μένουν ακάλυπτες μέχρι την αποπεράτωση της συμπληρωματικής αυτής δοκι-
μασίας. 

5.2. Στην περίπτωση γενικής δοκιμής τμημάτων μεταξύ φρεατίων, σε αντικατάσταση ορισμένων 
πωμάτων, χρησιμοποιούνται οι δικλείδες των φρεατίων όπου αυτό είναι δυνατό. 

5.3. Άλλες γενικές δοκιμές καθώς και τελική δοκιμή είναι δυνατό να γίνουν για τμήματα μεγαλύτερα 
από αυτά που αντιστοιχούν ανάμεσα σε δύο φρεάτια, δηλαδή για τμήματα που περιλαμβάνουν δί-
κτυα με ορισμένο αριθμό φρεατίων ή στομίων υδροληψίας. 
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6. Πρωτόκολλο δοκιμασιών 

6.1. Η όλη διαδικασία κάθε δοκιμασίας με τα στοιχεία του τμήματος αγωγού που δοκιμάζεται, οι δια-
δοχικές ενέργειες και οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της δοκιμής καταγράφονται 
στον τόπο των έργων με ακριβή χρονικό προσδιορισμό σε τριπλότυπο "βιβλίο δοκιμών", το οποίο 
προσυπογράφεται από τον εκπρόσωπο του ανάδοχου εργολάβου και εκπρόσωπο της Υπηρεσία 
επίβλεψης. 

6.2. Τα ελαττώματα που διαπιστώνονται στις δοκιμασίες επανορθώνονται αμέσως από τον ανάδοχο 
χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

6.3. Ο μηχανικός επίβλεψης καθορίζει την ημερομηνία της νέας δοκιμασίας του τμήματος της σωλή-
νωσης σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν οι βλάβες ή οι ελλείψεις κατά τη δο-
κιμασία. 

6.4. Οι σχετικές εγγραφές στο βιβλίο δοκιμών αποτελούν στοιχεία κατάρτισης "πρωτοκόλλου δοκι-
μής" ύστερα από τη θεώρηση τους από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας επίβλεψης που διευθύνει 
τα έργα. 



ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Α-
ΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

 
    Τεύχη Δημοπράτησης 

  Τεύχος 4.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

 

Σελίδα 

65  
 

 

7. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις ΕΛΟΤ-ΤΠ-1501-08-06-08-06 (Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυ-
ρόδεμα). 

 

1. Σκυρόδεμα φρεατίων και οπλισμός 

Το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πυθμένα στα φρεάτια θα είναι ποιότητας του-
λάχιστο C25/30 με τοποθέτηση δομικού πλέγματος Τ131 πάνω και κάτω στην πλάκα. 

Για το κολουροκωνικό σχήμα του φρεατίου θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένα τμήματα κυ-
λινδρικά ή κωνικά από σκυρόδεμα C25/30 με οπλισμό δομικού πλέγματος Τ131 ή παρόμοιο τοπο-
θετημένο προς την μέση του τοιχώματος. 

Το σκυρόδεμα και ο οπλισμός του θα συμφωνεί με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τους 
κανονισμούς. 

 

2. Χυτοσιδερένια είδη –Σιδερένιες κατασκευές 

Στο εσωτερικό των φρεατίων προβλέπονται ενσωματωμένες χυτοσιδερένιες ή σιδερένιες βαθμίδες 
καθόδου όπως δείχνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. 

Επίσης προβλέπεται πάνω στα φρεάτια κυκλικό κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο. 

 

3. Περιγραφή φρεατίων 

Τα φρεάτια του δικτύου είναι προκατασκευασμένα κυκλικής μορφής με εσωτερική διάμετρο 1,20μ. 
Το συνολικό ύψος φτάνει και έως 2,5 μέτρα. Τα φρεάτια αποτελούνται από κυλινδρικά τμήματα δια-
φορετικού ύψους, από 0,25 έως 1,0 μέτρο. Το άνω μέρος του φρεατίου διαμέτρου 1,2μ. αποτελείται 
από τμήμα κόλουρου κώνου. 

Στην αρχή γίνεται τοπική εκσκαφή. Τοποθετείται εξυγιαντική στρώση αμμοχάλικου, περίπου τετρα-
γωνικής διατομής 2,50μ.*2,50μ. για το φρεάτιο διαμέτρου 1,2μ. Επάνω στο αμμοχάλικο κατασκευά-
ζεται ο πυθμένας του φρεατίου πάχους 0,20 μ. και μέσης τετραγωνικής διατομής 1,90μ.*1,90μ. 

Κεντρικά στο δάπεδο σκυροδέματος τοποθετείται το πρώτο κυλινδρικό τμήμα του φρεατίου ανάλο-
γου ύψους με την αντίστοιχη οπή στην θέση που θα ενωθεί ο σωλήνας ακαθάρτων. Η θέση της ο-
πής διανοίγεται στο εργοστάσιο παραγωγής κατά παραγγελία. Στο φρεάτιο διαμέτρου 1,2μ. το άνω 
τμήμα κόλουρου κώνου, ύψους ενός μέτρου, τοποθετείται επάνω σε κυλινδρικό τεμάχιο με την βοή-
θεια των κατάλληλων υποδοχών. Στο στόμιο του κωνικού τμήματος ανοίγματος 0,60μ. στερεώνεται 
το χυτοσιδερένιο πλαίσιο με το αντίστοιχο κάλυμμα. Πιθανό να απαιτηθεί και ενδιάμεσα η κατασκευή 
λαιμού Φ60 εκ. 

Ο πυθμένας του φρεατίου διαμορφώνεται με άοπλο σκυρόδεμα, έτσι ώστε να δημιουργήσει κλίσεις 
προς το εσωτερικό του φρεατίου γύρω από την ημικυκλική διατομή του σωλήνα από την είσοδο μέ-
χρι την έξοδο. Οι ενώσεις των τμημάτων θα σφραγιστούν με αρμό στεγανά για να προστατέψουμε 
το φρεάτιο από την εισροή υπόγειων νερών. Ο διαμορφωμένος πυθμένας και τα εσωτερικά τοιχώ-
ματα σε ύψος 0,20 εκ. θα επιχριστούν με τσιμεντοκονίαμα των 450 και 600χγρ. τσιμέντου. Ο λαιμός 
του φρεατίου θα ενωθεί με το τμήμα κόλουρου κώνου με συγκολλητική ρητίνη. 

Η τοποθέτηση των φρεατίων υψομετρικά δείχνεται στο σχέδιο μηκοτομών. Σε ορισμένες θέσεις, ό-
που το βάθος εκσκαφής είναι μεγαλύτερο και απαιτείται τοποθέτηση μεγαλύτερου φρεατίου, μεταξύ 
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των δύο τμημάτων θα μπει ένα ενδιάμεσο, κυλινδρικής μορφής ανάλογου ύψους 0,25 ή 0,50μ. 
κ.λ.π. 

 

4. Λαιμοί φρεατίων 

Η προδιαγραφή αυτή αφορά στον τρόπο κατασκευής και πληρωμής των λαιμών φρεατίων. 

Το κυλινδρικό φρεάτιο ακαθάρτων έχει λαιμό κυλινδρικής μορφής. Η διάμετρος του λαιμού είναι 
Φ600 χλστ. 

Πάνω στους λαιμούς θα στερεωθεί η βάση πλαισίου καλύμματος από ελατό χυτοσίδηρο. 

Στα κυλινδρικά φρεάτια θα τοποθετηθεί κυκλικό πλαίσιο με κυκλικό κάλυμμα. 

Οι λαιμοί θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. 

Τα πλαίσια των καλυμμάτων από ελατό χυτοσίδηρο τοποθετούνται αρχικά στο άνω μέρος με ακρί-
βεια και στη συνέχεια εγκιβωτίζονται με σκυρόδεμα. 

Για τις κατασκευές των λαιμών φρεατίων αποχέτευσης θα εφαρμοσθούν οι αντίστοιχες προδιαγρα-
φές σκυροδέματος, ξυλοτύπων, σιδερένιου οπλισμού, χυτοσιδερένιων βαθμίδων καθώς και άλλες, 
όπως καθαιρέσεων, επιχώσεων γαιών, κ.λ.π. Σημειώνεται ότι η χρησιμοποίηση ξυλοτύπων για την 
εσωτερική επιφάνεια θα γίνει με μεγάλη προσοχή ώστε να κατασκευασθεί αυτή λεία μετά την αφαί-
ρεσή τους. 
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8. ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

1. Γενικά για τα φρεάτια του δικτύου 

1.1 Η προδιαγραφή αυτή αφορά στην κατασκευή των φρεατίων ορθογωνικού σχήματος (εάν απαι-
τούνται) που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα των ωθητικών αγωγών (φρεάτια καθαρισμού, εξαερισμού 
και πέρατος καταθλιπτικών αγωγών). 

1.2 Η θέση και η κατασκευή των φρεατίων δείχνεται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. 

 

2. Σκυρόδεμα φρεατίων και οπλισμός 

2.1 Το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των φρεατίων θα είναι ποιότητα C25/30 
για τα τοιχώματα, τον πυθμένα και την πλάκα επικάλυψης. 

2.2 Στα τοιχία τοποθετείται δομικό πλέγμα Τ188 όπως φαίνεται στα σχέδια. Στην πλάκα επικάλυψης, 
στον πυθμένα και περιμετρικά των τοιχωμάτων τοποθετείται οπλισμός Β 500c. 

2.3 Το σκυρόδεμα με τους απαιτούμενους ξυλότυπους και οι οπλισμοί θα συμφωνούν με τις αντί-
στοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τους κανονισμούς. Η κατασκευή του σκυροδέματος θα ακολου-
θήσει βασικά τις διαστάσεις που δίδονται στα σχέδια της μελέτης. 

2.4Στο εσωτερικό των φρεατίων διαμορφώνονται συμπληρωματικά διάφορες κατασκευές για την 
υποβοήθηση της ροής των νερών και την αποφυγή πρόωρων φθορών. Το σκυρόδεμα διαμόρφω-
σης στο εσωτερικό θα είναι C16/20. Στο φρεάτιο θα αφεθούν όλες οι απαιτούμενες οπές για τις συν-
δέσεις της σωλήνωσης. 

 

3. Χυτοσιδερένια είδη 

3.1 Στα φρεάτια εξαερισμού και εκκένωσης, τοποθετούνται στη σωλήνωση χυτοσιδερένια τεμάχια, 
(ταυ, καμπύλες, άκρα συνδέσεων κλπ) 

3.2 Στο φρεάτιο, στο άνω μέρος του λαιμού, θα τοποθετηθεί πλαίσιο ορθογωνικής μορφής και κυ-
κλικό κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, όπως αναγράφεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή. 

3.3 Η ποιότητα των σιδερένιων και χυτοσιδερένιων κατασκευών, (βαθμίδες, ταυ κλπ), θα είναι σύμ-
φωνη με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Σημειώνεται ότι προδιαγραφές για τις σωληνώσεις, τις δι-
κλείδες, τις συνδέσεις μεταλλικών τεμαχίων, τα τεμάχια εξάρμωσης, τις βαλβίδες αντεπιστροφής και 
εξαερισμού, τα τεμάχια διέλευσης και στεγανοποίησης σωληνώσεων, περιλαμβάνονται στο αντίστοι-
χο τεύχος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων. 

 

4. Τοποθέτηση φρεατίων 

4.1 Η τοποθέτηση των φρεατίων δείχνεται στα σχέδια οριζοντιογραφίας και μηκοτομών. 

4.2 Σχετικά με την ακριβή θέση οριζοντιογραφικά αναφέρεται ότι είναι δυνατό να γίνουν μικρομετα-
τοπίσεις σε περίπτωση συνάντησης εμποδίων, ιδιαίτερα στα φρεάτια εξαερισμού και καθαρισμού 
(εκκένωσης) πάντοτε όμως σε συνεννόηση με την Υπηρεσία επίβλεψης. 
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5. Επιμέτρηση και πληρωμή 

5.1 Στα φρεάτια γίνεται επιμέτρηση χωριστά για κάθε είδος εσωτερικού εξοπλισμού και εργασίας 
που απαιτείται ώστε η κατασκευή να ολοκληρωθεί τελείως. Η αντίστοιχη πληρωμή θα γίνει επίσης 
για κάθε είδος εργασίας χωριστά. 

5.2 Τα φρεάτια απαιτούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής και την κανονική λειτουργία σκυρόδε-
μα C25/30, ξυλότυπους, πλαίσιο με το κάλυμμα, χυτοσιδερένιες βαθμίδες, σιδερένιο οπλισμό 
B500c, δομικό πλέγμα Τ188, κατάλληλη διαμόρφωση οπών πλευρικά και διαμόρφωση του πυθμένα 
με προσθήκη άοπλου σκυροδέματος C16/20 και όσα άλλα δείχνονται στα σχέδια. 

5.3 Οι εκσκαφές στις θέσεις των φρεατίων, (διαπλατύνσεις και διαμορφώσεις με χέρια) πληρώνονται 
σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου, ως εκσκαφές τάφρων. 

5.4 Στην τιμή μονάδας ανά τεμάχιο φρεατίου περιλαμβάνεται το οπλισμένο σκυρόδεμα τοιχωμάτων, 
πυθμένα και πλάκας επικάλυψης, ο οπλισμός, το ισχνό σκυρόδεμα καθαριότητας στη βάση και εσω-
τερικά στον πυθμένα, καθώς και οι εσωτερικές διαμορφώσεις με τεμάχια σωλήνωσης, τεμάχια διέ-
λευσης, κλπ, όλοι οι απαιτούμενοι ξυλότυποι, η τσιμεντοκονία στα τοιχώματα και στον πυθμένα, το 
ασφαλτικό υλικό στην επιφάνεια της πλάκας επικάλυψης, το ασφαλτικό υλικό στην εξωτερική επιφά-
νεια του φρεατίου και οι χυτοσιδερένιες βαθμίδες. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται μόνο το αμμοχάλικο 
εξυγίανσης του εδάφους, η αξία των τεμαχίων διέλευσης και στεγάνωσης των σωληνώσεων καθώς 
και ο μικρού ή μεγαλύτερου μήκους λαιμός με την αναλογία των χιτοσιδερένιων βαθμίδων, το χυτο-
σιδερένιο πλαίσιο και το κάλυμμα. Η αξία των τεμαχίων διέλευσης πληρώνεται κατά τον τρόπο που 
περιλαμβάνει η ιδιαίτερη προδιαγραφή. (Διέλευση αγωγού από τα φρεάτια σκυροδέματος). 
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9. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

1. Αντικείμενο 

Η τεχνική προδιαγραφή αφορά στα καλύμματα φρεατίων που έχουν καθαρό άνοιγμα πρόσβασης 
μεταξύ 200 - 1000 mm για εγκαταστάσεις σε περιοχές στις οποίες κυκλοφορούν οχήματα και πεζοί 
και υποβάλλονται σε κυκλοφοριακό ή σε άλλο παρόμοιο φορτίο. 

 

2. Υλικά 

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι ελατός χυτοσίδηρος (DUCTILE IRON). Τα υλικά αυτά κατα-
σκευάζονται σύμφωνα με το σύστημα ποιοτικής οργάνωσης του Διεθνούς Προτύπου ISO 1083. 

 

3. Ποιότητα και δοκιμές 

Στον ελατό χυτοσίδηρο τα μόρια του γραφίτη έχουν σφαιροειδή μορφή. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο 
εξάπλωσης των ρηγμάτων. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα του ελατού χυτοσιδήρου είναι: 

- Αντοχή στους κραδασμούς και στον εφελκυσμό 

- Υψηλό όριο ελαστικότητας 

Η ποιότητα και οι δοκιμές των υλικών πρέπει να συμφωνούν με τα πρότυπα ISO 1083 και Ευρωπα-
ϊκή Προδιαγραφή EN 124 με αντίστοιχη ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 

Τα καλύμματα και τα πλαίσια θα φέρουν εμφανή σήμανση ως ακολούθως: 

- Το σήμα του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 124 

- Την ανάλογη κατηγορία αντοχής (π.χ. D400) 

- Το σήμα αναγνώρισης του κατασκευαστή 

Τα δοκίμια πρέπει να ελέγχονται αν συμφωνούν με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αντοχή σε 
φόρτιση της αντίστοιχης κατηγορίας. Τα φορτία δοκιμής για κάθε κατηγορία δίνονται παρακάτω: 

Κατηγορία    Φορτίο δοκιμής σε KN 

A 15        15 

B 125      125 

C 250      250 

D 400      400 

E 600      600 

F 900      900 

Από τα παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργολαβία οι κατηγορίες Β 125 και D 400. 

 

4. Κατηγορία 

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές οι βασικές κατηγορίες πλαισίων και καλύμματος είναι: 
Ε 600 αντοχή > 60 τόνους (κατάλληλα για ειδικές περιοχές όπως εργοστάσια, λιμενικές ζώνες κλπ). 
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D 400 αντοχή > 40 τόνους (κατάλληλα για πεζόδρομους, λωρίδες οδικής κυκλοφορίας, εθνικούς και 
αστικούς δρόμους). 
C 250 αντοχή > 25 τόνους (κατάλληλα για πεζόδρομους, πεζοδρόμια, κράσπεδα δρόμων, πλαϊνά 
τμήματα οδών και χώρων στάθμευσης που δέχονται μεγάλα φορτία). 
Β 125 αντοχή > 12,5 τόνους (κατάλληλα για πεζοδρόμια και ανάλογες επιφάνειες). 
 
5. Πλαίσια καλυμμάτων 

Τα πλαίσια των καλυμμάτων φρεατίων από DUCTILE IRON θα φέρουν ελαστικό δακτύλιο ο οποίος 
θα παρέχει: 

- Πλήρη στεγανότητα 

- Πλήρη εξουδετέρωση θορύβου κατά την διέλευση των οχημάτων 

- Απορρόφηση κραδασμών 

- Σταθερότητα του καλύμματος μέσα στο πλαίσιο 

 

6. Τοποθέτηση 

Τα πλαίσια και καλύμματα θα τοποθετούνται από ανάδοχο σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Στα 
σχέδια αναγράφονται οι κατηγορίες σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. 
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10. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ HDPE ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

1. Αντικείμενο 

1.1. Στην προδιαγραφή αυτή περιλαμβάνεται ο τρόπος στεγανοποίησης, στα φρεάτια σκυροδέματος 
του δικτύου, των θέσεων που εισέρχονται οι αγωγοί H.D.P.E. και της θέσης που εξέρχεται από αυτά 
ο απαγωγός προς το επόμενο φρεάτιο. 

1.2. Η προδιαγραφή περιλαμβάνει επίσης και κάθε άλλη θέση σε οποιοδήποτε φρεάτιο σκυροδέμα-
τος που εισέρχονται ή εξέρχονται αγωγοί. 

 

2. Περιγραφή του τρόπου διέλευσης 

2.1. Κατά τη κατασκευή των φρεατίων σκυροδέματος του δικτύου θα τοποθετηθούν στις ακριβείς 
θέσεις διέλευσης των αγωγών εισόδου και του αγωγού εξόδου H.D.P.E., τεμάχια σωληνώσεων της 
αμέσου μεγαλύτερης διαμέτρου, με το απαιτούμενο μήκος όπως αναγράφεται στη συνέχεια. Τα τε-
μάχια θα τοποθετηθούν κατά την διαμόρφωση του ξυλοτύπου ώστε αυτά να ενσωματωθούν στο 
σκυρόδεμα κατά την έγχυσή του. Τα τεμάχια θα είναι τα ακόλουθα, δεύτερης γενιάς H.D.P.E., πίεσης 
6 ατμ., όπως δίδονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας: 

Εισερχόμενοι ή εξερχόμενοι 
σωλήνες.                                                    
Εξωτερική διάμετρος (χλστ) 

Τεμάχια ενσωματούμενα στο σκυρόδεμα 

Εξωτερική διάμετρος (χλστ) Εσωτερική διάμετρος (χλστ) 

160 180 162,8 

200 225 203,4 

225 250 226,2 

250 280 253,2 

280 315 285,0 

315 355 321,2 

355 400 361,8 

400 450 407,0 

2.2. Στον Εργολάβο δίδεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ένα από τους δύο παρακάτω αναγρα-
φόμενους τρόπους για την στεγανοποίηση της διέλευσης οποιουδήποτε αγωγού. Σημειώνεται ότι 
προτιμάται ο πρώτος τρόπος επειδή επιτυγχάνει πλήρη στεγανοποίηση χωρίς αναζήτηση υλικών 
στεγάνωσης αρμών. 

2.3. Ο πρώτος τρόπος απαιτεί την τοποθέτηση στον ξυλότυπο, πάντοτε στην ακριβή θέση και με την 
κλίση της μηκοτομής, τεμαχίου σωλήνα με μήκος τουλάχιστο 0,30 μ. και πλέον και προεξοχή προς 
την εξωτερική επιφάνεια του σκυροδέματος. Όταν ο αγωγός εισόδου ή εξόδου τοποθετηθεί μέσα σ’ 
αυτόν γίνεται συγκόλληση των δύο αγωγών με εξωτερική περιμετρική ραφή, ώστε να επιτευχθεί η 
πλήρης στεγάνωση. 

2.4. Ο δεύτερος τρόπος που είναι απλούστερος, ως προς την τοποθέτηση του τεμαχίου, απαιτεί μή-
κος τεμαχίου όσο και πάχος τοιχώματος του φρεατίου, κατά κανόνα 20 εκ. Μετά τη διέλευση του 
αγωγού εισόδου ή εξόδου και αφού τακτοποιηθεί το εσωτερικό του φρεατίου, θα πληρωθεί το κενό 
μεταξύ των δύο σωληνώσεων με πίεση ειδικού στεγανωτικού υλικού τόσο από την εξωτερική, όσο 
και από την εσωτερική πλευρά. 

2.5. Τόσο για τον πρώτο τρόπο της θερμοσυγκόλλησης όσο και για τον δεύτερο τρόπο πλήρωσης 
με στεγανοποιητικό υλικό, παραδεκτού από την Υπηρεσία διοίκησης έργου, θα πάρουν θέση, προη-
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γούμενα από κάθε εργασία, οι δύο αγωγοί ως ομοαξονικοί με την βοήθεια φύλλων (λαμών) πλαστι-
κού υλικού που θα εισέρχονται μεταξύ αυτών. 

 

3. Πληρωμή 

3.1. Δεν γίνεται καμία επιμέτρηση για πληρωμή της εργασίας διέλευσης και στεγανοποίησης των 
αγωγών. 

3.2. Στην τιμή μονάδας των αγωγών του δικτύου που επιμετρούνται από άξονα σε άξονα φρεατίου, 
περιλαμβάνονται και οι διαμορφώσεις και στεγανοποιήσεις στις θέσεις διέλευσής των για είσοδο ή 
έξοδο στα φρεάτια σκυροδέματος. 
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11. ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΦΑΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

1. Αντικείμενο 

Η τεχνική προδιαγραφή για τα χυτοσιδερένια τεμάχια, αποβλέπει στην κατασκευή και τοποθέτηση 
στα φρεάτια κάθε χυτοσιδερένιου τεμαχίου ή εξαρτήματος που απαιτείται για τμήμα του έργου, (ό-
πως χυτοσιδερένιες βαθμίδες, τεμάχια διέλευσης σωληνώσεων κλπ), εκτός από καλύμματα φρεατί-
ων (ορθογωνικά ή κυκλικά). 

 

2. Αναλογίες 

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα περιέχει τουλάχιστο κατά πενήντα εκατοστά χυτοσίδηρο καθα-
ρής προέλευσης (ΠΙΚ) σε χελώνες. Το υπόλοιπο υλικό μπορεί να είναι παλιός χυτοσίδηρος σε άρι-
στη ποιότητα. 

 

3. Υφή υλικού χυτών τεμαχίων 

Η κατασκευή των χυτών τεμαχίων πρέπει να γίνει με εξαιρετική επιμέλεια, να παρουσιάζει επιφάνεια 
θραύσης φαιά, μάζα συμπαγή και ομοιογενή που να αποτελείται από λεπτούς και κανονικούς κόκ-
κους. Το μέταλλο πρέπει να είναι αρκετά μαλακό ώστε να γίνεται η διάτρηση και η τομή του, καθώς 
και η κατεργασία του με λίμα, με τρυπάνι και πριόνι εύκολα. Η σκληρότητά του δεν θα πρέπει να ξε-
περνά τις 210 μονάδες BRINEL. 

 

4. Όψη χυτών τεμαχίων 

Το υλικό κατά το χύσιμο θα πρέπει να γεμίσει τέλεια τα καλούπια και να μή παρουσιάζει ελάττωμα, 
π.χ. φυσαλίδες, ρωγμές, αρμούς τήξης και διακοπής συνέχειας, σκουριές κλπ. Η επιφάνεια των τε-
μαχίων θα πρέπει να είναι τέλεια ομαλή χωρίς ελαττώματα με μορφή ψωρίασης. 

 

5. Επιφάνεια έδρασης 

Ειδική προσοχή θα δοθεί ώστε οι επιφάνειες στερέωσης (θυρίδες, φλάντζες κλπ) να είναι απόλυτα 
επίπεδες, με δυνατότητα τέλειας επαφής μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή έδραση, (όχι 
στρεβλές επιφάνειες). Για την κανονική επίτευξη των παραπάνω ο εργολάβος θα υποχρεώσει τον 
προμηθευτή του (χυτήριο κλπ) στην τόρνευση ή πλάνισμα των επιφανειών στερέωσης σύμφωνα με 
την κρίση της Υπηρεσίας, χωρίς αξίωση ιδιαίτερης πληρωμής. Κάθε ελαττωματικό τεμάχιο στη στε-
ρέωση θα απομακρύνεται σε βάρος του προμηθευτή. 

 

6. Παρακολούθηση εργασιών 

Πριν από κάθε χύτευση και κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των υλικών, της εργασίας χύτευσης 
πρέπει να καλείται ο αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας ο οποίος κατά την κρίση του μπορεί να 
παρακολουθήσει την όλη εργασία. Για τον λόγο αυτό ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί 
την Υπηρεσία δύο τουλάχιστο μέρες πριν από κάθε τμηματική τήξη για την παραγωγή των ειδών 
που έχουν παραγγελθεί, για το σκοπό της παρακολούθησης της εργασίας και λήψης δοκιμίων, αν 
κρίνει αυτό απαραίτητο η Υπηρεσία. Αυτό το δικαίωμα της Υπηρεσίας είτε εξασκηθεί είτε όχι, δεν 
μειώνει την ευθύνη του ανάδοχου εργολάβου για την ποιότητα του υλικού και για τις υπόλοιπες υ-
ποχρεώσεις του. 
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7. Διαστάσεις χυτών τεμαχίων 
Οι διαστάσεις των τεμαχίων πρέπει να συμφωνούν με ακρίβεια προς αυτές που δείχνονται στα σχέ-
δια, τα οποία συνοδεύουν την μελέτη ή τις εντολές της Υπηρεσίας Διοίκησης Έργου. Σαν περιθώρια 
ανοχής ορίζονται: 
α. για βάρος + 8% 
β. για πάχος + 8% και -5% με μέγιστο περιθώριο +2,5χιλ. και - 1,5χιλ. 

 

8. Μηχανικές δοκιμές παραλαβής των χυτών τεμαχίων 

Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση, σε κα-
τάλληλο επίσημο εργαστήριο, των παρακάτω δοκιμών: (Για κάθε είδος δοκιμής θα λαμβάνονται μέ-
χρι τρία δοκίμια κάθε χύτευσης που θα ελέγχονται). 

α. Δοκιμή κάμψης: Για την δοκιμή κάμψης θα χρησιμοποιηθούν τέλεια κυλινδρικά δοκίμια διαμέ-
τρου 25 χλστ και μήκους 600 χλστ. Το δοκίμιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή δοκιμής κάμ-
ψης, μεταξύ εδράνων που απέχουν το ένα από το άλλο 500χλστ, που θα πρέπει να βαστάξει χωρίς 
να σπάσει ολικό φορτίο 320 χγρ εφαρμοσμένο στη μέση του ανοίγματος μεταξύ των εδράνων. Αυτό 
αντιστοιχεί σε τάση 26 χγρ/χλστ2. Το βέλος τη στιγμή της θραύσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 5 
χλστ. Οι πλευρές των ακμών των εδράνων και του τμήματος εφαρμογής του φορτίου θα σχηματί-
ζουν μεταξύ τους γωνία 45ο και θα ενώνονται με κύλινδρο ακτίνας 2 χλστ. 

β. Δοκιμή κρούσης: Για την δοκιμή κρούσης θα χρησιμοποιηθεί απόλυτα ορθογωνικά πρισματικό 
δοκίμιο, με πλευρά 40 χλστ και με μήκος 200 χλστ. Το δοκίμιο θα τοποθετηθεί μέσα σε κατάλληλη 
μηχανή κρούσης, με κριό, πάνω σε έδρανα που απέχουν μεταξύ τους 160 χλστ. Το δοκίμιο θα πρέ-
πει να αντέξει χωρίς να σπάσει, σε κτύπημα του κριού βάρους 12 χγρ, το οποίο πέφτει ελεύθερα 
από ύψος 400χλστ πάνω του και ακριβώς στη μέση του ανοίγματος που σχηματίζεται μεταξύ των 
εδράνων. Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό τομέα με επίκεντρη γωνία 90ο και α-
κτίνα 50 χλστ. Ο άξονας του κυλίνδρου θα είναι οριζόντιος και κάθετος πάνω στον άξονα του δοκιμί-
ου. Οι ακμές του εδράνου θα είναι όπως διαγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. 

Σημείωση: Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των παραπάνω δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώ-
τερος της οριζόμενης ελάχιστης τιμής κάθε φορά. Συνάμα το αποτέλεσμα κάθε χωριστής δοκιμής 
δεν επιτρέπεται να δίνει τιμή μικρότερη κατά 10% από αυτήν που ορίζεται σαν ελάχιστη σύμφωνα με 
τους παραπάνω όρους. Αφού συμπληρωθούν και οι υπόλοιποι όροι της προδιαγραφής αυτής, θα 
παραλαμβάνονται τα προϊόντα χύτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση όλα τα προϊόντα της αντίστοιχης 
χύτευσης θα απομακρύνονται χωρίς καμιά εξέταση. 

γ. Παραλαβή χυτών τεμαχίων: Από την Υπηρεσία Διοίκησης Έργου θα γίνεται προσωρινή τμημα-
τική παραλαβή και ζύγιση των χυτών τεμαχίων, με βάση τα αποτελέσματα των πιθανών δοκιμών 
κρούσης και κάμψης που εκτελούνται, καθώς και της μακροσκοπικής εξέτασής τους. Το κάλυμμα θα 
έχει περιμετρικά σε δύο σημεία φωλιές με στιβαρούς βραχίονες για την κατάλληλη στερέωση λοστού 
ή ειδικού εργαλείου που χρησιμοποιείται στη μετατόπισή του από το στόμιο του φρεατίου. Με την 
προσωρινή και τμηματική παραλαβή θα παίρνονται υπόψη τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
δοκιμών πάνω στα δοκίμια της αντίστοιχης χύτευσης. Τα είδη που παραδίδονται θα εξετάζονται ερ-
γαστηριακά. Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την παράδοση ολόκληρης της προμήθειας και το 
νωρίτερο σε τρεις μήνες μετά από την τελευταία παράδοση, σε τρόπο ώστε να μπορεί κατά το διά-
στημα αυτό να εξακριβωθεί η πιθανή ύπαρξη κρυμμένων ελαττωμάτων. 

 

9. Τοποθέτηση 

Τα χυτοσιδερένια τεμάχια θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέ-
της. 
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12. ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1. Αντικείμενο 

1.1. Οι σιδερένιες κατασκευές για τεχνικά έργα, αφορούν σε μεταλλικές κατασκευές, για τις οποίες 
δεν χρησιμοποιείται χυτοσίδηρος και ιδιαίτερα για τις σιδερένιες σκάλες των φρεατίων, ή διάφορα 
σιδερένια καλύμματα, κιγκλιδώματα, κλπ. 

1.2. Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας, ο ανάδοχος εργολάβος θα υποβάλλει στην 
Υπηρεσία επίβλεψης σχέδια λεπτομερειών, των μεταλλικών κατασκευών για έγκριση, αφού διατη-
ρηθούν οι γενικές διαστάσεις τους και οι μορφές όπως έχουν θεωρηθεί στα σχέδια της μελέτης. 

 

2. Υφή σιδήρου 

2.1. Ο σίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί για τα κιγκλιδώματα και τις σιδερένιες σκάλες θα είναι της 
καλύτερης ποιότητας του εμπορίου, δηλαδή μορφοσίδηρος χαλυβδόφυλλα, μαλακός, ευκολοκατέρ-
γαστος σε θερμό και ψυχρό περιβάλλον και πολύ σκληρός. Η εξωτερική του επιφάνεια θα είναι λεία 
και δεν θα υπάρχουν ενδείξεις σκουριάς. 

2.2. Οι ενώσεις στην σιδερένια σκάλα θα γίνουν με ηλεκτροκόλληση. Η κατασκευή θα είναι σύμφωνα 
με τις αρχές της τεχνικής. Οι ανώμαλες επιφάνειες και οι προεξοχές, καθώς και οι ραγάδες θα λιμά-
ρονται πολύ καλά. 

 

3. Κατασκευαστικά 

3.1. Οι σιδερένιες σκάλες θα είναι ευθύγραμμες και θα χρησιμεύσουν για σκάλες επίσκεψης στα 
φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρτων και βρόχινων νερών. 

3.2. Οι σκάλες θα κατασκευαστούν από στρογγυλό σίδηρο γεμάτης διατομής (μασίφ) Ζ20χλστ θερ-
μής έλασης (κατά DIN 1013). Οι ορθοστάτες και οι λεπίδες θα γίνουν από σιδερένιες λεπίδες γενικής 
χρήσης θερμής έλασης (κατά DIN 1017). Οι ορθοστάτες θα έχουν διατομή 40*10χλστ, ενώ οι λεπί-
δες 110*60*10χλστ. 

3.3. Οι ορθοστάτες, οι λεπίδες και οι βαθμίδες συγκολλούνται σε όλο το μήκος των επαφών τους και 
ολόκληρη η σκάλα σαν ενιαίο σώμα βιδώνεται μέσα στο οπλισμένο σκυρόδεμα των τοιχίων των 
φρεατίων με μεταλλικούς κοχλίες (στριφόνια) τύπου Μ8 από υλικό ST 37 και ποιότητας 4D. 

Επιτρεπόμενες τάσεις των κοχλιών κατά DIN 1050. Οι κοχλίες αυτοί βιδώνονται σε τέσσερις πλαστι-
κές υποδοχές Νο12 (βύσματα), δύο στο πάνω μέρος της σκάλας και δύο στο κάτω, αφού διανοι-
χθούν τέσσερις οπές στις κατάλληλες θέσεις των τοιχίων. Στα φρεάτια πολυαιθυλενίου η σιδερένια 
κλίμακα κρέμεται από την πλάκα σκυροδέματος. 

3.4. Ολόκληρη η σκάλα και τα κιγκλιδώματα χρωματίζονται με δύο στρώσεις μίνιου και μία στρώση 
ελαιοχρώματος σιδερένιων επιφανειών. 

3.5. Οι λοιπές σιδερένιες κατασκευές στο εσωτερικό των αντλιοστασίων και αλλού θα είναι απλές 
σύμφωνα με τα σχέδια που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία επίβλεψης. 
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13. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ) 

1. Γενικά 

Αυτή η προδιαγραφή αφορά στις επαλείψεις των επιφανειών με ασφαλτικό υλικό (γαλάκτωμα) υπό-
γειων χώρων ή δωμάτων ή τοίχων, για την αποφυγή εισροής νερών και καταστροφής των επιφα-
νειών. 

 

2. Προετοιμασία 

2.1 Προ των επαλείψεων με το στεγανωτικό γαλάκτωμα, γίνεται προσεκτικός καθαρισμός των επι-
φανειών από ξένα σώματα, λάδια, λίπη, σκόνη κλπ. 

2.2 Οι επιφάνειες που έχουν πόρους θα καθαρίζονται με τρίψιμο ή αμμοβολή ή υδροβολή για την 
δημιουργία υγιούς και καθαρής επιφάνειας. 

 

3. Βοηθητικές προδιαγραφές 

Βασικά χρησιμοποιούνται οι γερμανικές προδιαγραφές ΑΙΒ (ABDICHTUNG VON 
INGENIEURBAUWERKEN) DS 835/1982, καθώς και οι προδιαγραφές DIN 4117 και DIN 4122. 

 

4. Υλικά - Ιδιότητες 

4.1 Το υλικό στεγάνωσης είναι σταθερό θιξοτροπικό γαλάκτωμα, που περιέχει μαύρο ασφαλτολά-
στιχο, ρητίνες, πλούσιο σε καουτσούκ, με ελάχιστα αδρανή, αδιαπέραστο από το νερό με μικρό ξερό 
πάχος (1 χλστ) και μεγάλο βαθμό ελαστικότητας. 

4.2 Το γαλάκτωμα περιέχει υψηλό ποσοστό ασφαλτολάστιχου (πάνω από 60%), με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται ελαστική στεγανωτική μεμβράνη με μεγάλη χρονική διάρκεια αντοχής, ανθεκτικό σε 
οξέα, βάσεις, άλατα και στις καιρικές συνθήκες. Το γαλάκτωμα δεν είναι τοξικό, δεν περιέχει διαλύτες 
και αραιώνεται με νερό. Ασταρώνεται εύκολα στις δομικές επιφάνειες (ξύλο, μέταλλο, σκυρόδεμα 
κλπ) και σχηματίζει λεπτή μεμβράνη (φιλμ) με ελαστικότητα (πάνω από 200%). 

 

5. Εφαρμογές 

5.1 Το στεγανωτικό ασφαλτολάστιχο (γαλάκτωμα) χρησιμοποιείται για τέλεια στεγάνωση, υπογείων, 
ταρατσών, θεμελίων, πισίνας κλπ. 

5.2 Ο Ανάδοχος με μέριμνά του και σύμφωνα με τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής θα αστα-
ρώσει την επιφάνεια που πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή με ασφαλτικό προστατευτικό αστάρι 
μαύρου χρώματος με βάση οξειδωμένη άσφαλτο ειδικής ποιότητας με εκλεκτούς διαλύτες. Όταν 
στεγνώσει το αστάρι τότε η επιφάνεια επιστρώνεται με το στεγανωτικό γαλάκτωμα με την βοήθεια 
χόρτινης βούρτσας, πινέλου ή ψεκαστήρα σε 2-3 στρώσεις με αναλογία υλικού 1 χγρ/μ2 για κάθε 
στρώση. Αν το γαλάκτωμα επιστρωθεί με υαλόπλεγμα ή υαλοϋφασμα, τότε τα αποτελέσματα θα εί-
ναι καλύτερα. Για να προστατευθεί το γαλάκτωμα από φθορές που προκαλεί ο ήλιος, εφαρμόζεται 
στην επιφάνεια ειδικό στεγανωτικό χρώμα. 
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6. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό Κ.Ε.Δ.Ε. αριθμός 9173/178/1985 τα τεχνικά χαρακτηριστικά του γα-
λακτώματος είναι τα εξής: 

- Βάρος        1000 χγρμ/λιτ 

- Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό    55-60% 

- Περιεκτικότητα σε αδρανή υλικά    3% το μέγιστο 

- Ελαστικότητα για πάχος μεμβράνης    1,1 χλστ. 450% ελάχιστη 

- Υδατοπερατότητα (0,2 BAR για 8ω)    στεγανωτικό υγρομονωτικό 

- Επαναγαλακτοποίηση     όχι 

 

7. Έλεγχοι 

7.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει προσεκτικά την ποιότητα και το είδος του γαλακτώ-
ματος και να υποβάλλει δείγματα στην Υπηρεσία επίβλεψης για έγκριση. 

7.2 Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από κρατικό εργαστήριο (ΚΕΔΕ). 
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14. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

1. Αντικείμενο 

1.1. Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αποβλέπει στην κατασκευή επιχρισμάτων τσιμεντοκονιάματος 
διαφόρων αναλογιών, για τα επιχρίσματα των φρεατίων ακαθάρτων. 

1.2. Επιχρίσματα και επιστρώσεις γίνονται όπου σημειώνεται στα σχέδια ή περιγράφεται αντίστοιχα. 

1.3. Επίσης η προδιαγραφή αυτή αφορά σε κάθε είδους τσιμεντοκονιάματα, τόσο αυτά που χρησι-
μοποιούνται για επιχρίσματα κατακόρυφων επιφανειών και επιστρώσεων δαπέδων, όσο και τα αντί-
στοιχα που απαιτούνται στις διαστρώσεις πλακών πεζοδρομίων. 

 

2. Είδος επιχρισμάτων και επιστρώσεων 
2.1. Τα τσιμεντοκονιάματα θα περιέχουν την αναλογία τσιμέντου που περιγράφεται και θα διαστρω-
θούν στα καθορισμένα πάχη. 
2.2. Το τσιμέντο το οποίο χρειάζεται, θα είναι κοινό του Εμπορίου Ελληνικού τύπου. Το νερό που θα 
χρησιμοποιηθεί θα είναι καθαρό, απαλλαγμένο για την απαιτούμενη ποιότητα του κονιάματος δια-
φόρων ουσιών όπως λαδιών, οξέων, θείου, οργανικών προσμίξεων κλπ. 
2.3. Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των κονιαμάτων, πρέπει να πλη-
ρούν τις ακόλουθες ποιοτικές απαιτήσεις: 
α) Να είναι ομοιόμορφης ποιότητα και να αποτελούνται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά, καθαρά τεμα-
χίδια, φυσικών ή θραυστών υλικών τραχείας επιφάνειας, απαλλαγμένα από προσμίξεις αργίλου, 
από οργανικές ή άλλες βλαβερές ουσίες. 
β) Τα αδρανή υλικά τα οποία υποβάλλονται στη χρωματομετρική μέθοδο ελέγχου οργανικών ου-
σιών, δεν γίνονται παραδεκτά αν δώσουν στο διάλυμα χρωματισμό πιο σκούρο από αυτόν που εί-
χαν προηγούμενα εκτός αν ανταποκριθούν αυτά στις απαιτήσεις του επόμενου εδαφίου. 
γ) Τα αδρανή υλικά που υποβάλλονται στη δοκιμή ικανότητας παρασκευής κονιαμάτων, πρέπει να 
δώσουν την αντοχή μαζί με το τσιμέντο, σε υλικά 7 ημερών, όχι μικρότερη του 90% αυτής που δίδε-
ται από το παρασκευασμένο κονίαμα με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο τσιμέντο και με διαβαθμισμένη 
άμμο ΟΤΤΑVA μέτρου λεπτότητας 2,40 + 0,10. 
δ) Τα αδρανή υλικά που υποβάλλονται στη δοκιμασία ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση με θεϊκό νά-
τριο (Να2S04) σε πέντε κύκλους προσβολής, δεν πρέπει να παρουσιάζουν απώλεια βάρους μεγαλύ-
τερη του 9%. 
ε) Απαγορεύεται η ανάμιξη αδρανών από διαφορετικές πηγές λήψης ή η διαδοχική χρησιμοποίηση 
αδρανών από διαφορετικές πηγές λήψης χωρίς την έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας επίβλεψης. 
2.4. Τα λεπτόκοκκα αδρανή υλικά (μεσόκοκκη άμμος μέχρι 3 χλστ. κλπ), πρέπει να είναι ομαλής 
κοκκομετρικής διαβάθμισης που περιλαμβάνεται μάσα στα όρια του παρακάτω πίνακα: 

Αριθμός κόσκινου με κόσκινα 
τετραγωνικής οπής 

Αμερικάνικα πρότυπα 
A.A.S.H.O. - M - 92 

Ολικό ποσοστό που περνά 

Άνοιγμα βροχίδας 

(σε ίντσες) (σε χιλιοστά) (% κατά βάρος) 

Νο 8 2.40 100 

Νο 50 0.30 15-40 

Νο 100 0.15 0-15 

Νο 200 0.074 0-5 
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2.5. Τα λεπτόκοκκα αδρανή υλικά πρέπει να μη παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από την καμπύ-
λη διαβάθμισης του παραπάνω αντιπροσωπευτικού δείγματος το οποίο έχει ληφθεί, όταν ακόμα και 
οι διάφορες καμπύλες πέφτουν μέσα στα όρια των προδιαγραφών. 

2.6. Η απαιτούμενη για την παρασκευή του κονιάματος ποσότητα νερού θα είναι τέτοια, που το κο-
νίαμα να δίνει μέτρο εξάπλωσης 100 - 115 και να ελέγχεται κατά την πρότυπη μέθοδο Α.Α.S.H.O. T- 
106. 

2.7. Τα κονιάματα πρέπει να συγκρατούν τόση ποσότητα νερού ώστε αυτά που υποβάλλονται στην 
εκμύζηση του νερού για 60 δευτερόλεπτα να δίνουν μέτρο εξάπλωσης ύστερα από την εκμύζηση 
τουλάχιστο 70. 

 

3. Παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων 

3.1. Για την απόκτηση καλού κονιάματος πρέπει όχι μόνο τα κενά των αδρανών υλικών να είναι γε-
μάτα από συνδετική ύλη αλλά και οι κόκκοι να είναι τέλεια καλυμμένοι περιμετρικά, έτσι ώστε να 
συνδέονται με κονία στα σημεία επαφής τους. Επιβάλλεται και η μηχανική μείξη των κονιαμάτων με 
χρησιμοποίηση ειδικών αναμικτήρων. 

3.2. Η ανάμειξη των κονιαμάτων θα πρέπει να γίνει μέσα σε ειδικό αναμικτήρα (μπετονιέρα κονιαμά-
των). Για τον λόγο αυτό θα τοποθετούνται μέσα στον αναμικτήρα τα αδρανή υλικά, συνδετικά υλικά 
και θα ανακατεύονται μέχρι να αποκτήσει το μείγμα ομοιόμορφο χρώμα. Μετά από αυτά θα προστί-
θεται νερό και η ανάμιξη θα συνεχίζεται μέχρι να γίνει ομοιογενές το μείγμα και για χρονικό διάστημα 
όχι μικρότερο των 3 λεπτών. Τα κονιάματα θα παρασκευάζονται σε τέτοια ποσότητα όση απαιτείται 
για άμεση χρήση. 

3.3. Για την παρασκευή μικρών ποσοτήτων κονιαμάτων, επιτρέπεται η ανάμιξη με χέρια. Κατά την 
ανάμιξη των τσιμεντοκονιαμάτων με χέρια ανακατώνεται ξηρή η άμμος με το τσιμέντο και στη συνέ-
χεια το μείγμα επεξεργάζεται με νερό, πάνω σε καθαρό δάπεδο. 

 

4. Περιορισμοί 

4.1. Απαγορεύεται η κατασκευή και στη συνέχεια η χρησιμοποίηση των κονιαμάτων, όταν η θερμο-
κρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω από 5οC. 

4.2. Όταν ο καιρός είναι θερμός και ξηρός, επιβάλλεται η προστασία των κατασκευών που είναι από 
κονιάματα με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, μεταξύ των οποίων και η διατήρησή τους σε υγρή 
κατάσταση τουλάχιστο για τρεις μέρες ύστερα από το τέλος της χρησιμοποίησης τους. 

4.3. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλάτων, αντιπηκτικών υγρών και άλλων ουσιών για ταπείνωση 
του σημείου πήξης καθώς και η χρησιμοποίηση αφροποιητικών παραγόντων. 
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5. Κατασκευή επιχρισμάτων 

5.1. Το έτοιμο τσιμεντοκονίαμα που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και τα υλικά που υποβάλλονται σε 
εργαστηριακό έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. Για αυ-
τό θα πρέπει να λαμβάνονται από την Υπηρεσία επίβλεψης παρουσία του εργολάβου αντιπροσω-
πευτικά δείγματα για έλεγχο. 

5.2. Οι επιφάνειες πάνω στις οποίες θα εφαρμοσθούν τα επιχρίσματα πρέπει να καθαρίζονται με 
επιμέλεια, ώστε να είναι απαλλαγμένες από αργιλική σκόνη ή άλλες ξένες ύλες. Η πρόσφυση του 
κονιάματος που εξαρτάται από την υγρότητα της επιφάνειας εφαρμογής του καθώς και από το πο-
ρώδες της, επιβάλλει πριν από την χρησιμοποίησή του την διαβροχή των επιφανειών που θα επι-
χρισθούν. 

5.3. Τα επιχρίσματα και οι επιστρώσεις των δαπέδων των οχετών και φρεατίων γίνονται από τσιμε-
ντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες πεταχτή και στρωτή των 650χγρ τσιμέ-
ντου και η τρίτη πατητή των 900 χγρ. 

5.4. Αν κριθεί απαραίτητο η Υπηρεσία επίβλεψης μπορεί να ζητήσει, κατά την απόλυτη κρίση της, το 
πλύσιμο της άμμου. 

5.5. Οι πρώτες δύο στρώσεις θα έχουν πάχος 7-8 χλστ. και θα γίνουν από μεσόκοκκη άμμο που 
χαρακτηρίζει την σύνθεση για το κάθε επίχρισμα στο τιμολόγιο. 

5.6. Η τρίτη στρώση (πατητή των 900 χγρ) θα παραχθεί με μαρμαρόσκονη ή με λεπτόκοκκη άμμο. 
Το πάχος της στρώσης ορίζεται σε 5 χλστ. Η τρίτη επιφανειακή στρώση γίνεται σε δύο φάσεις (πε-
ριόδους). Στην πρώτη φάση (αστάρωμα), στρώνεται το κονίαμα σε λεπτό πάχος και σπρώχνεται 
μέσα στους πόρους και στις πολύ μικρές κοιλότητες της πρώτης στρώσης. Στη συνέχεια μόλις η ερ-
γασία της πρώτης φάσης (αστάρωμα), εμφανίζεται ότι αποδίδει, (αρχίζει να τραβάει) και να συνδέε-
ται με την πρώτη στρώση, στρώνεται ελαφρά η εξωτερική μεμβράνη (το ψιλό) της δεύτερης φάσης 
της τελευταίας στρώσης. 

5.7. Ο καλύτερος τρόπος απόδοσης του τριβιδίσματος των επιχρισμάτων από τσιμέντο ο οποίος θα 
πρέπει να εφαρμοσθεί στην προκειμένη περίπτωση, θα πετύχει αν η εργασία του γίνει σε δύο φά-
σεις και μάλιστα στην πρώτη με το συνηθισμένο ξύλινο τριβίδιο και στη δεύτερη με τριβίδιο με ελα-
στική επένδυση. Η άμεση (δηλαδή, χωρίς να προηγείται τριβίδισμα με ξύλινη σανίδα) επεξεργασία 
της επιφάνειας με μαλακό υλικό (αφρολέξ κλπ), αφού δεν ανταποκρίνεται στους κανόνες της τέχνης 
δεν γίνεται δεκτή. 

5.8. Οι επιστρώσεις των δαπέδων και όλα τα λοιπά επιχρίσματα με τσιμεντοκονίαμα θα γίνουν σε 
πάχος δύο (2) εκατοστών του μέτρου. Το πάχος αυτό θα επιτευχθεί με την συμπίεση του πάχους 
των 22χλστ των στρώσεων. 

5.9. Στην εργασία επιστρώσεων και επιχρισμάτων περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός των επιφα-
νειών από την σκόνη, τις λιπαρές ουσίες, τα κονιάματα δόμησης κλπ, όταν έχουν αυτά κολληθεί 
στερεά πάνω τους. Επιπρόσθετα στην εργασία περιέχεται και η διαβροχή των επιφανειών ύστερα 
από την κατασκευή, καθώς και οι απαιτούμενες διαβροχές τους. Επίσης περιλαμβάνεται και η δα-
πάνη για την τοποθέτηση κατάλληλων πήχεων διαμόρφωσης ειδικών αρμών διαστολής, όπου αυτό 
είναι απαραίτητο, καθώς και το γέμισμά του (αρμολόγημα) με κατάλληλο πλαστικό υλικό που δεν 
αποξηραίνεται. 

 

6. Κατασκευή γαλακτώματος τσιμέντου 

6.1. Για να γίνει παραγωγή ενός (1) μ3 γαλακτώματος τσιμέντου (αριάνι), χρησιμοποιούνται 250χγρ 
κοινού τσιμέντου καθαρού, όπως και παραπάνω, με 0.8 μ3 νερό. Θα γίνει η κατάλληλη ανάμειξη για 
να επιτευχθεί η καλύτερη αναλογία του γαλακτώματος. 
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6.2. Το αριάνι στρώνεται πάνω στην εξωτερική επιφάνεια των φρεατίων σε πάχος 3χλστ για να κα-
λυφθούν τυχόν πόροι ή οπές του σκυροδέματος και να αποφευχθεί η εισροή των νερών και η κατα-
στροφή του οπλισμού του σκυροδέματος. 
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15. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1. Αντικείμενο των χρωματισμών 

1.1 Οι χρωματισμοί της προδιαγραφής αυτής γενικά διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες. 

α) Υδροχρωματισμοί (χρωματισμοί με κόλλα κλπ) 

β) Ελαιοχρωματισμοί (για σιδερένιες, για ξύλινες επιφάνειες κλπ) 

1.2 Όλα τα επιχρίσματα με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα θα υδροχρωματισθούν, ενώ όλες οι μεταλλικές 
κατασκευές, εκτός από τις χυτοσιδερένιες θα ελαιοχρωματιστούν σε όλες τις εξωτερικές τους επιφά-
νειες. 

1.3 Τα επιχρίσματα με τσιμεντοκονίαμα των 650 & 900 χγρ τσιμέντου καθώς και επιστρώσεις δαπέ-
δων δεν θα χρωματισθούν. 

 

2. Πρότυπα - Κανονισμοί 
Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα των υλικών θα εφαρμοσθούν οι παρακάτω διεθνείς κανονισμοί: 
SSPC Steel Structure Painting Council 
SP1 Καθαρισμός με διαλυτικά 
SP3 Καθαρισμός με ηλεκτροκίνητα εργαλεία 
SP6 Εμπορικός καθαρισμός με αμμοβολή 
SP10 ‘’Near White’’ καθαρισμός με αμμοβολή 

 

3. Γενικά για τους χρωματισμούς 

3.1 Στις εργασίες και στις τιμές μονάδας των χρωματισμών περιέχονται οι αναμίξεις και τα σουρώ-
ματα των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για την έγκριση των χρωμάτων από την Υπηρεσία επί-
βλεψης, τα κινητά ικριώματα, τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις δια-
τάξεις που ισχύουν ‘’για ασφάλεια του ασχολούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού στις οικοδομικές 
εργασίες’’ (Π.Δ. 447/1975 - ΦΕΚ Α’ 142/17-7-75, κλπ), καθώς και η εργασία αφαίρεσης και τοποθέ-
τησης στοιχείων κλπ (π.χ. στοιχεία σιδερένιων κουφωμάτων, μεταλλικών καλυμμάτων στομίων σω-
λήνων, ξύλινων θυρών, καλυμμάτων καναλιών κλπ) όπου χρειάζεται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των 
χρωματισμών να γίνει έξω από τη θέση τους. 

3.2 Γενικότερα στις τιμές των κάθε είδους χρωματισμών περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που 
προδιαγράφονται και περιγράφονται παρακάτω για ελαιοχρωματισμούς και υδροχρωματισμούς. 

 

4. Στοιχεία που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο 

- Κατάλογος των επιφανειών που θα χρωματισθούν, τύπο του προτεινόμενου χρωματισμού και 
φυλλάδια του κατασκευαστή, που θα περιλαμβάνουν οδηγίες για την προετοιμασία των επιφα-
νειών, χρήση των προϊόντων και συνιστώμενο πάχος ξηρής στρώσης. Εάν ζητηθεί ο Ανάδοχος 
θα υποβάλλει γραπτή απόδειξη της καταλληλότητας των υλικών που προτείνει για χρήση με ειδι-
κή αναφορά στις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες. 

- Τρεις σειρές χρωματολόγια για όλα τα είδη χρωματισμών που φαίνονται στα σχέδια. Μετά τον 
έλεγχο των χρωμάτων που έχουν επιλεγεί, θα υποβληθούν τρία δείγματα από κάθε χρώμα, σε 
διαστάσεις 300 x 300 χλστ. Όταν είναι εφικτό, η βαφή θα εφαρμόζεται πάνω σε ίδιου τύπου υλικά 
με αυτά στα οποία θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά. Κάθε δείγμα θα χαρακτηρίζεται όσον αφορά το 
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φινίρισμα, αριθμό και ονομασία χρώματος, χαρακτηρισμό στιλπνότητας, τις μονάδες στιλπνότη-
τας και τον αριθμό της παρτίδας. 

- Τρία αντίγραφα του προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας του εργοστασίου του προμηθευτή, για τις 
δοκιμές, παρακολούθηση και αναφορά στον Εργοδότη, για έλεγχο σχετικά με τα υλικά που εισά-
γονται για χρήση στο Εργοτάξιο. 

- Τρία αντίγραφα του προγράμματος του Ανάδοχου για την εκτέλεση εργασιών επί τόπου του έρ-
γου, που θα περιγράφει τις διαδικασίες που προτείνει να χρησιμοποιηθούν στην εκτέλεση και στις 
δοκιμές του έργου. 

 

5. Ποιότητα υλικών 

5.1 Η ποιότητα του λινελαίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις Αμερικανικές προδιαγραφές A.S.T.M. 
Το ειδικό βάρος του βρασμένου λινελαίου πρέπει να κυμαίνεται από 0,926 μέχρι 0,940. 

5.2 Ο τσίγκος θα είναι της καλύτερης ποιότητας και πράσινης σφραγίδας. Το τερεβινθέλαιο (νέφτι) 
θα είναι καθαρό, άχροο, λεπτόρρευστο και με ειδικό βάρος 0,855 μέχρι 0,880. 

5.3 Το μίνιο σε σκόνη θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία επίβλεψης. Το υγρό μίνιο που θα αποτε-
λείται από βρασμένο λινέλαιο, νέφτι, στεγνωτικό, τσίγκο και σκόνη μίνιου πρέπει να έχει χρόνο ξή-
ρανσης μέχρι 12 ώρες, ανθεκτικότητα σε νερό για 24 ώρες και ανθεκτικότητα στο διάλυμα ανθρακι-
κού νατρίου ή θειικού οξέος 1% για μια ώρα. 

5.4 Τα υλικά της βαφής μπορεί να φέρνονται και στον τόπο μέσα σε δοχεία. Αυτά τα υλικά γενικά θα 
είναι κατάλληλα για βαφή με πιστολέτο και με την προσθήκη 12% κατά βάρος κατάλληλων αιθέριων 
ορυκτελαίων. 

 

6. Ετοιμασία επιφανειών γενικά 

6.1 Γενικά 

6.1.1 Θα γίνει προσεκτικός καθαρισμός των επιφανειών που θα χρωματισθούν, από ουσίες που ε-
μποδίζουν την σωστή πρόσφυση του χρώματος. 

6.1.2 Θα γεμίζονται, οι ρωγμές, οι ανοικτοί αρμοί, τα βαθουλώματα, με κατάλληλο φίλερ και μετά το 
στέγνωμά τους θα τρίβονται καλά με γυαλόχαρτο. 

6.1.3 Θα ασταρώνονται οι επιφάνειες το αργότερο 8 ώρες μετά το καθάρισμά τους. 

6.2 Μεταλλικές επιφάνειες 

6.2.1 Οι μεταλλικές επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν θα καθαρισθούν εντελώς και προσεκτικά 
από ξένα σώματα, λίπη, σκουριές, άλατα, χώματα κλπ με ειδικές ξύστρες, συρματόψηκτρες, σμυρι-
δόπανα (κατά SSPC-SP3) ή με διαλυτικά αιθέρια ορυκτέλαια τουλάχιστον για 30 λεπτά της ώρας 
κατά το προηγούμενο πεντάωρο από την βαφή (κατά SSPC-SP1). Οι επιφάνειες που θα ασταρω-
θούν με αστάρι οργανικού ψευδαργύρου, θα υποστούν ετοιμασία σύμφωνα με SSPC-SP6 ή SP-10, 
όπως συνιστάται από το εργοστάσιο κατασκευής του χρώματος. 

6.2.2 Σε καμιά περίπτωση δεν θα εφαρμόζεται βαφή στις υγρές επιφάνειες, ούτε θα γίνεται εργασία 
με βροχερές ή ομιχλώδεις καιρικές συνθήκες, χωρίς τη λήψη κατάλληλων προστατευτικών μέτρων. 
Κατά την εφαρμογή της βαφής η θερμοκρασία που βρίσκεται σε άμεση γειτονιά με την βαφόμενη 
επιφάνεια, δεν πρέπει να είναι κάτω από 10oC. 

6.2.3 Από τις σιδερένιες επιφάνειες που έχουν ασταρωθεί στο εργοστάσιο θα αφαιρεθούν τα λίπη, 
λάδια, χώματα, άλατα και ρύποι, με διαλυτικό καθαρισμού (κατά SSPC-SP1). Θα δοθεί προσοχή για 
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πρόληψη φθορών του ασταρώματος του εργοστασίου. Οι φθορές και το χρώμα που έχει φύγει θα 
μερεμετίζονται με χρώματα που χρησιμοποιούνται γι’ αστάρι. 

6.2.4 Από τις γαλβανισμένες επιφάνειες θα αφαιρούνται οι διαλυτές σε νερό ακαθαρσίες και τα χημι-
κά, με νερό και απορρυπαντικό, οι λοιπές ακαθαρσίες με διαλυτικό. Θα ξεπλένονται και θα αφήνο-
νται για στέγνωμα και κατόπιν θα τρίβονται με το χέρι ή με μηχάνημα για να αφαιρεθούν οι σκουριές. 

6.3 Υδροχρωματισμός σκυροδέματος, τοιχοποιίας και επιχρισμάτων 

6.3.1 Το σκυρόδεμα θα καθαρίζεται από ακάθαρτα υλικά, χαλαρά ή περιττά κονιάματα, καθώς και 
από υπολείμματα ακατάλληλου λαδιού αποκόλλησης των ξυλοτύπων, ή υλικού συντήρησης του 
σκυροδέματος. Αν έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια ακατάλληλα υλικά, η επιφάνεια θα καθαριστεί με 
σάρωση αμμοβολής. Ρωγμές και άλλου είδους ελαττώματα που είναι πολύ μεγάλα για να σκεπα-
στούν με μπογιά θα πρέπει να επισκευάζονται προηγουμένως. 

6.3.2 Οι τοιχοποιίες θα καθαρίζονται από ακάθαρτα υλικά, χαλαρά ή περιττά κονιάματα, και θα είναι 
τελείως στεγνές. Ρωγμές και κάθε άλλου είδους ελαττώματα που είναι πολύ μεγάλα για να σκεπα-
στούν με στόκο θα πρέπει να επισκευάζονται προηγουμένως. 

6.3.3 Θα γίνεται καθαρισμός των επιφανειών που θα χρωματισθούν, επισκευή και μόρφωσή τους με 
γυψοκονία ή τριφτό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε κάθε περίπτωση, αφαίρεση των πιθανών εξογκώ-
σεων ή ανωμαλιών και γενικά πριν από τους υδροχρωματισμούς θα προηγηθεί η εκτέλεση όλων 
των απαιτούμενων προεργασιών για την καλή εκτέλεση της εργασίας τους, (κλείσιμο οπών των ι-
κριωμάτων, μικροεπιδιορθώσεις από ηλεκτρικές, υδραυλικές κλπ εγκαταστάσεις, ξήρανση επιφα-
νειών κλπ). 

6.3.4 Θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς και αυτόματης ανά-
φλεξης. 

6.3.5 Τα επιχρίσματα πρέπει να είναι σκληρά και στεγνά. Οι επιφάνειες των επιχρισμάτων πρέπει να 
μετριούνται ως προς την υγρασία τους με υγρόμετρο και δεν πρέπει να αρχίζει το βάψιμο εάν η πε-
ριεκτικότητα σε υγρασία δεν συμφωνεί με τις συστάσεις του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής 
των χρωμάτων. 

6.3.6 Θα αφαιρούνται η άμμος, τα επανθίσματα (μούχλες) και τα χαλαρά σωματίδια και θα επισκευ-
άζονται οι επιφανειακές ανωμαλίες πριν γίνει ο χρωματισμός. Οι ρωγμές και οι τρύπες θα επισκευά-
ζονται με στόκο που θα συνδέεται καλά με το υφιστάμενο επίχρισμα και θα λειαίνεται με γυαλόχαρ-
το. 

6.3.7 Οι επιφάνειες του επιχρίσματος θα ασταρώνονται. Οι ατέλειες του επιχρίσματος που γίνονται 
ορατές μετά το αστάρωμα θα εντοπίζονται, θα αποκαθίστανται στο ίδιο επίπεδο με την γύρω επιφά-
νεια και θα ασταρώνονται τοπικά. Εάν το αστάρι δεν στεγνώνει ώστε να δίνει ομοιόμορφη γυαλάδα 
σε ολόκληρη την επιφάνεια, οι επιφάνειες που δείχνουν απορροφητικότητα θα ξανασταρώνονται 
τοπικά πριν περαστούν τα επόμενα χέρια. 

6.4 Ξύλινες επιφάνειες 

6.4.1 Οι ξύλινες επιφάνειες που θα ελαιοχρωματισθούν θα τρίβονται με γυαλόχαρτο και θα αφαιρού-
νται οι ακίδες, σχίζες, θα ξύνονται επίσης οι διάφορες κηλίδες που δημιουργήθηκαν από επιχρίσμα-
τα, μωσαϊκά, υδροχρωματισμούς. Κατόπιν θα βουρτσίζονται για να απομακρυνθεί η σκόνη. Το τρί-
ψιμο θα γίνεται παράλληλα με τις ίνες και όχι εγκάρσια σε αυτές. 

6.4.2 Οι ρόζοι, οι ρωγμές των δακτυλίων ή ορατά στίγματα ρετσινιού, τυχόν προεξοχές, εκφλοιώσεις 
και λοιπά εξογκώματα θα καθαρίζονται προσεκτικά και αποκόπτονται με σκαρπέλο. Ακολουθεί κά-
ψιμο της μικρής οπής, αστάρωμα, εμπότισμα με ‘’μελάνι’’ και βούλωμα των οπών και ραφών με γο-
μολάκα ή κατάλληλο χρώμα αλουμινίου. 
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6.4.3 Τα ξύλα που έχουν υποστεί βραδυκαυστική επεξεργασία θα βάφονται, αμέσως μετά την τοπο-
θέτησή τους με ένα χέρι χρώμα ανθεκτικό στην υγρασία. 

 

7. Τελικές ετοιμασίες για τους χρωματισμούς - Βιομηχανικά είδη 

7.1 Η υγρασία της επιφάνειας (που θα χρωματισθεί) θα μετριέται με χρήση ηλεκτρικού υγρόμετρου. 
Δεν θα γίνεται χρωματισμός όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας είναι κάτω από -10οC και πάνω 
από +38ο C, και η σχετικά υγρασία 90%. 

7.2 Κατά την διάρκεια των χρωματισμών εσωτερικών χώρων θα εξασφαλίζεται κατάλληλος και διαρ-
κής αερισμός τους. Εάν χρειάζεται, θα εξασφαλίζεται και θέρμανση για να διατηρείται η εσωτερική 
θερμοκρασία πάνω από τους 10οC για 24 ώρες πριν, κατά την διάρκεια και επί 48 ώρες μετά την 
εκτέλεση των χρωματισμών. 

7.3 Θα εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός των επιφανειών, κατά την διάρκεια του χρωματισμού. 

7.4 Δεν αρχίζουν εργασίες εσωτερικών χρωματισμών πριν κλεισθεί το κτίριο και εξασφαλισθεί από 
τις καιρικές επιδράσεις. 

7.5 Όλα τα υλικά βαφής θα προμηθεύσουν βιομηχανίες που ασχολούνται μόνιμα με την παραγωγή 
χρωμάτων για βιομηχανικές εφαρμογές. Όλα τα χρώματα θα είναι από την καλύτερη ποιότητα του 
εργοστασίου για την επιφάνεια που προορίζονται. Όλα τα προτεινόμενα υλικά των βιομηχανιών που 
θα χρησιμοποιηθούν θα υποβληθούν για έλεγχο στην Υπηρεσία επίβλεψης. 

7.6 Τα βοηθητικά υλικά των χρωμάτων όπως λ.χ. λινέλαιο, γομολάκα, νέφτι και άλλα, που δεν ανα-
φέρονται ειδικά εδώ αλλά χρειάζονται για την ολοκλήρωση της προδιαγραφόμενης εργασίας θα είναι 
άριστης ποιότητας. 

7.7 Τα χρώματα θα είναι έτοιμα για χρήση, εκτός από εκείνα που ετοιμάζονται καταλυτικά επί τόπου. 
Οι αδιάλυτες χρωστικές ύλες (pigments), θα είναι λειοτριβημένες, ώστε να έχουν υφή μαλακής πά-
στας και θα διασπώνται ομοιόμορφα, σαν πλήρες ομοιογενές μίγμα, με πινέλο, ρολό ή σπρέι, όπως 
συνιστάται από το εργοστάσιο κατασκευής τους. 

7.8 Τα χρώματα θα έχουν επαρκή ρευστότητα, θα ξηραίνονται ή θα σκληρύνονται χωρίς ραβδώσεις, 
σταξίματα ή φουσκώματα. 

7.9 Ο χρωματισμός, η υφή και η στιλπνότητα θα είναι όπως δείχνεται στα σχέδια. Το αστάρι και τα 
ενδιάμεσα χέρια θα έχουν περίπου την ίδια απόχρωση με την τελική στρώση, αλλά αρκετή διαφορά 
τόνου για να διακρίνονται από το προηγούμενο χέρι. Θα χρησιμοποιούνται προϊόντα από τον ίδιο 
κατασκευαστή για τα αλλεπάλληλα χέρια. Όπου χρησιμοποιείται χρώμα μίνιου γι’ αστάρι τα επόμενα 
χέρια μπορούν να είναι διαφορετικού εργοστασίου. 

7.10 Εάν σιδερένιες επιφάνειες έχουν ασταρωθεί στο εργοστάσιο, ο Ανάδοχος Εργολάβος θα πρέ-
πει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσδιορίσει τον τύπο του ασταριού, που χρη-
σιμοποιήθηκε. Εάν αυτό είναι αδύνατο ή αν το αστάρι δεν ταιριάζει με το προτεινόμενο τελικό χρώ-
μα, είναι ενδεχόμενο να απαιτείται απομονωτική στρώση πριν από την τελική στρώση, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

8. Ανάμιξη - Εφαρμογή των χρωμάτων 

8.1 Ανάμιξη 

Θα γίνεται τέλεια ανάμιξη των υλικών και όταν χρειαστεί θα σουρώνονται πριν από την χρήση. Τα 
υλικά δύο συστατικών θα αναμιγνύονται με ηλεκτρικό αναμικτήρα και μόνο σε κάδους ανάμιξης το-
ποθετημένους σε σκάφες όχι σιδερένιες ή μεταλλικές αλλά ανθεκτικές στην οξείδωση και με ανάλο-
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γες διαστάσεις. Δεν θα πρέπει να νοθεύονται τα έτοιμα χρώματα εκτός αν γίνεται σύμφωνα με τυ-
πωμένες οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Τα χρώματα θα εφαρμόζονται με πινέλα, ρολά ή 
σπρέι (χωρίς αέρα) όπως συνιστάται από το εργοστάσιο για κάθε χρώμα ξεχωριστά. 

8.2 Εφαρμογή 

- Τα χρώματα θα απλώνονται προσεκτικά με αυστηρή συμμόρφωση στις συστάσεις και προδια-
γραφές του εργοστασίου και με ομοιομορφία ώστε να επιτυγχάνεται το πάχος υγρής στρώσης 
και πάχος ξηρής στρώσης που συνιστάται από το εργοστάσιο. Το πάχος αυτό πρέπει να ελέγ-
χεται περιοδικά με ειδικό μετρητή. Στο βάψιμο δεν πρέπει να εμφανίζονται σταξίματα, ακάλυπτα 
σημεία, φουσκώματα και άλλου είδους ελαττώματα. Οι τελειωμένες επιφάνειες πρέπει να έχουν 
ομοιόμορφη γυαλάδα, χρώμα και υφή. 

- Κάθε στρώση βαφής θα αφήνεται να στεγνώσει εντελώς πριν περαστεί το επόμενο χέρι. Θα 
πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες μεταξύ των δύο διαδοχικών επιστρώσεων σε κάθε 
επιφάνεια, εκτός αν καθορίζεται με άλλο τρόπο από το εργοστάσιο κατασκευής του χρώματος. 

- Σε εσωτερικές επιφάνειες, μεταλλικές, οι ενδιάμεσες επιστρώσεις θα τρίβονται με γυαλόχαρτο 
καλά και ομοιόμορφα για να δημιουργείται ομαλή και λεία επιφάνεια για το τελευταίο χέρι. 

- Το υλικό πλήρωσης (φίλερ) για τσιμεντολιθοδομές θα δουλεύεται με πινέλο, σπάτουλα, μυστρί ή 
ρολό με προσοχή ώστε να εισχωρήσει το υλικό μέσα στους πόρους και να δημιουργηθεί σχετικά 
λεία επιφάνεια. 

 

9. Εκτέλεση των χρωματισμών 

9.1 Υδροχρωματισμοί τοίχων και οροφών 

- Θα γίνει μία στρώση από γαλάκτωμα που παρασκευάζεται από κοσκινισμένο πολτό ασβέστη 
που διαλύεται σε πόσιμο νερό. Ακολουθεί προσεκτικό ξύσιμο τυχόν εξογκωμάτων, κλείσιμο των 
αρμών που βρίσκονται κοντά στους τοίχους (περιθώρια, πήχεις, αρμοκαλύπτρες, ποδιές παρα-
θύρων κλπ) και γενικά επιμελή επισκευή των επιχρισμάτων. 

- Με το ίδιο γαλάκτωμα στο οποίο προστίθενται χρωστικές ουσίες για τους τοίχους που θα εγκρί-
νει η Υπηρεσία Επίβλεψης και ανάλογη ποσότητα ωμού λινελαίου, θα εκτελεσθούν τουλάχιστο 
άλλες δύο στρώσεις πάντοτε όμως ύστερα από τέλεια ξήρανση της προηγούμενης στρώσης. 

- Στη συνέχεια θα πλυθεί η επιφάνεια με σαπωνούχο νερό και θα γίνουν δύο τουλάχιστο δια-
στρώσεις υδροχρώματος που θα περιέχει τσίγκο άριστης ποιότητας (πράσινης σφραγίδας) σε 
σκόνη περίπου 0,23 χγρ στο χιλιόγραμμο έτοιμου υδροχρώματος, αντίστοιχη ποσότητα ίσου 
περίπου βάρους στόκου σε σκόνη και κόλλα 0,04 χγρ έως 0,06 χγρ, σύμφωνα με το αντίστοιχο 
άρθρο του τιμολογίου. Επιπρόσθετα στο διάλυμα που θα χρησιμοποιηθεί θα προστεθεί το κα-
τάλληλο αποδεκτό χρώμα για τους τοίχους και πιθανώς για τις οροφές, σύμφωνα με τις οδηγίες 
επίβλεψης. 

- Σημειώνεται ότι θα γίνουν περισσότερες από τις παραπάνω αναφερόμενες στρώσεις του υδρο-
χρώματος σε περίπτωση που η κάλυψη και εμφάνιση για κάθε είδος υδροχρώματος σε περί-
πτωση που κάλυψη και εμφάνιση για κάθε είδος υδροχρώματος δεν αποδώσει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, χωρίς να δικαιούνται ο Εργολάβος ιδιαίτερης αμοιβής. 

 

9.2 Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

- Οι ελαιοχρωματισμοί των ξύλινων επιφανειών θα είναι οι συνηθισμένοι σε τρεις στρώσεις ελαιο-
χρώματος, στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας επίβλεψης. 
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- Πριν από τη δεύτερη στρώση γίνεται τρίψιμο με γυαλόχαρτο, στοκάρισμα και πάλι τρίψιμο και 
ακολουθεί ο ελαιοχρωματισμός της στρώσης αυτής με κανονικό ελαιόχρωμα. 

- Στη συνέχεια γίνεται νέο τρίψιμο με γυαλόχαρτο, ψιλοστοκάρισμα και διάστρωση του ελαιοχρώ-
ματος (τρίτη στρώση). 

- Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εμφανισθεί μετά την τρίτη στρώση η ξύλινη επιφάνεια ομοιό-
μορφη και γενικά δεν παρουσιασθεί επιτυχία του ελαιοχρωματισμού υποχρεούται ο εργολάβος 
χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή να εκτελέσει και άλλες διαστρώσεις ελαιοχρώματος. 

 

9.3 Ελαιοχρωματισμοί σιδερένιων επιφανειών 

- Μετά από την πρώτη στρώση μίνιου και πριν από την στρώση ελαιοχρώματος, όπου το αστά-
ρωμα δεν κάλυψε κανονικά τις μεταλλικές επιφάνειες ή έπαθε φθορά, αυτές θα επιστρωθούν με 
δεύτερη στρώση μίνιου. 

- Για την απόχρωση του ελαιοχρώματος θα ερωτηθεί η Υπηρεσία επίβλεψης ύστερα από πρότα-
ση του Ανάδοχου Εργολάβου. 

- Μετά την πρώτη στρώση του κανονικού ελαιοχρώματος θα γίνει τρίψιμο της επιφάνειας με σμυ-
ριδόπανο όπου απαιτείται και θα ακολουθήσει η τελική διάστρωση του ελαιοχρώματος, (Τρίτη 
στρώση). 

 

10. Έλεγχοι από τον Ανάδοχο Εργολάβο 

Ο Ανάδοχος Εργολάβος, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των χρωματισμών θα πρέπει να 
πραγματοποιεί τους παρακάτω ελέγχους: 

- Έλεγχος των επιφανειών που καθαρίστηκαν με αμμοβολή. 

- Τακτικές δοκιμές ανίχνευσης οξειδίων εξέλασης (καλαμίνας) με την μέθοδο ‘’Θειικού Χαλκού’’. 

- Έλεγχος Πάχους Υγρής Στρώσης: Σε κάθε ελαιοχρωματιστή θα διατίθεται εγκεκριμένου τύπου 
όργανο μέτρησης του πάχους για να ελέγχει την πρόοδο της βαφής. 

- Έλεγχος Πάχους Ξηρής Στρώσης: Το πάχος του σχηματισμένου ξηρού φιλμ μετά την βαφή κά-
θε στρώσης, στις χαλύβδινες ή άλλες μαγνητικές επιφάνειες, θα μετράται συστηματικά με ειδικό 
όργανο μέτρησης του πάχους. 

- Ανίχνευση ακάλυπτων σημείων σε χαλύβδινες ή σιδερένιες επιφάνειες. Ο Ανάδοχος θα χρησι-
μοποιήσει κατάλληλη, εγκεκριμένη μέθοδο ανίχνευσης άβαφων πόρων στο σύστημα βαφής, με-
τά από δοκιμές σε δοκιμαστικές πλάκες. 

 

11. Καθαρισμοί - Επισκευές ζημιών στις βαμμένες επιφάνειες 

11.1 Κατά την διάρκεια της εργασίας και μετά το τέλος της θα καθαρίζονται αμέσως τα χρώματα που 
έχουν στάξει, χυθεί ή πιτσιλιστεί. 

11.2 Κατά την πρόοδο των εργασιών οι χώροι θα εκκενώνονται από τα περιττά εργαλεία, εξοπλισμό 
πλεονάζοντα υλικά και απορρίμματα, που έχουν συγκεντρωθεί. 

11.3 Μετά το τέλος της εργασίας, οι χώροι θα παραδίδονται τακτοποιημένοι και καθαροί, όπως α-
παιτεί να είναι η Υπηρεσία επίβλεψης. 
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11.4 Οι βαμμένες περιοχές των χαλύβδινων κατασκευών που έχουν υποστεί φθορές θα τρίβονται με 
μηχανικό τρόπο με συρματόβουρτσα ώστε να καθαριστεί το γυμνό μέταλλο. Οι άκρες χρώματος που 
δεν πάθανε ζημία θα λειαίνονται προσεκτικά με γυαλόχαρτο ώστε να σχηματισθεί ομαλή λοξότητα. 

11.5 Αφού εκτεθεί το γυμνό μέταλλο, θα καθαρισθεί καλά, στην ανάγκη και με αμμοβολή, ώστε να 
εξαλειφθεί όλη η διάβρωση, θα αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα αλάτων ή λαδιού και θα στεγνωθεί 
εντελώς πριν χρωματισθεί. 

11.6 Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί το σύστημα βαφής για να αποκαταστήσει το χρώμα στις φθαρμέ-
νες περιοχές στο αρχικό του πάχος και τύπο, (δηλ. όπως στις υγιείς περιοχές) και το κάθε στρώμα 
της νέας βαφής θα επικαλύπτει το υφιστάμενο κατά 50 χλστ τουλάχιστον. 

11.7 Οι βαμμένες επιφάνειες στις οποίες έχει στάξει υλικό συγκόλλησης, ή έχει πέσει σκυρόδεμα ή 
έχει κολλήσει άλλο υλικό, θα καθαρίζονται ή θα πλένονται αμέσως ώστε να απαλλαγούν από τα 
προσκολλημένα υλικά και κάθε επισκευή ή αποκατάσταση της φθαρμένης επιφάνειας στην αρχική 
της μορφή θα γίνεται πριν χρωματισθεί ξανά η επιφάνεια. 

11.8 Για την επισκευή φθαρμένων εποξειδικών επιστρώσεων θα χρησιμοποιείται κατάλληλο υλικό 
επισκευής, που θα το προμηθεύσει ο κατασκευαστής της αρχικής επίστρωσης και θα εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 

11.9 Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές του χρώματος, πριν ξαναχρωματισθούν θα προετοι-
μάζονται πλήρως, θα καθαρίζονται και θα στεγνώνονται καλά. 
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16. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

1. Αντικείμενο 

1.1 Στο παρόν άρθρο προδιαγράφονται οι στεγανώσεις τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων, επενδύσεων 
κλπ 

1.2 Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται σε αυτές οι εν λόγω στεγανώσεις επιτυγχάνονται γενικά με 
τις ακόλουθες εργασίες: 
α. Με πατητά επιχρίσματα 
β. Με ασφαλτικές επαλείψεις 

 

2. Εφαρμοστές προδιαγραφές 

2.1 Πατητά επιχρίσματα  

Έχουν εφαρμογή η ΠΤΠ 44 ή ΠΤΠΤ87 και το άρθρο 2350 του ΠΤΕΟ 1975 με τις όποιες βελτιώσεις, 
τροποποιήσεις ή και συμπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 

2.2 Ασφαλτικές επαλείψεις 

Έχει εφαρμογή η ΠΤΠ Τ 110 με τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συμπληρώσεις αναφέ-
ρονται παρακάτω. 

 

3. Ορισμοί 

«Στεγανώσεις» των κατασκευών νοούνται όλα τα σχετικά μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη 
της στεγανότητάς τους 

 

4. Ειδικά χαρακτηριστικά των εργασιών 

4.1 Το στεγανοποιητικό σύστημα (υλικά, τρόπος κατασκευής, έλεγχοι) πρέπει να προτείνεται έγκαι-
ρα, από τον Ανάδοχο και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Προς τούτο ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή οδηγίες ερ-
γοστασίου παραγωγής, οικείους κανονισμούς καθώς και πιστοποιητικά προηγούμενων εφαρμογών 
σε ανάλογα έργα. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της αποδοχής ή 
απόρριψης της πρότασης του Αναδόχου αν δεν πεισθεί για την εξασφάλιση πλήρους αδιαβροχο-
ποίησης. 

4.2 Δεν θα εκτελούνται εργασίες στεγανοποίησης όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χα-
μηλότερη από 5οC. 

 

5. Τεχνικές και συμβατικές προδιαγραφές υλικών και εργασίας 

5.1 Γενικά 

5.1.1 Μετά την εφαρμογή του όποιου στεγανοποιητικού συστήματος θα εξασφαλίζεται πρόσκαιρη 
προστασία ώστε να αποφεύγονται βλάβες στο σύστημα στεγανοποίησης από την κυκλοφορία, ακό-
μη και του εργατοτεχνικού προσωπικού. Η οποιαδήποτε απαιτούμενη προστατευτική στρώση θα 
απλώνεται αμέσως μετά την τοποθέτηση ή διάστρωση του συνδετικού υλικού της στεγανωτικής 
στρώσης. 
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5.1.2 Τα τελειώματα των επιφανειών που θα στεγανοποιηθούν θα γίνονται σύμφωνα με τις εγκεκρι-
μένες προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής του κάθε συστήματος και μετά την παραλαβή 
από την Υπηρεσία της επιφάνειας προς στεγάνωση (υποβάθρου) που πρέπει να κυμαίνεται εντός 
των περιθωρίων ανοχών. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες αλλά χωρίς να έχουν λειανθεί, 
στεγνές και εντελώς απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, παραφίνες και άλλα χαλαρά υλικά αμέσως 
πριν την εφαρμογή. 

5.2 Είδη στεγάνωσης και περιγραφή τους 

5.2.1 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 εκ 
α. Εφαρμόζεται κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέματος αλλά και εσωτερικές εκτός από ε-

σωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και φρεατίων. 
β. Η επιφάνεια του σκυροδέματος θα προστατευθεί με επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 εκ με τσιμεντο-

κονίαμα των 650 χγρ και 900 χγρ τσιμέντου κοινού (ελληνικού τύπου). Το επίχρισμα θα κατα-
σκευαστεί σε τρεις στρώσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες πεταχτή και στρωτή, αναλογίας 650 
χγρ τσιμέντου ανά μ3 ξηράς άμμου και η τρίτη πατητή αναλογίας 900 χγρ τσιμέντου ανά μ3 ξηράς 
άμμου με την εν συνεχεία επίπαση με τσιμέντο λείας επίπεδης, ή καμπύλης επιφάνειας και κατά 
τα λοιπά όπως ορίζεται στην ΠΤΠ 44 την ΠΤΠ Τα 87 και το άρθρο 2350 του ΠΤΕΟ 1975 

5.2.2 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 εκ 
α. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και φρεατίων 
β. Η επιφάνεια του σκυροδέματος θα καλυφθεί με επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 εκ με τσιμεντοκονί-

αμα των 650 χγρ 900 χγρ τσιμέντου κοινού (ελληνικού) και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην πιο 
πάνω παράγραφο. 

5.2.3 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 
α. Εφαρμόζεται γενικά σε επιφάνειες σκυροδεμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων. 

β. Στην επιφάνεια του σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος θα γίνει διπλή επάλειψη με ασφαλτικό 
υλικό τύπου LANCOL ή άλλου εγκεκριμένου τύπου με όση ποσότητα απαιτείται. 
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17. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

1. Γενικά για τις συνδέσεις 

1.1 Η προδιαγραφή αυτή αφορά στις συνδέσεις των φλαντζωτών τεμαχίων μεταξύ τους και με τις 
φλάντζες των εξαρτημάτων, (δικλείδων, τεμαχίων εξάρμωσης, ταυ κλπ), μέσα στα φρεάτια των αγω-
γών. Επίσης αφορά στις συνδέσεις χαλύβδινων φλαντζών. 

1.2 Οι εργασίες προσέγγισης των ειδικών σωληνωτών φλαντζωτών μεταλλικών τεμαχίων και των 
εξαρτημάτων μέχρι και την τελική θέση τους για ενσωμάτωση στα δίκτυα περιλαμβάνονται επίσης 
στην προδιαγραφή αυτή. 

1.3 Στις συνδέσεις φλαντζών των μεταλλικών τεμαχίων η διατομή των κοχλιών λαμβάνεται ενισχυ-
μένη για να εξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο αριθμός των κοχλιών εκλέγεται κατά τρόπο που 
εξασφαλίζει ομοιόμορφη σύσφιξη. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι γαλβανισμένα (επικαδμιω-
μένα) στην εξωτερική τους επιφάνεια για την καλύτερη προστασία τους στις τοποθετήσεις σε υγρούς 
χώρους. 

 

2. Συνδέσεις ωτίδων 

2.1 Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις των ωτίδων, είναι τα παρεμβύσματα 
μεταξύ των αντίστοιχων παρειών που έχουν κατεργασθεί, για να επιτύχουμε στεγανότητα και τα κο-
χλιοφόρα μπουλόνια που απαιτούνται για τη σύσφιξη. 

2.2 Οι απαραίτητες διαστάσεις και η μορφή για τη σύνδεση των ωτίδων, δηλαδή οι διάμετροι, η διά-
τρηση και η διάταξη των οπών, άσχετα από το υλικό για κάθε μια από τις συνδεδεμένες ωτίδες, θα 
ληφθούν γενικά κατά DIN 2501 ή 2508 για πίεση λειτουργίας 16 ατμ. ή περίπου ίδιες με αυτές, εκτός 
από τις περιπτώσεις που προδιαγράφεται διαφορετικά. 

2.3 Τα κύρια χαρακτηριστικά των ωτίδων πίεσης 16 ατμ. καθώς και των μπουλονιών δίδονται στον 
παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι οι οπές των φλαντζών ισαπέχουν μεταξύ τους και βρίσκονται 
συμμετρικά προς τους κύριους άξονες, χωρίς να πέφτει καμιά από αυτές πάνω στους άξονες αυ-
τούς, (στον κατακόρυφο και οριζόντιο). Ο αριθμός των οπών θα είναι πολλαπλάσιο του αριθμού 
τέσσερα (4). 

Ονομαστική 
διάμετρος 
σωλήνα                                                             
(χλστ) 

Αριθμός 
οπών και 
κοχλιών                                                                          

Διάμετρος 
οπών                                                                         
(χλστ) 

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΗΛΟΙ (ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ) ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒYΣΜΑΤΑ 

Διάμετρος 
κοχλία ί-
ντσες 
ή χλστ 

Μήκος 
κοχλία 
(χλστ) 

Βάρος κοχλία 
με περικόχλιο 
& ροδέλες 
(χλγ) 

Διάμετρος 
ελαστικού 
εξωτερική 
(χλστ) 

Πάχος 
ελαστικού 
(χλστ) 

Βάρος 
ελαστικού 
(χγρ) 

65 4 19 5/8’’-16 70 0,20 122 3 0,042 

80 8 19 5/8’’-16 75 0,21 138 3 0,054 

100 8 19 5/8’’-16 75 0,21 158 3 0,064 

2.4 Η ποιότητα των υλικών θα είναι άριστη. Τα κοχλιοφόρα καρφιά θα κατασκευασθούν από σκληρό 
χάλυβα με κεφαλή και περικόχλιο εξαγωνικής μορφής και θα συνοδεύονται από μεγάλο αριθμό βοη-
θητικών δακτυλίων (ροδελών). Τα μπουλόνια αυτά θα γαλβανισθούν και θα επικαδμιωθούν. Το ελα-
στικό παρέμβυσμα θα είναι οπλισμένο και θα φέρει προεξοχές διάτρητες, σαν οδηγούς, για τη διευ-
κόλυνση της σωστής τοποθέτησης. Το παρέμβυσμα θα πρέπει να είναι ακέραιο (μονοκόμματο). 
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2.5 Όλα τα σωληνωτά φλαντζωτά τεμάχια καθώς και τα εξαρτήματα, (δικλείδες, τεμάχια εξάρμωσης, 
βαλβίδες κλπ) θα αγοραστούν και θα προσκομιστούν οπωσδήποτε από τον Εργολάβο. Τα πιο πά-
νω υλικά και μικροϋλικά (κοχλίες, περικόχλια, παρεμβύσματα, ροδέλες κλπ) θα ενσωματωθούν στα 
έργα από τον Εργολάβο. Πριν από την τοποθέτηση θα επιδειχθούν στην Υπηρεσία επίβλεψης δείγ-
ματα για να γίνουν αποδεκτά. 

2.6 Πριν από την τελική προσέγγιση των ωτίδων που θα συνδεθούν, θα καθαριστούν οι κατεργα-
σμένες επιφάνειες (επαφής τους με το ίδιο παρέμβυσμα) με μεταλλική ψήκτρα και με επιμέλεια, ώ-
στε να αποκαλυφθούν οι κυκλοτερείς ραβδώσεις τους που έχουν σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτε-
ρης στεγανής επιφάνειας του παρεμβύσματος με τις μεταλλικές επιφάνειες που επιτυγχάνεται με τη 
σύσφιξη. 

2.7 Η θέση των ωτίδων μέσα στο φρεάτιο θα είναι τέτοια ώστε να μην παρεμποδίζεται η σύνδεση 
στον τόπο καθώς και η αποσύνδεση των ωτίδων. Έτσι οι ωτίδες οι οποίες βρίσκονται κοντά στα τοι-
χώματα, πρέπει να απέχουν από αυτά τουλάχιστον όσο χρειάζεται για την εύκολη τοποθέτηση και 
άρση των κοχλιοφόρων καρφιών. Η αποσύνδεση και η επανασύνδεση υποβοηθείται και από τα τε-
μάχια εξάρμωσης. 

2.8 Η τοποθέτηση του ελαστικού παρεμβύσματος, θα γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να καλύπτει ολο-
κληρωτικά τις έδρες των ωτίδων, χωρίς να προεξέχει στο εσωτερικό του αγωγού και να ακινητο-
ποιείται με ελάχιστη σύσφιξη ορισμένου αριθμού περικοχλίων. 

2.9 Ακολουθεί η σύσφιξη των περικοχλίων, η οποία πρέπει να συντελεσθεί προοδευτικά με διαδοχι-
κές και συνεχείς ενέργειες με κατάλληλο κλειδί χειρισμού. Τελικά συμπληρώνεται η σύσφιξη όλων 
των περικοχλίων έτσι που η σύνδεση να θεωρείται έτοιμη για έλεγχο. 

2.10 Επισημαίνεται ότι μεταξύ των ωτίδων των ειδικών τεμαχίων των οποίων τα ίσια άκρα έχουν συ-
γκολληθεί ή προσδεθεί με τα τμήματα του αγωγού και από τις δύο μεριές, απαγορεύεται η τοποθέ-
τηση εξαρτήματος με φλάντζες μετέπειτα με όση ακρίβεια και αν καθορίσθηκε η αναγκαία απόσταση, 
αν δεν παρεμβληθεί ειδικό εξάρτημα κινητής ωτίδας (τεμάχιο εξάρμωσης) για την οποία υπάρχει 
σχετική τεχνική προδιαγραφή. 

2.11 Η δοκιμή στεγανότητας των συνδέσεων των ωτίδων που θα γίνει περιλαμβάνεται στον έλεγχο 
στεγανότητας του αγωγού. 

2.12 Στην περίπτωση δικλείδων του αγωγού θα γίνει τέτοιος προσανατολισμός των κύριων αξόνων 
των ωτίδων τους ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός της δικλείδας με τοποθέτηση κατακόρυφα ρά-
βδου με έμμεσο τρόπο. 

 

3. Ενσωμάτωση ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων 

3.1 Το μέρος αυτό της προδιαγραφής αφορά στην προσέγγιση των κάθε είδους ειδικών τεμαχίων 
και εξαρτημάτων μέχρι την τελική τους θέση, στο αντλιοστάσιο ή για ενσωμάτωση στους αγωγούς 
του δικτύου. 

3.2 Ειδικά τεμάχια, εκτός από τα οποιαδήποτε απλά εξαρτήματα με ωτίδες είναι οι καμπύλες, τα χυ-
τοσιδερένια ταυ, οι σταυροί, οι συστολές, τα πώματα των άκρων κλπ. Οι συσκευές που χρησιμοποι-
ούνται είναι δικλείδες συρταρωτές ή τύπου πεταλούδας, ειδικά τεμάχια εξάρμωσης κλπ. 

3.3 Τα ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και συσκευές ανεξάρτητα από το βάρος τους και τη δυσκολία στη 
μετακίνηση και προσέγγιση στις θέσεις τοποθέτησης συνδέονται κατά τον τρόπο που έχει αναφερθεί 
στην προηγούμενη παράγραφο των συνδέσεων ωτίδων. 

3.4 Κατά την μετακίνηση, ιδιαίτερα των τεμαχίων και συσκευών που έχουν σημαντικό βάρος (δηλα-
δή αυτών που απαιτούν την χρησιμοποίηση περισσότερων από ένα πρόσωπα ή μηχανήματα), 
πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα μέτρα για την ασφάλεια στη μετακίνηση και τους χειρισμούς, ώστε 
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να προλαμβάνεται οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα καθώς και καταστροφή των σωλήνων που προ-
έρχεται από ανατροπές, απότομες εναποθέσεις, προσκρούσεις κλπ. Ειδικότερα στην εργασία ανάρ-
τησης μεγάλων δικλείδων, θα λαμβάνεται πρόνοια πρόσδεσης και στήριξης του σώματος της δικλεί-
δας και όχι του άξονά της για να μη επέλθει παραμόρφωσή τους. Μετά την προσέγγιση κάθε ειδικού 
τεμαχίου ή εξαρτήματος στην τελική του θέση, θα στερεώνεται και θα ακινητοποιείται αυτό με επιμέ-
λεια και κατάλληλα προσωρινά υποθέματα, (με σταθερά στηρίγματα και ανάρτηση) τα οποία θα αρ-
θούν μόνο ύστερα από την ολοκληρωτική εκτέλεση των συνδέσεων και την κατασκευή των ανα-
γκαίων μόνιμων υποθεμάτων τους. 
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